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Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurde die Oberﬂa¨chensegregation bei Legierungen mittels niederenergeti-
scher Ionenstreuung (Low Energy Ion Scattering, LEIS) am Beispiel von CuAu untersucht.
Wa¨hrend der Arbeit wurden Methoden weiterentwickelt und insbesondere bei der Com-
putersimulation neu entwickelt. Die Vorgehensweisen sind nicht auf das hier untersuchte
System beschra¨nkt, sondern ko¨nnen mit leichten Modiﬁkationen auf andere u¨bertragen
werden. Ziel der Arbeit war es, die Au-Konzentration der ersten und zweiten Atomlage
der (100)-Oberﬂa¨che der bina¨ren Legierung CuAu in Abha¨ngigkeit von der Temperatur
zu bestimmen. Cu1−xAux ist ein in Bezug auf die Volumenverha¨ltnisse bestens unter-
suchtes klassisches System mit einem Ordnungs-Unordnungs-Phasenu¨bergang erster Ord-
nung. Zwei der drei wichtigsten sto¨chiometrischen Kompositionen, na¨mlich CuAu3 und
insbesondere Cu3Au sind auch hinsichtlich ihres Verhaltens an der Oberﬂa¨che eingehend
untersucht. Fu¨r CuAu ﬁndet man wenig Information.
Es zeigt sich, daß die Analyse der zweiten Atomlage von besonderem Interesse ist. Hier
unterscheiden sich (mit Ausnahme von idealen Lo¨sungen) monotone und oszillatorische
Kompositionsproﬁle, was Ru¨ckschlu¨sse auf die Art der Nachbarwechselwirkungen zula¨ßt
(Legierungen mit Entmischungstendenz und ordnende Legierungen respektive). Die Aus-
wertung der Ionenstreuintensita¨ten aus der zweiten Lage ist jedoch durch Fokussierungs-
und Neutralisationseﬀekte kompliziert und konnte bisher nur modellartig u¨ber Parameter-
bestimmung behandelt werden. In dieser Arbeit wurde die quantitative Auswertung der
Intensita¨tsverteilungen aus LEIS-Experimenten erstmals nur mit Hilfe von Computersi-
mulationen durchgefu¨hrt. Damit wurde die Au-Konzentration der zweiten Atomlage be-
stimmt. Die notwendigen Eichungen der Streupotentiale und der thermischen Vibrations-
amplituden der Oberﬂa¨che wurden an Eichproben der reinen Komponenten, Cu(100)und
Au(110)(1×2), durchgefu¨hrt. Die kritische Gro¨ße fu¨r die Potentiale ist die Abschirmla¨nge.
Sie wurde fu¨r 1.5 keV Na+-Streuung fu¨r Cu zu 77% und fu¨r Au zu 95% des Firsov’schen
Wertes bestimmt. Diese Ergebnisse wurden durch Ausnutzung der Vielfachstreuung ge-
wonnen und nicht, wie sonst u¨blich, mit Hilfe von sehr aufwendig zu simulierenden Polar-
scans welche nur zu Kontrolle verwendet wurden. Die Variation der Vibrationsamplituden
zeigte, daß sich fu¨r die Anpassung an LEIS-Resultate U¨bereinstimmung mit theoretischen
Literaturwerten ergibt. Gleichzeitig zeigte sich, daß zur Anpassung bestimmter experimen-
tellen Intensita¨ten eine Gitterrelaxation senkrecht zur Oberﬂa¨che von etwa 7% einbezogen
werden muß, was mit den Literaturwerten hinsichtlich der tetragonalen Einheitszelle von
geordnetem CuAu in Einklang steht. Mit dem so gewonnenen Datensatz und der di-
rekt aus der He+-Streuung bestimmten Au-Konzentration der ersten Atomlage konnte
durch Vergleich von Simulationsrechnungen mit Realraumkartierungen der gemessenen
Intensita¨ten erstmals die Komposition der ersten und zweiten Atomlage von CuAu(100)
bestimmt werden. Es zeigt sich Au-Segregation in Verbindung mit leicht gesto¨rter idealer
Volumenterminierung. Oberhalb der U¨bergangsemperatur des Phasenu¨bergangs im Vo-
lumen fa¨llt die Au-Konzentration von urspru¨nglich 95% in der ersten Lage auf 75% bei
750◦C ab, gleichzeitig steigt sie in der zweiten Lage von 5% auf etwa 30% an. Eine rein
statistische Gleichverteilung wird oﬀenbar bis nahe an den Schmelzpunkt nicht erreicht.
Fu¨r die Segregationsenergie wurde ein Wert von -0.3 eV ermittelt. Die Ergebnisse werden
mit Simulationsrechnungen von Tersoﬀ verglichen und zeigen sehr gute U¨bereinstimmung,
was mo¨glicherweise mit der guten Beschreibbarkeit der Segregation von CuAu mit Paar-
wechselwirkungspotentialen zusammenha¨ngt. Ferner wurden die Computersimulations-
methoden verbessert: Der 3D-Code MARLOWE wurde hinsichtlich Simulationsleistung
gesteigert: la¨ngere Variablen und Erweiterung zur Beru¨cksichtigung unterschiedlicher Vi-
brationsamplituden fu¨r vertikale und parallele Auslenkungen. Es wurde eine neue Routine
zur Analyse von Trajektoriendaten entwickelt. Dabei zeigt sich, daß die hier vorangetriebe-
ne Trajektorienaufgelo¨ste Analyse von LEIS-Spektren nu¨tzlich ist fu¨r: Die Interpretation
von Spektren mit einem substantiellen Anteil an Vielfachstreubeitra¨gen, den Gebrauch
von Neutralisationsmodellen in Streusimulationen, die Bestimmung von speziﬁschen Neu-
tralisationsparametern und die Identiﬁkation von Strukturrelevanten Streuprozessen (z.B.
bei rekonstruierten Oberﬂa¨chen und geordneten Legierungen).
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1 Einleitung
Oberﬂa¨chen und Grenzﬂa¨chen von Legierungssystemen mit metallischen Komponenten
sind sowohl in der Festko¨rperphysik als auch in der Metallurgie von grundsa¨tzlichem und
technischem Interesse. Etwa bei katalytischen Reaktionen an Metalloberﬂa¨chen kann, in
Folge der ausschließlich auf die a¨ußerste Atomlage eingeschra¨nkten Reaktionszone, die
chemische Zusammensetzung an der Oberﬂa¨che bestimmend fu¨r die Wirkung des Kata-
lysators (Aktivita¨t und Selektivita¨t) sein. Bezogen auf die Anordnung der Atome wird
dies als Ensemble-Eﬀekt klassiﬁziert und hinsichtlich elektronischer Wechselwirkungen als
Liganden-Eﬀekt [1]. Beispielsweise wurde gezeigt und erkla¨rt wie selbst geringe Zusa¨tze
von Au das Vergiften von Ni-Katalysatoren zu verhindern vermo¨gen [2]. In einem ande-
ren Fall wird die katalytische Wirkung von Pd bei der Azetylentrimerisierung durch Au
erho¨ht, wa¨hrend Au allein diese Reaktion nicht katalysiert [3].
Geordnete Legierungen vermitteln einen Zugang fu¨r die Untersuchung fundamentaler phy-
sikalischer Prozesse, wie Phasenu¨berga¨nge und kritische Pha¨nomene [4]. Das bina¨re Le-
gierungssystem CuAu ist ein vielfach untersuchtes System, da es den klassischen Fall
einer beliebig mischbaren Legierung repra¨sentiert. Es existieren drei geordnete Phasen,
Cu3Au, CuAu und CuAu3, die bei einer U¨bergangstemperatur T0 einen Phasenu¨bergang
erster Ordnung von der chemisch geordneten Struktur in die ungeordnete mit statistischer
Gleichverteilung aufweisen. Der Eﬀekt der Oberﬂa¨chensegregation konkurriert dabei mit
der entropischen Gleichverteilung in der Hochtemperaturphase insofern, als ein fu¨r die je-
weiligen mikroskopischen Verha¨ltnisse charakteristisches Ordnungsschema im Bereich der
Oberﬂa¨chen auch bei Temperaturen u¨ber T0 hinaus aufrechterhalten bleibt. Insbeson-
dere wurde das System mit der Sto¨chiometrie Cu3Au mit Ortsraummethoden [6] und
Beugungsmethoden [7] eingehend untersucht. Ferner wurde Oberﬂa¨chenordnung auch
bei anderen Legierungen, z. B. fu¨r Fe3Al(110) bis 16◦C u¨ber T0 gefunden [8, 9]. Weit
weniger Untersuchungen existieren fu¨r die symmetrische Komposition CuAu3 [10], da
mo¨glicherweise in Folge der relativ niedrigen U¨bergangstemperatur von etwa 200◦ C eine
Equilibrierung in die geordnete Phase kinetisch gehemmt ist. Aus Ionenstreumessungen
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konnten oberhalb von T0 jedoch Aussagen zum Desegregationsverhalten gemacht und die
Segregationsenthalpie gestimmt werden [10]. Es zeigt sich, dass bzgl. der Gro¨ße des Eﬀekts
sowie der Segregationskinetik die Analyse der zweiten Atomlage von besonderem Interes-
se ist. Ferner unterscheiden sich an dieser Stelle (mit Ausnahme von idealen Lo¨sungen)
monotone und oszillatorische Kompositionsproﬁle, was Ru¨ckschlu¨sse auf die Art der Nach-
barwechselwirkungen zula¨ßt (Legierungen mit Entmischungstendenz und ordnende Legie-
rungen respektive). Die Auswertung der Ionenstreuintensita¨ten aus der zweiten Lage ist
jedoch durch Fokussierungs- und Neutralisationseﬀekte kompliziert [11] und konnte bisher
nur modellartig u¨ber Parameterbestimmung behandelt werden. Fu¨r die Oberﬂa¨chen von
CuAu ﬁndet man in der Literatur nur wenige Arbeiten. Tersoﬀ [12] bestimmte im Rahmen
von Monte Carlo Rechnungen mit vereinfachten empirischen Potentialen, deren Parame-
ter u¨ber die Reproduktion wichtiger Volumeneigenschaften, wie Gitterkonstante, Elasti-
zita¨tsmodul und Mischungsenthalpie, bestimmt wurden, die Temperaturabha¨ngigkeit der
obersten Atomlagen von CuAu(100). Eine experimentelle Besta¨tigung dieser Ergebnisse
steht bisher noch aus. Es existieren noch unvero¨ﬀentlichte Untersuchungen dieser Ober-
ﬂa¨che mit oberﬂa¨chensensitiver Ro¨ntgenbeugung [13]. Die Informationstiefe solcher Mes-
sungen ist durch die Eindringtiefe der evaneszenten Welle gegeben und betra¨gt etwa 50
bis 100 A˚.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung der Oberﬂa¨chensegregation bei geord-
neten Legierungen am Beispiel der CuAu(100)-Oberﬂa¨che. Dazu soll die Zusammenset-
zung der obersten Atomlagen (selektiv erste und zweite Lage) als Funktion der Tem-
peratur im Hinblick auf das Wechselspiel zwischen Volumenphasenu¨bergang und Ober-
ﬂa¨chensegregation bestimmt werden. Dafu¨r eignet sich in besonderem Maß die massensen-
sitive und lagensensitive Ortsraummethode der niederenergetischen Ionenstreuung (Low
Energy Ion Scattering, LEIS) [14, 15]. Die Interpretation und Auswertung der experimen-
tellen Ergebnisse sollen mit Hilfe von numerischen Simulationen mittels des dreidimensio-
nalen Rechnercodes MARLOWE [16] erfolgen, wobei die dafu¨r no¨tigen Erweiterungen und
Erga¨nzungen hinsichtlich der Trajektorienanalyse, Bestimmung der Wechselwirkungspo-
tentiale, thermischen Vibrationsamplituden an der Oberﬂa¨che und Neutralisationswahr-
scheinlichkeiten vorzunehmen sind.
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Durch Erzeugung einer Oberﬂa¨che in Form eines mathematischen Schnittes, der die Bin-
dungen der betreﬀenden Nachbaratome eines Festko¨rpers trennt, erho¨ht sich die freie
Energie wegen der verringerten Koordinationszahlen, bzw. aufgebrochenen Bindungen.
Ha¨uﬁg bleibt es nicht bei den “abgeschnittenen” Volumenverha¨ltnissen, sondern das Sy-
stem minimiert seine Energie durch strukturelle A¨nderungen, den Rekonstruktionen oder
Relaxationen. Im Falle von Legierungen besteht zusa¨tzlich die Mo¨glichkeit der Energie-
minimierung durch A¨nderung der Zusammensetzung an der Oberﬂa¨che gegenu¨ber dem
Volumen. Dieser Eﬀekt heißt Segregation. Zum Beispiel fu¨r eine bina¨re Legierung aus den
Komponenten A und B:
XOfA
XOfB
= X
V ol
A
XV olB
(2.1)
XOfA : Konzentration der Komponente A an der Oberﬂa¨che
XOfB : Konzentration der Komponente B an der Oberﬂa¨che
XV olA : Konzentration der Komponente A im Volumen
XV olB : Konzentration der Komponente B im Volumen
Ein derartiges Verhalten kommt auch bei anderen Sto¨rungen der quasi unendlich ausge-
dehnten Volumensymmetrie, wie Grenzﬂa¨chen, Korngrenzen, etc. vor. Bislang existie-
ren vielfache Anstrengungen einer theoretischen Beschreibung dieses komplexen Gebietes
[17, 18, 20], obwohl es soweit keine geschlossene Theorie fu¨r alle Facetten der Segregati-
on gibt [5]. Eine der Schwierigkeiten besteht in der Beru¨cksichtigung verschiedener, mit
der Segregation konkurrierender oder sie fo¨rdernder Mechanismen: Ordnende Legierungen,
Legierungen mit Tendenz zur Entmischung, stark verspannte Gitter, Gitter mit verschwin-
dender Verspannung, Einﬂuß von magnetischen Komponenten. Dies fu¨hrt insgesamt zu
einer Fu¨lle verschiedener Pha¨nomene [7, 5].
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2.1 Gleichgewichtstheorien
Gleichgewichtszusta¨nde sind durch ein absolutes Minimum in der freien Energie gekenn-
zeichnet, sie sind also unabha¨ngig von der Vorgeschichte oder dem Weg dorthin. Segre-
gation ist neben Rekonstruktion und Relaxation bei mehrkomponentigen Systemen ein
weiterer Eﬀekt zu Minimierung der Gesamtenergie aufgrund der, im Vergleich zum Vo-
lumen, vera¨nderten Potentiale an Oberﬂa¨chen (und Grenzﬂa¨chen). Es bestehen daher
Korrelationen zu den anderen Oberfa¨cheneﬀekten.
Bei einigen semiempirischen mikroskopischen Modellen wird die freie Energie nach Ab-
scha¨tzung der relevanten Parameter aus den reinen Komponenten durch Summieren aller
Beitra¨ge der elementaren elektronischen Wechselwirkungen bestimmt. In [21] konnte unter
Verwendung einer tight-binding-Hamiltonfunktion fu¨r 90 Prozent der betrachteten Fa¨lle
die segregierende Komponente richtig vorhergesagt werden. Ein weiterer Ansatz auf Basis
der Dichtefunktionaltheorie von Kohn et al. [22] ist die Berechnung der Gesamtenergie
nach der “embedded atom”-Methode von Daw und Baskes [23, 23]. Grundidee: Jedes
Atom des zu untersuchenden Systems wird als “eingebettet” in die sog. Wirtselektronen-
dichte, gebildet aus den restlichen Atomen des Systems aus den Komponenten A und B,
betrachtet.
EGes = FZ,R[ρh(r)] (2.2)
Z : Kernladungszahlen
R : Atomorte
ρh(r) : Wirtselektronendichte am Ort r
Die Energie einer “Verunreinigung” ist durch die Elektronendichte des Wirts vor dem Hin-
zufu¨gen der “Verunreinigung” bestimmt. Das existierende, aber nicht bekannte Funktional
2.2 wird approximiert durch:
EGes =
∑
i
Fi(ρh,i(Ri) +
1
2
∑
i
∑
j =i
Φij(Rij) (2.3)
mit:
Fi : Einbettungsunktion fu¨r das Atom i
ρh,i : Wirtselektronendichte ohne Atom i
Ri : Ort des i-ten Atoms
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Φij : Kurzreichweitiges elektrostatisches Paarpotential
Rij : Abstand der Atome i und j
Nun erfolgt eine Parametrisierung der Funktionen Fi und Z(R) derart, daß bekannte Grun-
zustandseigenschaften wie Sublimationsenergie, Gitterkonstante, elastische Konstanten,
Leerstellenformationsenergie u.a. approximiert werden. Mit dem so gewonnenen Parame-
tersatz wird EGes = E(F,Φ) berechnet. Fu¨r Legierungen ist mo¨glicherweise wegen der
gea¨nderten Gitterkonstante ein Erweiterung des Dichtebereichs erforderlich was mit einer
Skalierung der Sublimationsenergie nach Rose et al. [25] angena¨hert wird. Die Energiebe-
rechnungen sind selbstkonsistent, die Minimierung erfolgt durch Monte Carlo-Methoden.
So konnte z.B. die Segregationsumkehr bei PtNi von Ni-Segregation bei der (110)-Oberﬂa¨che
zu Pt-Segregation bei der [111]-Oberﬂa¨che beschrieben werden. Im ersten Fall ist die ge-
ringere Oberﬂa¨chenenergie von Ni die u¨berwiegende Triebkraft, im zweiten der Eﬀekt der
unterschiedlichen Atomgro¨ße [26].
Derartige Ansa¨tze werden jedoch wegen der aufwendigen Methodik nicht standardma¨ßig
verwendet. Es ko¨nnen auch nicht alle U¨bergangsmetalle auf diese Weise behandelt werden.
Wegen der verwendeten radial-symmetrischen Potentiale sind die Aussagen bzgl. Syste-
men mit gerichteten Bindungen (z. B. Halbleiter) und Legierungen mit Komponenten aus
dem mittleren Bereich der U¨bergangsmetallreihen nicht zufriedenstellend.
Ha¨uﬁger werden thermodynamische Ansa¨tze verwendet. Dabei wird der Energiegewinn
durch die Segregation als Funktion der Lagenkonzentration der fraglichen Komponente
betrachtet. Als treibende Kra¨fte gehen fehlende Bindungspartner und Gitterverzerrungen
sowie Kombinationen aus beiden ein. Die so resultierende sogenannte Gibbs’sche freie
Energie:
GGes = HOf − TSOf +HV ol − TSV ol (2.4)
wird minimiert, wobei der Entropiebeitrag, welcher bei steigender Temperatur eine sta-
tistische Gleichverteilung favorisiert, durch die Verteilungfunktion aus der statistischen
Thermodynamik
Q = g · exp
( H
kT
)
(2.5)
mit:
g =
N !
NA!NB!
(2.6)
gewonnen wird. In Sterling-Na¨herung (ln(m!) ≈ mln(m)−m) ergibt sich somit:
GGes = −kT lnQ ≈ kT (XAlnXA +XBlnXB) +H (2.7)
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Die Minimierung des Ausdrucks 2.7
∂(GOf +GV ol)
∂XOfA
= 0 (2.8)
liefert dann die Segregationsgleichungen. Einbeziehung der paarweisen Wechselwirkun-
gen auf mikroskopischer Skala nach einem statistischen Modell der regula¨ren Lo¨sung,
urspru¨nglich von Hildebrand [27] entwickelt, ermo¨glicht die Beru¨cksichtigung der Kri-
stallstruktur und somit die Modellierung verschiedener Oberﬂa¨chen: Die Gesamtenergie
wird durch Summation u¨ber die na¨chsten Nachbarwechselwirkungen, EAA, EBB, EAB der
zufa¨llig auf die Gitterpla¨tze in drei Dimensionen verteilten Atome A und B, gewonnen.
Wynblatt und Ku [19] erhalten:
H = 1
2
znEBB − 12znEAA +Ω[zl(X
2
B,Of −X2A,Of +X2A,V ol −X2B,V ol) +
+ zn(X2A,V ol −X2B,V ol)] (2.9)
mit:
Ω = EAB − 12(EAA − EBB)
zn : vertikale Koordinationszahl
zl : laterale Koordinationszahl
Damit ist eine Abweichung von der Volumenkonzentration zuna¨chst lediglich auf die erste
Lage beschra¨nkt. Die segregierende Komponente ist die mit den schwa¨cheren Bindungen,
was zu einer Abschwa¨chung der Segregation bei Ordnungstendenz fu¨hrt. Reale Segrega-
tionsproﬁle sind ha¨uﬁg nicht derartig limitiert. Williams und Nason [20] erlauben auch
die Abweichung tieferer Lagen von den Volumenwerten und erhalten so ein in die Tiefe
geda¨mpftes oszillierendes Konzentrationsproﬁl fu¨r Legierungen mit Ordnungstendenz: Die
Anreicherung einer Komponente an der Oberﬂa¨che favorisiert, zum Aufbau mo¨glichst vie-
ler A-B-Bindungen, die der anderen in der zweiten Lage. Daraus folgt das entsprechende
Verhalten fu¨r die dritte und weitere Lagen. Eine Komposition mit der Tendenz zur Ent-
mischung (Ω > 0) dagegen korrespondiert mit einem monotonen Proﬁl. Fu¨r eine ideale
Lo¨sung (Ω = 0) wu¨rde die zweite Lage bereits Volumenverha¨ltnisse aufweisen. Hier zeigt
sich die Bedeutung der Bestimmung der Zusammensetzung in der zweiten Lage. Eine Um-
formulierung von 2.9 mit XB = 1−XA auf die leichter zuga¨nglichen thermodynamischen
Parameter Oberﬂa¨chenspannung
−γAA = 12(zOf − zV ol)EAA =
1
2
zn EAA
(2.10)
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und Lo¨sungswa¨rme
Hl = Ω zV ol XV olA XV olB
(2.11)
liefert:
H = (γA − γB)A+ 2Hl
zV olX
V ol
A X
V ol
B
[zl(XV olA −XOfA ) + zn(XV olA −
1
2
)] (2.12)
2.12 eingesetzt in 2.7 ergibt nach Minimierung eine der klassischen Form der Langmuir-
McLean-Gleichung a¨hnliche Beziehung die ha¨uﬁg das Temperaturverhalten der Segregati-
on erfolgreich beschreibt [5]:
XOfA
1−XOfA
=
XV olA
1−XV olA
exp
(
−H
kT
)
(2.13)
Die Beziehung 2.13 kann benutzt werden, um die Segregationsenergie aus experimentellen
Daten der temperaturabha¨ngigen Oberﬂa¨chenzusammensetzung direkt abzuscha¨tzen, was
in 8.2.4 auf Seite 97 geschieht.
Alleine durch “bond breaking”-Modelle sind jedoch viele experimentelle Ergebnisse nicht
vorhersagbar. Insbesondere bei verdu¨nnten Lo¨sungen und unterschiedlichen Atomradien
ko¨nnen Gitterverzerrungen nicht mehr vernachla¨ssigt oder als klein angesehen werden. Ei-
ne von McLean angenommene Na¨herung im Rahmen der elastischen Kontinuumstheorie,
deren Gu¨ltigkeit allerdings auf atomistischer Skala fragwu¨rdig ist [5], liefert fu¨r den Ener-
giegewinn durch Segregation eines zu kleinen oder zu großen Atoms an den Korngrenzen
einen zusa¨tzlichen Beitrag :
Helast = 24πKGr
3%2
3K + 4G
mit % =
r1 − r0
r1
(2.14)
Dabei wird die Verzerrung r1 einer Kugel mit urspru¨nglichem Radius r in einem Hohlraum
mit Radius r0 eines kontinuierlichen Lo¨sungsmediums beschrieben durch Kompressions-
modul K und Schermodul G, betrachtet.
Daru¨ber hinaus existieren Kombinationen und Erweiterungen dieser Ideen hinsichtlich Re-
laxation und Rauhigkeit [19] oder Chemisorption [20].
Zusammenfassend kann man feststellen:
Die konkurrierende Tendenz der Oberﬂa¨chensegregation mit atomarem Ordnen bei me-
tallischen Legierungen manifestiert sich in einer Vielzahl von Pha¨nomenen, die deutlich
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abweichen vom Segregationsverhalten rein statistischer Mischungen und von einer volu-
mena¨hnlichen Oberﬂa¨chenordnung. Langreichweitige Ordnung kann bei Legierungen mit
Tendenz zur Mischung die Segregation hemmen und andererseits kann starke Segregati-
onstendenz bei ungeordnetem Volumen zu versta¨rkter Ordnung an der Oberﬂa¨che fu¨hren
[5].
Eine Vielzahl von Theorien beschra¨nken sich hauptsa¨chlich auf qualitative Vorhersagen.
Exaktere Methoden, wie EAM und Monte Carlo-Rechnungen mit aufwendigeren Potentia-
len liefern detailliertere Aussagen [12, 26], sind aber wegen des rechnerischen Aufwandes
eingeschra¨nkt [5]. Eine einheitliche Theorie existiert jedoch bislang nicht.
Die experimentellen Untersuchungen der Oberﬂa¨chensegregation wurden erst in den letz-
ten 30 bis 40 Jahren mit der Entwicklung entsprechender oberﬂa¨chensensitiver Techniken
mo¨glich. Ha¨uﬁg werden folgende Methoden angewandt:
• Auger-Elektronen-Spektroskopie (AES): Die Informationstiefe betra¨gt etwa 10 bis
20 A˚.
• LEED (Low Energy Electron Diﬀraction): Prinzipiell ﬁndet ebenfalls eine U¨berlagerung
der Signale aus mehreren Lagen statt, wobei durch sehr aufwendige Analysen der
Ergebnisse (Chemical Tensor LEED) Ru¨ckschlu¨sse auf die lagenweise Konzentration
ermo¨glicht wird.
• Oberﬂa¨chensensitive Ro¨ntgenbeugung: Die Eindringtiefe der evaneszenten Welle be-
tra¨gt 50 bis 100 A˚. Auf diese Weise wurden viele Aussagen u¨ber Korrelationen und
im Fall von Cu3Au das tiefreichende Konzentrationsproﬁl ermittelt.
• Niederenergetische Ionenstreuung: Sie ist gekennzeichnet durch Massensensitivita¨t
und Lagensensitivita¨t hinsichtlich erster und zweiter Atomlage.
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3.1 Volumenverha¨ltnisse
Das CuAu-System stellt den klassischen Fall eines beliebig mischbaren bina¨ren Legie-
rungssystems dar. Das Phasendiagramm [35] in Abb. 3.1 zeigt drei Zonen im Bereich der
Kompositionen Cu3Au, CuAu und CuAu3, innerhalb derer ein Ordnungs-Unordnungs-
Phasenu¨bergang erster Ordnung auftritt. Unterhalb der U¨bergangstemperatur T0 weisen
die symmetrischen Kompositionen Cu3Au und CuAu3 die L12-Struktur auf. Sie entsteht
durch Besetzung der vier Untergitter einer fcc-Struktur mit jeweils einer Atomsorte gema¨ß
Atomprozent Cu
Gewichtsprozent Cu
Te
m
pe
ra
tu
r [
˚C
]
Abbildung 3.1: Phasendiagramm des CuAu-Systems aus [35].
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der Sto¨chiometrie. Im Fall CuAu sind jeweils zwei Untergitter mit derselben Atomsorte
besetzt, was der L10-Struktur entspricht. Daraus resultieren (bei perfekter Ordnung) zu
(100)-Ebenen parallele Schichtstrukturen, die alternierende Ebenen mit abwechselnd glei-
chatomiger Komposition und ausschließlich der U¨berschusskomponente, fu¨r Cu3Au und
CuAu3. Bei CuAu sind die alternierenden Schichten mit jeweils nur Au bzw. nur Cu be-
setzt. Diese Verha¨ltnisse sind in Abb. 3.2 dargestellt. Beim U¨berschreiten der jeweiligen
Cu3Au
T0=390˚C
CuAu3CuAu
T0=410˚C
Au
Cu
T0 =199˚C
Abbildung 3.2: Ideale Volumenordnungen wichtiger Sto¨chiometrien im CuAu-System: Cu3Au,
CuAu, und CuAu3.
U¨bergangstemperaturen ﬁndet im Volumen eine Transformation zur A1-Struktur nach den
Charakteristika eines diskontinuierlichen Phasenu¨bergangs in die statistisch gleichverteil-
te Besetzung aller Gitterpla¨tze statt. Das CuAu-System za¨hlt zu den schwachordnenden
Systemen mit negativer Mischungsenthalpie. Ein starkordnendes System ist beispielsweise
NiAl. Die CsCl-Struktur bleibt bei Ni1Al1 bis zum Schmelzpunkt erhalten, der zudem
deutlich ho¨her als der der reinen Komponenten liegt.
Die Volumeneigenschaften jeder der drei Sto¨chiometrien wurden bereits umfangreich un-
tersucht [29, 30]. Die geordnete L12-Phase ist aus Symmetriegru¨nden hinsichtlich des
Gitterparameters isotrop, wa¨hrend dies ebenfalls aus Symmetriegru¨nden fu¨r CuAu nicht
gilt: Die alternierenden Ebenen bei CuAu mit homogener Besetzung ermo¨glichen, da jedes
Atom acht na¨chste Nachbarn unterschiedlicher und vier na¨chste Nachbarn derselben Sorte
besitzt, eine maximal Zahl ungleicher na¨chster-Nachbar-Bindungen. Diese Konﬁguration
fu¨hrt aufgrund der negativen Mischungsenthalpie zu einem maximalen Energiegewinn und
stellt bis 385◦ C die stabilste Phase dar. Gleichzeitig resultiert daraus eine Reduktion des
Gitterparameters senkrecht zu den (100)-Ebenen von etwa sieben Prozent [31] und damit
eine tetragonalen Struktur, als CuAuI-Phase bekannt . Eine Erkla¨rung allein aufgrund
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der unterschiedlichen Atomradien erscheint im Hinblick auf andere L10-Strukturen nicht
angemessen [32].
Das CuAu-System ist ferner ein klassisches Beispiel fu¨r so genannte langperiodische U¨ber-
gitter oder Antiphasendoma¨nen, die ebenfalls ausgiebig untersucht sind [35]. Fu¨r Cu3Au
sind die Verha¨ltnisse in [7] dargestellt. Es existieren zwei Typen von Antiphasendoma¨nen-
wa¨nden, die sich durch ihre Grenzﬂa¨chenenergie unterscheiden. Beim Abku¨hlen in die
geordnete Phase treten drei Regime auf: Nukleation, Ordnen und Vergro¨berung der
Doma¨nenstruktur [36]. Das Zeitverhalten der Vergro¨berung entspricht dem Lifschitz-
Allen-Cahn-Gesetz: L(t) ∝ t1/2 wobei L die mittlere Doma¨nengro¨ße kennzeichnet. Auch in
der ungeordneten Hochtemperaturphase wird durch die Favorisierung ungleicher Nachbarn
(negative Mischungsenthalpie) innerhalb der Volumenkorrelationla¨nge ξ eine Nahordnung
aufrechterhalten, die mit Ro¨ntgenmethoden nachgewiesen wurde, z. B. [37].
CuAu zeigt neben dem erwa¨hnten tetragonalen CuAuI-U¨bergitter ein weiteres, welches
zwischen 395◦ C und 410◦ C existiert und orthorhombisch ist: CuAuII. Es entsteht durch
Aneinanderreihen von zehn CuAuI-Zellen in b-Richtung verbunden mit einem Wechsel
der Besetzung von Au zu Cu nach der fu¨nften Zelle, was zu Antiphasendoma¨nengrenzen
Anlaß gibt, und mit einer Gitterverschiebung um 1/2(a+c) an diesen Stellen in c-Richtung
verbunden ist. Es wurde gezeigt, dass sich diese Phase aus der ungeordneten kubischen
durch langsame Nukleation und Wachstum, jedoch in Form von pyramidenfo¨rmigen Plat-
ten, bildet. Die Formation dieser Strukturen ist von der Entstehung eines Oberﬂa¨chereliefs
begleitet und vergleichbar mit martensitischen Transformationen [32].
Bei den Experimente dieser Arbeit wurde durch schnelles Durchlaufen dieser Tempera-
turbereiche sowohl beim Heizen als auch beim Abku¨hlen, siehe Kap. 7 auf Seite 67 das
Equilibrieren in derartige Strukturen hinausgezo¨gert. Es konnte aber nach mehreren Zy-
klen ein Relief in der Niedertemperaturphase, auf mikroskopischer Skala mit Rastertun-
nelmikroskopie und auf makroskopischer Skala mit bloßem Auge, wahrgenommen werden.
Beim U¨bergang zur Hochtemperaturphase entsteht wieder eine glatte Oberﬂa¨che. Nach
vielen Zyklen nimmt diese Reversibilita¨t ab, was hier nicht na¨her untersucht wurde.
3.2 Segregation bei CuAu
Generell kann fu¨r das CuAu-System im Hinblick auf die erste Lage unabha¨ngig von Orien-
tierung und Komposition die Segregation von Au in theoretischen Untersuchungen sowie
experimentellen Ergebnissen einheitlich festgestellt werden [34, 33]. Hinsichtlich Segrega-
tion sind bisher Cu3Au und CuAu3 gut untersucht. Fu¨r CuAu ﬁnden sich in Bezug auf
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einkristalline Oberﬂa¨chen wenige Daten. Die fru¨hsten Untersuchungen der Cu3Au(100)-
Oberﬂa¨che von Nielsen, Potter, Sundaram [38, 39, 40] mit RHEED (Reﬂection High Ener-
gy Electron Diﬀraction) und LEED ergaben Hinweise auf Volumenterminierung. Die erste
Antwort hierzu wurde von Buck [6] mit Hilfe von LEIS-Flugzeitdaten, erga¨nzt durch LEED
und AES gegeben [41]. Es wurde ideale Volumenterminierung mit gleichen Anteilen von
Cu und Au in der ersten Lage und reinem Cu in der zweiten Lage gefunden. Die Tempe-
raturabha¨ngigkeit der Konzentrationen der ersten und zweiten Atomlage ist in Abb. 3.3
dargestellt. Der Verlauf zeigt Au-reiche Terminierung mit etwa mit 50 Prozent Au und 50
Prozent Cu an der Oberﬂa¨che und 100 Prozent Cu in der zweiten Lage fu¨r niedrige Tem-
peraturen. Da sich das System in der geordneten Phase beﬁndet, kann nun das Vorliegen
der Au-reichen Terminierungsvariante nicht notwendigerweise als Segregation angesehen
werden. Erst bei Zerfall der Volumenordnung fu¨r T > T0 macht sich die Segregation von
Au bemerkbar, indem eine kontinuierliche Verminderung der Au-U¨berschusskonzentration
in der ersten Lage, die selbst bis in die Na¨he des Schmelzpunktes nicht verschwindet, auf-
tritt. Die Verarmung der zweiten Lage in Verbindung mit der Asymmetrie in den absoluten
Werten deutet bereits auf die Mo¨glichkeit eines in die Tiefe geda¨mpften oszillatorischen
Konzentrationsproﬁls hin. Dass hier jedoch bei etwa 800◦ C Werte, die gro¨ßer als die
Volumenkonzentration sind, angenommen werden, ko¨nnte mit einer U¨berbetonung des
Cu-Gehaltes der zweiten Lage durch Fokussierung in Verbindung gebracht werden. Buck
spricht hier von der Notwendigkeit der Computer-Simulationen. Eine ausgedehnte Unter-
suchung mit oberﬂa¨chensensitiven Ro¨ntgenmethoden wurde von Reichert vorgestellt [7].
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Abbildung 3.3: Temperaturabha¨ngigkeit der Au-Konzentration der ersten und zweiten Atomlage
bei Cu3Au(100) aus den Messungen von Buck [6].
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Darin besta¨tigt sich die Annahme eines tiefreichenden oszillierenden Konzentrationspro-
ﬁls. Die Amplituden sind exponentiell in die Tiefe geda¨mpft und weisen eine tempera-
turabha¨ngige Zerfallsla¨nge auf, die mit der Volumenkorrelationsla¨nge ξ (Vgl. Kap. 3.1
auf Seite 9) in Verbindung gebracht wird. Weitergehende Untersuchungen [42, 43] zeigen
einen allma¨hlichen Zerfall der Ordnung parallel zur Oberﬂa¨che fu¨r T < T0 in Gestalt einer
Schicht - a¨hnlich der bei Wetting(Benetzungs)-Pha¨nomenen - erniedrigter Ordnung, deren
Ausdehnung der Volumenkorrelationsla¨nge entspricht. Im fortgeschrittenen Stadium kann
sich diese Schicht von der Oberﬂa¨che lo¨sen und ins Innere der Probe wandern wa¨hrend
ihre Dicke weiterhin durch die Volumenkorrelationsla¨nge bestimmt ist. Dies wird als ober-
ﬂa¨chen-induzierte Unordnung (SID) bezeichnet [45, 44, 4, 5]. Neuere Untersuchungen mit
Ro¨ntgenreﬂektivita¨t ﬁnden sich in [46]. Die symmetrische Variante CuAu3 wurde von
Scho¨mann mit LEIS untersucht [10]. Es zeigt sich ebenfalls Segregation von Au, d. h.
man ﬁndet nahezu 100 Prozent Au in der ersten Lage. Die zweite Lage ist dagegen an
Au verarmt. Die Untersuchung der entropischen Desegregation zeigte, dass auch hier die
Volumenwerte nicht erreicht werden. Es wurde eine Segregationsenergie von etwa -0,5 eV
im Sinne des Exponenenten der Langmuir-McLean-Gleichung abgeleitet. Auch hier wird
ein diskontinuierliches Verhalten angetroﬀen.
Fu¨r CuAu existieren außer Untersuchungen an gewachsenen du¨nnen Schichten in (111)-
Orientierung [47] keine experimentellen Daten. Tersoﬀ zeigt in [12] Rechnungen zur tempe-
raturabha¨ngigen Lagenkonzentration eines Testclusters mit 15 Lagen. Da die experimen-
tellen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit mit diesen Rechnungen verglichen werden (siehe
Kap. 9 auf Seite 99) erfolgt nun eine kurze Erla¨uterung dazu: Anlaß der Untersuchung
war die Frage nach einer Verbindung von geordneten Volumenphasen und oszillatorischen
Segregationsproﬁlen. Qualitativ kann das Verhalten bei CuAu aus der Pra¨ferenz ungleich-
artiger Bindungen (vgl. Abschn. 3.1 auf Seite 9) verstanden werden: Segregiert Au zur
Minimierung der Oberﬂa¨chenenergie in die erste Lage, wird gleichzeitig Cu in der zweiten
Lage favorisiert. Zum Aufbau ungleichartiger Bindungen wird Au somit wieder in der
dritten Lage begu¨nstigt usw. Die Sta¨rke dieser Oszillationen sinkt in Folge entropischer
Mischung mit steigender Temperatur. Die Zerfallsla¨nge in die Tiefe ist dabei ein Indikator
fu¨r die treibenden Mechanismen. Beispielsweise wird oszillatorische Segregation bei SiGe
mit Gitterverspannungen in Verbindung gebracht. Daher ist die Zerfallstiefe durch das
Spannungsfeld bestimmt, und nicht durch die Temperatur. Oszillatorische Segregation
bei Metallen, hervorgerufen durch oszillatorische Relaxation nach einem Vorschlag von
Ahmad und Tsong [48] sollte ebenso eine speziﬁsche und begrenzte Tiefe aufweisen. Bei
CuAu zeigt sich ein Anwachsen der Zerfallsla¨nge mit sinkender Temperatur. Bei T0 diver-
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Abbildung 3.4: Ergebnisse der Rechnungen zur temperaturabha¨ngigen Lagenkonzentration eines
CuAu(100) Testclusters mit 15 Lagen von Tersoﬀ [12].
giert die Ordnung der Schichtstruktur schließlich ins Volumen.
Die Monte Carlo-Studien erlauben kleine atomare Auslenkungen und Platzwechsel von
Cu und Au Atomen zur Equilibrierung der Komposition, die durch Testbewegungen
nach dem Metropolis-Kriterium gewonnen wird. Es wurde ein vereinfachtes, d. h. dem
zur Verfu¨gung stehenden Satz an bekannten Materialkonstanten angepaßtes, empirisches
Wechselwirkungspotential zur Energieberechnung verwendet: Dies ist ausreichend fu¨r die
Anpassung der Koha¨sionsenergie, Gitterkonstante, Kompressionsmodul und Leerstellen-
formationsenergie. So konnten Mischungsenthalpie, Kompressionsmodul und Atomvolu-
men auf fu¨nf Prozent genau im Bezug auf die experimentellen Daten reproduziert werden.
Die Ergebnisse der Rechnungen zur temperaturabha¨ngigen Lagenkonzentration des CuAu-
Testclusters sind in Abb. 3.4 gezeigt: Au-Segregation in der Hochtemperaturphase geht
bei sinkender Temperatur im Bereich der Oberﬂa¨che kontinuierlich in die oszillierende
Volumenordnung u¨ber. Die Rechnungen ergeben eine U¨bergangstemperatur von 800 K
gegenu¨ber dem experimentellen Wert von etwa 680 K.
Um etwas allgemeinere qualitative Aussagen zur Beziehung von Zerfallsverhalten und Vo-
lumenordnung, bzw. Art der atomaren Wechselwirkungen machen zu ko¨nnen, wurde
mittels eines Ising-Modells eine Rekursionsformel fu¨r die lagen -und temperaturabha¨ngige
14
3.2 Segregation bei CuAu
Konzentration abgeleitet. Damit ko¨nnen analytische Ausdru¨cke fu¨r das Segregationsproﬁl
in Abha¨ngigkeit der Paarwechselwirkungen extrahiert werden: Fu¨r die Mischungsenthalpie
gilt:
U = J
∑
m=n
(1− δσmσn) (3.1)
mit:
U : Mischungsenthalpie
σm : identiﬁziert die Atomart m
J : Paarwechselwirkung
Dies repra¨sentiert eine feste Paarwechselwirkung fu¨r ungleiche Atome und keine Wechsel-
wirkung fu¨r gleiche Atome. Fu¨r den Fall einer ordnenden Legierung d.h. J < 0 ergibt sich
fu¨r Cu1−xAux fu¨r die Lage n:
wn ∝ (−1)ne−n/ν (3.2)
mit:
wn = 1− xn
x
1
ν(100)
= cosh−1
[
1
2
+
1
2
T
T0
]
kT0 = −16Jx(1− x)
Es folgt aus diesen Annahmen direkt ein oszillierendes Konzentrationsproﬁl dessen Zer-
fallsla¨nge ν wegen T → T0 ⇒ ν →∞ bei Anna¨herung an T0 ins Volumen divergiert. Die-
selbe Rechnung auf eine (111)-Oberﬂa¨che angewandt ergibt eine sehr kurze Zerfallsla¨nge
mit geringer Anreicherung von Cu in der zweiten Lage sowie keine signiﬁkanten Oszilla-
tionen in tieferen Lagen. Fu¨r eine Legierung mit Entmischungstendenz d.h. J > 0 erha¨lt
man
wn ∝ e−n/ν , (3.3)
also ein monoton zerfallendes Segregationsproﬁl. Durch diese U¨berlegungen wird die Ver-
bindung von Segregationsproﬁl und Volumenordnung bei derartigen Systemen verdeut-
licht.
Bei Cu3Au wurde ein tiefreichendes oszillierendes Konzentrationsproﬁl gefunden und die
Zerfallsla¨nge mit der Volumenkorrelationsla¨nge ξ identiﬁziert. Details sind in [7] beschrie-
ben.
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Zusammenfassend ergibt sich aus den Simulationen folgendes Bild: Es besteht ein Zusam-
menhang von Volumenphasendiagramm und oszillatorischem oder monotonen Segregati-
onsverhalten. Fu¨r CuAu sind Oberﬂa¨chenbindungsenergie und Pra¨ferenz ungleichartiger
Bindungen die treibenden Kra¨fte fu¨r Segregation von Au mit einem oszillierenden Konzen-
trationsproﬁl das oberhalb von T0 exponentiell ins Volumen zerfa¨llt. Diese Ordnung (SIO,
[5]) divergiert fu¨r T ≤ T0 ins Volumen. Fu¨r Legierungen mit Entmischungstendenz erwar-
tet man dagegen monotone Proﬁle. Damit kommt der Bestimmung der Konzentration der
zweiten Lage eine besondere Bedeutung zu.
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Die Streuung niederenergetischer Ionen (Prima¨renergien im Bereich von 100 eV bis 10
keV) ist in besonderem Maß zur Bestimmung der atomaren Massen und – hinsichtlich
der kurzreichweitigen Ordnung – der Atompositionen einer Festko¨rperoberﬂa¨che, sowie
der kristallinen Ordnung geeignet [49] - [55]. Sie zeichnet sich durch drei gravierende
Merkmale aus: geringe Eindringtiefe, große Wirkungsquerschnitte und hohe Neutralisa-
tionsraten im Falle von Edelgasprojektilen und Detektion geladener Teilchen. Hieraus
ergeben sich wichtige Charakteristika der niederenergetischen Ionenstreuung: Die im Falle
von Edelgasionen hohen Neutralisationsraten bewirken eine mitunter ausschließliche Sen-
sitivita¨t auf die oberste Atomlage. Gleichzeitig resultiert daraus eine starke Vera¨nderung
der Intensita¨ten und Da¨mpfung struktureller Information. Bei Verwendung von Alkaliio-
nen (geringe Neutralisation) gewinnt man daru¨berhinaus Information aus 2. oder sogar
3. Lage. Fokussierungseﬀekte (s. u.) aufgrund der hohen Wirkungsquerschnitte ko¨nnen
jedoch dabei in drastischen Intensita¨tsa¨nderungen resultieren. Wird der Einﬂuß der Neu-
tralisation in Flugzeitexperimenten (Detektion von Ionen und Neutralen) vo¨llig umgangen,
werden die Spektren u.U. durch Beitra¨ge von Vielfachstreuereignissen verkompliziert (vgl.
Kap. 4.3.2 auf Seite 44). Neutralisation kann somit je nach Projektil/Targetkombination
und Aufgabe Vor– und Nachteile haben.
Im Folgenden werden wichtige elementare Ergebnisse der Mechanik klassischer Sto¨ße und
Plausibilita¨tserkla¨rungen fu¨r deren Anwendbarkeit auf die betrachteten Systeme gegeben.
Endgeschwindigkeiten und Energieu¨bertra¨ge der Kollisionspartner ko¨nnen durch Energie-
und Impulserhaltung gefunden werden. Fu¨r dieses sogenannte asymptotische Bahnpro-
blem existieren analytische Lo¨sungen fu¨r abgeschirmte Coulombpotentiale zwischen den
Wechselwirkungspartnern [60]. Dies repra¨sentiert die Basis fu¨r die Modellrechnungen (vgl.
Kap. 4.1.2 auf Seite 23).
Im Anschluß werden die korrespondierenden Modellrechnungen, deren Ausgangspunkte
und Weiterentwicklungen sowie wichtige Streugeometrien dargestellt.
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4.1 Klassische Streutheorie
Im relevanten Energiebereich (E0 > 100 eV) und bei Massen in der Gro¨ßenordnung von
Nukleonenmassen sind erstens die De Broglie-Wellenla¨ngen (rund 10−3 A˚) klein gegen
Gitterkonstanten von Festko¨rpern und zweitens die Wechselwirkungszeiten (rund 10−15 s)
klein gegen die Phononenfrequenzen (τ ≈ 10−13 s). Daraus resultieren folgende Kon-
sequenzen: Aus erstens: Es treten keine Beugungseﬀekte auf, die Betrachtungen ﬁnden
im Realraum statt (im Gegensatz dazu z. B.: Thermische He-Streuung). Aus zweitens:
Projektil- und Targetatome tauschen Impuls und Energie derart aus (der Energieu¨bertrag
ist meist groß im Vergleich zur Bindungsenergie), als ob es freie Atome wa¨ren, die nicht an
ein Gitter gebunden sind. Somit tra¨gt das ru¨ckgestreute Projektil im Fall eines Einzelsto-
ßes unmittelbar die Information u¨ber die Masse des streuenden Atoms (der Impuls wird
nicht auf das gesamte Gitter u¨bertragen). Die Streuprozesse ko¨nnen somit als eine Sequenz
von elastischen Zweierstoßereignissen beschrieben werden. [49, 60]. Diese Gegebenheiten
θ
auslaufendes Projektil
M1, E1(E0,  M1, θ,  M2)
Targetatom, M2
einfallendes
Projektil, M1, E0
Streuwinkel
Abbildung 4.1: Wichtige Gro¨ßen in der Ionenstreuung; E0,1 : EnergienM1,2 : Massen
erlauben die Betrachtung im Rahmen der klassischen Mechanik in Zweierstoßna¨herung
(Binary Collision Approximation, BCA). Eine Skizze zu wichtigen Gro¨ßen ﬁndet sich in
Abbildung 4.1. Ferner entsteht eine Sensitivita¨t auf thermische Vibrationen: die einfal-
lenden Ionen sehen eine “Momentaufnahme” des gegenwa¨rtigen Ortszustandes (o¨rtliche
Verteilung) der Atome im Festko¨rper.
4.1.1 Kinematik
Ein einzelnes elastisches Stoßereignis wird durch den Energieu¨bertrag bei der Kollision fu¨r
einen gegebenen Streuwinkel θ bestimmt. Fu¨r den klassischen nichtrelativistischen Fall
gelten im Laborsystem folgende Beziehungen fu¨r Energie- und Impulserhaltung [60, 61],
siehe Abbildung 4.2 auf der na¨chsten Seite, wobei das TargetatomM2 als zu Beginn ruhend
angenommen wird.
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p
M1 E0 θ
θTM2
M1
M2
Θ
Θ
M1 : Projektilmasse 
M2 : Targetmasse 
θ    : Streuwinkel im Laborsystem 
Θ   : Streuwinkel im Schwerpunktsystem
p    : Stoßparameter
p
p
Abbildung 4.2: Streugeometrie im Laborsystem (links) und Schwerpunktssystem (rechts)
Energieerhaltung:
E0 =
1
2
M1v
2
0 =
1
2
M1v
2
1 +
1
2
M2v
2
2 (4.1)
Impulserhaltung:
M1v0 = M1v1 cos(θ) +M2v2 cos(θT ) (4.2)
0 = M1v1 sin(θ)−M2v2 sin(θT ) (4.3)
mit den Bezeichnungen:
M1 : Projektilmasse
M2 : Targetmasse
v0 : Anfangsgeschwindigkeit
v1 : Endgeschwindigkeit des Projektils
v2 : Endgeschwindigkeit des Targetatoms
Eliminierung von v2 und θT fu¨hrt mit A =M2/M1 auf
K =
E1
E0
=
(
cos(θ)±
√
A2 − sin2(θ)
)2
(1 +A)2
, (4.4)
Wobei fu¨r M2 > M1 das positive Vorzeichen, fu¨r M2 < M1 beide Vorzeichen relevant
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sind. Bei ein und dem selben Streuwinkel existieren dann im letzten Fall ein oder zwei
K-Faktoren. Fu¨r θ = 90◦ und θ = 180◦ ergeben sich besonders einfache Ausdru¨cke:
K =
E1
E0
=
A− 1
A+ 1
⇔ θ = 90◦ (4.5)
K =
E1
E0
=
(
A− 1
A+ 1
)2
⇔ θ = 180◦ (4.6)
Die Betrachtung der ru¨ckgestreuten Targetatome nach 4.1 und 4.2 liefert:
E2
E0
=
4A cos2(θT )
(A+ 1)2
, falls θT ≤ 90◦ (4.7)
Der kinematische Faktor K (4.4) ist in Abb. 4.4 auf der na¨chsten Seite fu¨r verschiedene
Projektilmassen M1 in Abha¨ngigkeit der Targetatommasse M2 bei festem Streuwinkel
dargestellt.
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Abbildung 4.3: Energiespektrum der Streuung von 2 keV He+ - Ionen von einer CuAu-Oberﬂa¨che
bei θ = 90◦.
Infolge der Dispersion des Kinematischen Faktors fu¨r die betrachteten Systeme werden
Projektile von Targetatomen unterschiedlicher Masse mit unterschiedlichen Energien in
denselben Raumwinkel gestreut. Im Energiespektrum der ru¨ckgestreuten Prima¨rteilchen
erscheinen somit bei festgehaltenem Streuwinkel leichtere Elemente bei niedrigerer Ener-
gien als schwere. Abb. 4.3 zeigt ein gemessenes Energiespektrum der Streuung von 2 keV
He+-Ionen von einer CuAu-Oberﬂa¨che bei θ = 90◦. Die zu den Massen 63,5 und 179
korrespondierenden Peaks sind getrennt registrierbar. Man erha¨lt damit eine unmittel-
bare Massensensitivita¨t. Diese ha¨ngt gleichzeitig von Projektil und Streuwinkel ab, siehe
20
4.1 Klassische Streutheorie
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
 He
 Ne
 Na
 Ar
Cu
θ :  45°
E/
E 0
 
 
Au
Targetmasse
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
 He
 Ne
 Na
 Ar
Cu
θ :  90°
E/
E 0
 
 
Au
Targetmasse
Abbildung 4.4: Kinematischer Faktor fu¨r verschiedene Projektilsorten und Streuwinkel, links:
θ = 45◦, rechts: θ = 90◦.
Abbildung 4.4. Man erkennt deutlich die verschiedenen Projektileigenschaften in Bezug
auf Massenauﬂo¨sung an der Steigung von K: kleine Projektilmassen gestatten z.B. hohe
Auﬂo¨sung fu¨r leichtere Targetmassen. Allgemein betrachtet ist die Massenauﬂo¨sung umso
besser, je a¨hnlicher sich Projektil- und Targetmasse sind. Je nach Aufgabe sind somit Pro-
jektilsorte und Streuwinkel geeignet zu wa¨hlen (weitere Kriterien wie Targetscha¨digung,
Neutralisation etc. s. u.) Eine Abscha¨tzung [14] zeigt, dass die Massenauﬂo¨sung auch bei
gu¨nstigster Geometrie (θ = 180◦) und Apparatur durch den Impulsu¨bertrag von Phono-
nen limitiert ist. Apparatebedingte Gesamternergieauﬂo¨sungen von einem Prozent sollten
demnach ausreichen. Zur Quantiﬁzierung der Intensita¨ten beno¨tigt man die Wahrschein-
lichkeit der Streuung in einem bestimmten Raumwinkel. Diese Wahrscheinlichkeit ist u¨ber
den Wirkungsquerschnitt durch das Wechselwirkungspotential (V(r)) bestimmt. Zur Be-
stimmung des diﬀerentiellen Wirkungsquerschnitts mu¨ssen Details der Trajektorien bei
der Kollision ausgewertet werden. Die wesentliche Vereinfachung liegt an dieser Stelle
in der Annahme ausschließlich auf der Verbindungslinie von Projektil und Target wir-
kenden Kra¨fte. Dies impliziert ein zentrales und damit konservatives Kraftfeld, so dass
ein Potential existiert. Durch Einfu¨hrung des Schwerpunkt-Koordinatensystems und der
reduzierten Masse 1/µ = 1/M1 + 1/M2 ist dann die Reduktion des Zweiko¨rperproblems
auf ein Einko¨rperproblem mo¨glich. Eine detaillierte Betrachtung ﬁndet sich in [61]. We-
gen der Drehimpulserhaltung (Konstante der Bewegung) ist die Bewegung auf eine Ebene
eingeschra¨nkt. Im Schwerpunktsystem (“Center of Mass”, CM) ergibt sich aus der Ener-
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gieerhaltung in Polarkoordinaten (r, ϕ):
µ
2
(r˙2 + r2ϕ˙2) + V (r) = ECM (4.8)
und Drehimpulserhaltung:
r2ϕ˙ = −v0p (4.9)
p : Stoßparameter
Fu¨r r˙ folgt:
r˙ = ±v0
√
1− V (r)
ECM
− p
2
r2
(4.10)
Der Vorzeichenwechsel kennzeichnet eine im folgenden wesentliche, die Kollision charakte-
risierende Gro¨ße, die so genannte Apsis R, den kleinsten Abstand der Partner wa¨hrend der
Kollision (distance of closest approach). Das negative Vorzeichen gilt bis zum Erreichen
dieses Punktes. Er ist durch
r˙ = 0
bestimmt. Aus 4.9 und 4.10 folgt:
dϕ
dr
=
ϕ˙
r˙
= ∓ p
r2
√
1− V (r)ECM −
p2
r2
und damit:
dϕ = ∓ pdr
r2
√
1− V (r)ECM −
p2
r2
(4.11)
Integration entlang der gesamten Bahnkurve liefert den Streuwinkel Θ (r ≥ R):
∫ Θ
π
(dϕ) = 2 ·
∫ R
∞
pdr
r2
√
1− V (r)ECM −
p2
r2
(4.12)
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Θ = π − 2 ·
∫ ∞
R
pdr
r2
√
1− V (r)ECM −
p2
r2
(4.13)
mit :
ϕ(r → −∞) = π
ϕ(r →∞) = Θ
Dies ist das klassische Streuintegral. Die Transformation in Laborkoordinaten erfolgt u¨ber
die Beziehung:
tan(θ) =
A sinΘ
1 +A cosΘ
(4.14)
Ein Maß fu¨r den Ort des Schnittpunktes der ein- und auslaufenden Asymptoten ist das
Zeitintegral τ :
τ =
√
R2 − p2 −
∫ ∞
R
[
1√
1− V (r)ECM −
p2
r2
− 1√
1− p2
r2
]
dr
(4.15)
Der Name Zeitintegral hat seinen Ursprung in der Tatsache, dass der Wert 2τ/v0 die
Flugzeitdiﬀerenz eines wechselwirkenden und eines nicht wechselwirkenden Teilchens ist
[61]. Die Koordinaten des Schnittpunktes im Laborsystem ergeben sich dann zu [61]:
x =
1
1 +A
(p (A− 1) tan Θ
2
+ 2τ) (4.16)
y = p (4.17)
Die na¨chste zu bestimmende Gro¨ße ist das Wechselwirkungspotential.
4.1.2 Wechselwirkungspotentiale
Die wesentliche Wechselwirkung bei der Streuung zwischen zwei Ionen ist durch die Cou-
lombabstoßung der Kerne gegeben. Die Beschreibung durch reine Coulombkra¨fte ist bei
Energien im MeV-Bereich mo¨glich, versagt aber im niederenergetischen Bereich wegen der
elektronischen Abschirmung. Die deutlich schneller als ein 1/r abfallenden Potentiale wer-
den i.a. durch Multiplikation des reinen Coulombpotentials mit einer Abschirmfunktion
modelliert:
23
4 Zur niederenergetischen Ionenstreuung
V (r) =
1
4πε0
· Z1Z2e
2
r
· Φ(r
a
) (4.18)
r : Abstand von Projektil- und Targetatom
ε0 : Dielektrizita¨tskonstante
Z1, Z2 : Kernladungszahlen von Projektil- und Targetatom
Dabei wird a als die “Abschirmla¨nge” bezeichnet. Meist wird Φ(r/a) approximiert durch
[61]:
Φ(
r
a
) =
n∑
i=1
ciexp(−di r
a
) (4.19)
mit :
n∑
i=1
ci = Φ(0) = 1
Gebra¨uchliche Beispiele sind die Molie`re-Approximation auf ein Thomas-Fermi-Modell
angewandt (TFM) [62, 63]:
Φ(x) = 0.35exp(−0.3x) + 0.55exp(−1.2x) + 0.1exp(−6.0x) (4.20)
mit : x =
r
a
oder Ziegler-Biersack-Littmark (ZBL)[60]:
Φ(x) = 0.0281exp(−0.2616x) + 0.2802exp(−0.4029x) +
+ 0.5099exp(−0.9423x) + 0.1818exp(−3.2x) (4.21)
mit : x =
r
a
Die Abschirmla¨nge a ha¨ngt von Z1 und Z2 ab lautet fu¨r das ZBL-Potential:
aZBL = 0.4685
1
(Z0.231 + Z
0.23
2 )
[A˚] (4.22)
Fu¨r das TFM-Potential wird entweder die Firsov [64]- oder Lindhard [65]- Abschirmla¨nge
benutzt:
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aFirsov = 0.4685
1
(
√
Z1 +
√
Z2)2/3
[A˚] (4.23)
aLindhard = 0.4685
1√
(Z2/31 + Z
2/3
2 )
[A˚]
(4.24)
Bei den in der niederenergetischen Ionenstreuung verwendeten Energien werden die Ab-
schirmla¨ngen oftmals um eine multiplikative Konstante (C = 0,6 bis 0,8) korrigiert, um
eine Anpassung an die Daten zu erreichen. Eine derartige Korrekturmaßnahme musste
auch in dieser Arbeit angewandt werden (Kap. 8.1 auf Seite 71). Eine andere Konstante
der Form:
C = 0.54 + 0.045(
√
ZProj +
√
ZTarget) (4.25)
wurde bei [68] verwendet. Fu¨r quantitative Betrachtung sind die exakten Potentiale in der
Ionenstreuung oft nicht ausreichend bekannt. Dies macht eine Kalibrierung unumga¨nglich
(siehe Kap. 8.1 auf Seite 71). Fu¨r Energien < 100 eV ist mo¨glicherweise ein attraktiver
Teil des Potentials zu addieren.
Mit den Beziehungen 4.12 auf Seite 22 und 4.15 auf Seite 23 ist es nun mo¨glich, einzelne
Trajektorien darzustellen.
4.1.3 Trajektorien
Abb. 4.5 auf der na¨chsten Seite zeigt den Verlauf der unter obigen Voraussetzungen (BCA,
TFM- Potential) gerechneten Trajektorien von links einfallender 1.5 keV Na+-Projektile
auf ein Cu-Atom, das zur Illustration festgehalten wird. Durch die mit zunehmendem
Stoßparameter p abnehmende Ablenkung der Teilchen formiert sich eine scharf begrenzte
ﬂussfreie Zone in Flugrichtung hinter dem Streuer: der so genannte Schattenkegel. Die
Intensita¨tsu¨berho¨hung am Rand des Schattenkegels, dessen genaue Gestalt durch Energie,
Potential und die beteiligten Massen bestimmt wird, spielt eine wesentliche Rolle fu¨r struk-
turrelevante Streuprozesse (hier dru¨ckt sich das Ortsraumregime aus). Eine Abscha¨tzung
der Flussverteilung F (rs) vertikal zur Flussrichtung im Abstand a fu¨r ein reines Cou-
lombpotential in Kleinwinkelna¨herung (Ablenkwinkel φ = Z1Z2e2/4πε0E p) [66] liefert
mit:
rs = p+ φa = p+
1
4πε0
· Z1Z2e
2
E p
a
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rs = p+
r2c
4p
rc = 2
√
1
4πε0
· Z1Z2e
2a
E
a : Abstand vom streuenden Atom in Flussrichtung
rc : coulomb’scher Schattenkegelradius
Flussverteilung im Abstand a:
F (rs)2πrsdrs = F (p)2πpdp
Fu¨r einen auf 1 normierten Teilchenﬂuss folgt:
F (rs) =
p
rs
dp
drs
(4.26)
Mit der analytischen Lo¨sung:
F (rs) = 0 , falls rs < rc
F (rs) =
1
2
(
1√
1− r2c/r2s
+
√
1− r2c/r2s
)
, falls rs > rc (4.27)
x [Å]
r 
[Å
]
Abbildung 4.5: Ausbildung eines Schattenkegels beim Einfall eines zur x-Richtung parallelen
Strahls von Na+-Ionen auf ein ortsfestes Cu-Atom als Streuzentrum.
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Die Singularita¨t in der Flussverteilung fu¨hrt, falls der Schattenkegelrand durch geeignete
Manipulation der Streugeometrie auf ein Nachbaratom fa¨llt, zu einer Intensita¨tsu¨berho¨hung
an diesem Ort und damit zu charakteristischen Peaks in den sogenannten ICISS (Impact
Collision Ion Scattering Spectroscopy)–Spektren. Die hohe Ortsempﬁndlichkeitkeit impli-
ziert gleichzeitig eine Sensitivita¨t auf thermische Vibrationen, die so zu einer Verbreiterung
dieser Maxima fu¨hren. Schwierig zuga¨ngliche Oberﬂa¨chen-Debye-Temperaturen sind auf
diese Weise – mitunter sogar nach Komponenten aufgelo¨st - abscha¨tzbar.
4.1.4 Wirkungsquerschnitte
Die quantitative Bestimmung der Zusammensetzung der obersten Atomlagen gelingt im
Prinzip durch die Messung der nach Kap. 4.1.1 auf Seite 18 fu¨r verschiedene Massen
im Energiespektrum getrennten Intensita¨ten bei festem Streuwinkel θ. Der einfallende
Teilchenﬂuss mit gleichverteilten Stoßparametern p ist u¨ber den Streuquerschnitt σ(θ)
mit der auslaufenden angularen Intensita¨tsverteilung Ω(θ) verknu¨pft [66]:
2πpdp = − dσ
dΩθ
2π sin θdθ (4.28)
Der mit zunehmenden Streuwinkel abnehmende Wirkungsquerschnitt dru¨ckt sich durch
das negative Vorzeichen in 4.28 aus. Bei kleinen Streuwinkeln registriert man hohe Inten-
sita¨ten fu¨r den Preis einer geringen Massenauﬂo¨sung, (vgl. Kap. 4.1.1 auf Seite 18) und
umgekehrt. Der exakte Ausdruck fu¨r den u¨ber 4.28 bestimmten diﬀerentiellen Wirkungs-
querschnitt dσ/dΩ ha¨ngt von der Gestalt des Potentials ab und ist nur in einigen Fa¨llen
analytisch darstellbar. Fu¨r ein reines Coulombpotential ergibt sich:
dσ
dΩΘ
=
(
Z1Z2 e
2
16π%0ECM
)2
1
sin4(Θ/2)
(4.29)
im Schwerpunktsystem. Man sieht den starken Abfall mit der Energie (∝ E−2) und dem
Streuwinkel (∝ sin−4(Θ/2)). Die Transformation ins Laborsystem erfolgt im Falle rein
elastischer Kollisionen u¨ber [61]:
dσ
dΩθ
=
dσ
dΩΘ
· (1 + 2A cos(Θ) +A
2)3/2
A2(A+ cos(Θ))
(4.30)
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Insgesamt ergibt sich fu¨r die Intensita¨ten:
Ii(E0, θ) = dσi/dΩ(E0, θ) I0 Ni S P+i T Ω (4.31)
mit:
I0 = Prima¨rintensita¨t [Ionen / cm2 s]
Ni = Anzahldichte der Spezies i [Atome / cm2]
P+i = U¨berlebenswarscheinlichkeit der Spezies i
S = Faktor zur Beschreibung der Struktureinﬂu¨sse
T = Transmission des Analysators und Detektionseﬃzienz
Neben dem Wirkungsquerschnitt sind die Prima¨rintensita¨t, die Anzahldichte einer Atom-
sorte Ni, der “Strukturfaktor” S bezu¨glich der atomaren Anordnung im Realraum (s. u.),
die U¨berlebenswahrscheinlichkeit als Ion der i-ten Spezies P+i , Transmission des Analy-
sators und Detektionseﬃzienz T sowie der Raumwinkel Ω die intensita¨tsbestimmenden
Gro¨ßen. Die Prima¨rintensita¨t I0 absolut mit ausreichender Genauigkeit zu bestimmen,
ist meistens nicht mo¨glich. Als Maßstab zur Skalierung fu¨r den Vergleich von Daten die-
nen ha¨uﬁg Strommessungen oder Vergleich u¨ber Referenzproben. T und Ω sind bei
festgehaltenen θ und Detektoro¨ﬀnungswinkel Apparateparameter, die zusammen mit der
Prima¨renergiebreite als Apparatefunktion (siehe Kap. 5 auf Seite 50) beru¨cksichtigt wer-
den. Ni, S, - und in dieser Arbeit u¨berdies P+ - sind gerade die Gro¨ßen, u¨ber die man durch
Auswertung der Intensita¨tsverteilungen Informationen gewinnen will. Die Anzahldichte
Ni einer bestimmten Spezies kann durch Messung der Intensita¨t bei fester Energie Ei und
festem Streuwinkel (Ei = Ei(Mi, θi, E0...)), falls S und P+ bekannt sind, direkt bestimmt
werden. Der Faktor S steht fu¨r Intensita¨tsmodulationen aufgrund von Streuprozessen,
die durch das ra¨umliche Arrangement der Atome ermo¨glicht werden. Die Schattenkegel-
bildung hinter Streuzentren fu¨hrt zu strukturrelevanten Flussu¨berho¨hungen oder unter-
dru¨ckt die Teilchenausbreitung in bestimmte Richtungen. Abb. 4.6 auf der na¨chsten Seite
zeigt Trajektorienmodulationen in zwei Dimensionen. Man erkennt die Flusseinschnu¨rung
zwischen Atomen oder am Rand der Schattenkegel, wodurch gewisse Stoßparameter se-
lektiert werden. Dieser so genannte Fokussierungseﬀekt fu¨hrt genauso wie Abschattung
bestimmter Raumwinkel (Blocking Eﬀekt) zu drastischen Intensita¨tsa¨nderungen. Diese,
fu¨r strukturelle Untersuchungen sehr bedeutsamen Eﬀekte, sind jedoch was eine allgemei-
ne quantitative Auswertung der Intensita¨ten angeht, schwer zu fassen [14]. Die Quan-
tiﬁzierung derartiger Intensita¨tsa¨nderungen mit Hilfe von 3D- Trajektoriensimulationen
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Abbildung 4.6: Gerechnete Trajektorienmodulationen in zwei Dimensionen eines unter dem Win-
kel von 60◦ einfallenden Strahls von Na+-Ionen auf eine CuAu(100)-Oberﬂa¨che.
ist einer der Gegensta¨nde dieser Arbeit (siehe Kap. 4.3 auf Seite 42) Ein bisher ebenfalls
generell nicht bekannter Faktor (falls P+ < 1, z.B. bei He+ Ne+-Streuung) ist die Io-
nenu¨berlebenswahrscheinlichkeit P+. Sie spielt bei der Detektion ausschließlich geladener
Teilchen eine entscheidende Rolle. In numerischen Simulationen der Streuintensita¨t wird
sie bisher praktisch nicht beru¨cksichtigt ([14], S. 225). Ansa¨tze dazu, unter der Vorausset-
zung einfacher Modelle, werden in Kap. 4.3 auf Seite 42 vorgestellt. Hierbei wurden die,
je nach U¨berlebenswahrscheinlichkeit, modiﬁzierten Anteile von Vielfachstreubeitra¨gen im
Energiespektrum ausgenutzt.
4.1.5 Vielfachstreuung
Infolge der großen Wirkungsquerschnitte kann es in der niederenergetischen Ionenstreuung
zu einem substanziellen Beitrag von Intensita¨ten aufgrund von Vielfachstreuereignissen
kommen. Da der Energieu¨bertrag nicht linear mit dem Streuwinkel skaliert, (beispiels-
weise ist der gesamte Energieverlust fu¨r zwei Sto¨sse mit θ = 45◦ geringer als fu¨r einen
Stoß mit θ = 90◦), sind die mit zwei-, drei-, vierfach-Streuereignissen korrespondierenden
Intensita¨ten in Bezug auf das Einzelstreuereignis bei ho¨heren Energien zu ﬁnden. Dies ist
in Abha¨ngigkeit der Projektil-Target-Kombination mehr oder wenig ausgepra¨gt. Abb. 4.7
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auf Seite 30 zeigt die Verha¨ltnisse fu¨r Ne+-Streuung an polykristallinem Cu (oben) und
He+-Streuung an polykristallinem Ni (unten). Ni und Cu sind in diesem Zusammenhang
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Abbildung 4.7: Ne+-Streuung von polykristallinem Cu (oben) und He+-Streuung von polykristal-
linem Ni (unten). Rechts sind jeweils gerechnete (siehe Kap. 4.3 auf Seite 42) Energiespektren und
deren Dekomposition nach Beitra¨gen von n-fach-Streuereignissen (n = 1, 2, ...) dargestellt, links
die entsprechenden experimentellen Daten im Vergleich mit den Rechnungen. Die verbleibenden
Unterschiede sind vorwiegend auf Neutralisationstionseﬀekte zuru¨ckzufu¨hren. Aufgrund des gerin-
gen Massenunteschiedes ko¨nnen die verschiedlichen Atomsorten hier vernachla¨ssigt werden. (Teile
aus [11])
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wegen der geringen Massendiﬀerenz austauschbar. Rechts sind gerechnete Energiespektren
und deren Dekomposition nach Beitra¨gen von n-fach-Streuereignissen (n = 1, 2, ...) dar-
gestellt. Die Beitra¨ge mit kleinem n sind bei der He+-Streuung wegen der kinematischen
Verha¨ltnisse deutlich weniger vom Einzelstoßbeitrag separiert als bei Ne+. Da fu¨r n > 1
die Trajektorien nicht notwendigerweise in einer Ebene (der Streuebene) liegen mu¨ssen und
es zudem eine wachsende Anzahl an Streukombinationen gibt, die in den selben Raumwin-
kel fu¨hren, weisen die Mehrfachstreuintensita¨ten einen niederenergetischen Schwanz auf.
Dieser ist bei leichteren Projektilen ausgepra¨gter. Auf der linken Seite von Abb. 4.7 auf
der vorherigen Seite sind die entsprechenden experimentellen Daten dargestellt. Die ver-
bleibenden Unterschiede sind vorwiegend auf Neutralisationstionseﬀekte zuru¨ckzufu¨hren
und werden in Kap. 4.3.2 auf Seite 44 gerade zu deren Abscha¨tzung verwendet. Viel-
fachstreubeitra¨ge erschweren somit die Auswertung hinsichtlich der Elementenzusammen-
setzung, sind aber essentiell zur Gewinnung struktureller Information. Durch Selektion
geeigneter Projektile ist es in gewissen Grenzen mo¨glich, u¨ber Neutralisationscharakteristi-
ka die Empﬁndlichkeit dem Zweck anzupassen. Sollen Vielfachstreuereignisse unterdru¨ckt
werden, um z.B. die elementare Zusammensetzung der ersten Lage bestimmen, ist ein
Sondenion mit geringer U¨berlebenswahrscheinlichkeit wie He+ oder Ne+ mo¨glicherweise
von Vorteil. Dies gilt nur eingeschra¨nkt, da die Neutralisation natu¨rlich beru¨cksichtigt
werden muss. Prima¨rteilchen wie Na+ ermo¨glichen die Beobachtung struktureller Modu-
lation der Streuintensita¨ten aufgrund ihrer hohen U¨berlebenswahrscheinlichkeit. Direkte
Information u¨ber die elementare Komposition ist aber ha¨uﬁg durch Fokussierungseﬀekte
unterdru¨ckt. Lo¨sungsmo¨glichkeiten durch 3D-Simulation und Beru¨cksichtigung der Neu-
tralisation werden in Kap. 4.3.2 auf Seite 44 diskutiert.
4.1.6 Oberﬂa¨chen-Gitterfu¨hrung (Oberﬂa¨chen-Channeling)
Eine weitere Auswirkung der Schattenkegelbildung, die zur Gewinnung struktureller Infor-
mation fu¨hrt, ist die Streuung von unter kleineren Winkeln (typisch 3◦ - 15◦) einfallenden
Teilchen an Atomreihen oder Ebenen: man spricht von axialer oder planarer Gitterfu¨hrung
(Oberﬂa¨chen-Channeling). Diese Art von Vielfachstreuung ist gekennzeichnet durch die
Beschreibbarkeit der Streuung mit einem linearen oder planaren Potential. Die Trajek-
torien werden senkrecht zur Flugrichtung durch hintereinander liegende Schattenkegel
begrenzt. Es kommt zu einer Fu¨hrung der Teilchen zwischen den Reihen oder Ebenen in
Verbindung mit der Erhaltung der senkrechten Impulskomponente. Das “Einfa¨deln” der
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Projektile in derartige “Kana¨le” gelingt nur unterhalb eines kritischen Winkels [67]:
ψc1 =
√
1
4πε0
2Z1Z2e2
d[hkl]
1
E
(4.32)
mit:
Z1, Z2 = Ordnungszahlen von Projektil und Target
E = Energie des Projektils
d[hkl] = Atomabstand benachbarter [hkl]-Reihen
Unterhalb dieses kritischen Winkels sind kleinere Stoßparameter unzuga¨nglich, so dass
bei Streuwinkeln die mit solchen korrespondieren, niedrige, oder im Idealfall kleine In-
tensita¨ten registriert werden. Es entstehen bei einkristallinen Oberﬂa¨chen unter ﬂachem
Einfall (z. B. 3◦ - 15◦) ausgepra¨gte Minima in der aziumtalen Intensita¨tsverteilung, wenn
die Streuebene in Richtung von Atomreihen verla¨uft, siehe Abb. 8.8 auf Seite 76. Diese
sind niedrig indizierte kristallographische Richtungen. Stufenkanten und andere Sto¨rungen
stellen eine Quelle fu¨r kleine Stoßparameter dar und verursachen nicht verschwindende In-
tensita¨ten in Minimapositionen. Man gewinnt damit Informationen zum kristallinen Typ
und zur Perfektion der Oberﬂa¨che, sowie zu den thermischen Vibrationen etc. (siehe
Kap. 8.1.2 auf Seite 75). Experimentell wird die angulare Halbwertsbreite des Minimums
angegeben [14].
ψradial1/2 = C
′
ψc (4.33)
Bei niedrigen Energien, falls E < e2Z1Z2d[hkl]/a2:
ψradialc2 =
√
C ′′a ψc1/d[hkl] (4.34)
C
′′
= C
′′
(Vi, uvib)
mit:
Vi = Potentialparameter
a = Abschirmla¨nge
uvib = Thermische Vibrationsamplituden
4.1.7 Neutralisation
Geladene Teilchen, die sich einer Oberﬂa¨che na¨hern, treten mit ihr in Wechselwirkung.
Es kommt zu Anregungen des elektronischen Systems und Ladungsverschiebungen. Dies
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hat umgekehrt Auswirkungen auf ein einfallendes Teilchen. Handelt es sich um schnellere
Teilchen (z. B. im Vergleich zur thermischen Energie), so ist die Geschwindigkeit nicht
mehr vernachla¨ssigbar. Je nach Energie und Ladungszustand treten Anregungen auf, die
bis zur Modiﬁkation in der Struktur fu¨hren ko¨nnen. Dabei sind hauptsa¨chlich zwei Eﬀekte
von Bedeutung: Energieverlust und Ladungsaustausch. Hagstrum stellt in seiner Pionier-
arbeit [69, 70] ein adiabatisches Modell auf, das auch auf niedere Energien anwendbar
ist. Wesentliche Aspekte sind in Abb. 4.8 gezeichnet. Links ist der Potentialtopf einer
Abbildung 4.8: Die Hauptkana¨le fu¨r den Ladungsaustausch in dem hier relevanten Energiebe-
reich: resonante Ionisation und Neutralisation RI und RN, quasiresonante Neutralisation qRN
und Auger-Neutralisation AN (aus [14]).
Metalloberﬂa¨che dargestellt, der bis zum Ferminiveau EF gefu¨llt ist und um den Betrag
der Austrittsarbeit eφ = EV – EF unter dem Vakuumniveau EV liegt. Das wechselwir-
kende Atom ist durch die diskreten Niveaus des Potentials einer punktfo¨rmigen Ladung
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charakterisiert. Das Grundzustandsniveau liegt um die Ionisierungsenergie Ei unter dem
Vakuumniveau. Die angeregten Zusta¨nde sind verbreitert eingezeichnet. Die Hauptkana¨le
fu¨r den Ladungsaustausch in dem hier relevanten Energiebereich sind resonante Ionisation
und Neutralisation RI, RN, quasi resonante Neutralisation qRN und Auger-Neutralisation
AN. Bei Alkaliatomen liegt die Ionisierungsenergie in der Na¨he des Fermi-Niveaus, so
dass nur RI und RN in Betracht kommen. Falls Ei > 2 eφ kann Neutralisation durch
Auger-Anregung stattﬁnden, wobei ein Elektron vom anregenden Ion eingefangen und
das zweite emittiert wird. Quasiresonanter Ladungsaustausch existiert fu¨r eine Reihe von
Projektil-Targetkominationen (z. B. He+ - Pb). Dabei kommt es bei Variation der Io-
nenenergie zu Oszillationen in der Intensita¨t, den sogenannten Stueckelberg-Oszillationen
[71, 73]. Die Theorien gehen mittlerweise u¨ber das Hagstrum-Modell hinaus, indem man
z. B. Erweiterungen zur Beru¨cksichtigung zwischenatomarer Korrelationseﬀekte einfu¨hrt,
die fu¨r die relative Besetzung der atomaren Niveaus u¨ber Resonanz- oder Auger-Einfang
wichtig sind [61]. Beru¨cksichtigt werden mu¨ssen zum einen die Verschiebung der Energie-
niveaus und ihre Verbreiterung beim Herannahen eines Ions aufgrund der Wechselwirkung
mit den Elektronen an der Oberﬂa¨che und zum anderen die Zeitabha¨ngigkeit sowie der
Vielteilchencharakters des Problems. Trotzdem ﬁndet man in einer Vielzahl von Fa¨llen ei-
ne qualitative U¨bereinstimmung von vereinfachten Modellrechnungen mit experimentellen
Daten. Es stellt sich heraus, dass die Ionenu¨berlebenswahrscheinlichkeit P+ in adiabati-
scher Approximation exponentiell von der Vertikalkomponente der Teilchengeschwindig-
keit v⊥ abha¨ngt:
P+ = exp(−vc/v⊥) (4.35)
Die Geschwindigkeit vc ist charakteristisch fu¨r eine Projektil-Target-Kombination und
besagt, wie langsam ein Projektil sich einer Oberﬂa¨che na¨hern muss, damit seine U¨ber-
lebenswahrscheinlichkeit auf 1/e absinkt [69, 70, 74]. Die Gro¨ßenordnung betra¨gt etwa
107cm/s. Diese Na¨herung ist relativ grob, besitzt aber eine gewisse Gu¨ltigkeit fu¨r Auger-
und Resonanz-Neutralisation. Eine bessere U¨bereinstimmung bieten Ansa¨tze bei denen
Mehrfachladungsaustausch-Ereignisse bzw. Sequenzen eingefu¨hrt werden [75]. Die Ge-
samtu¨berlebenswahrscheinlichkeit ergibt sich dann als Produkt der Einzelprozesswahr-
scheinlichkeiten, die Neutralisation und Ionisation enthalten ko¨nnen. Die verschiednen
Neutralisationsprozesse ha¨ngen von der Projektil-Target-Kombination, den auftretenden
Energien und der Wegla¨nge des Projektilpfades im Target ab [61]. In manchen Fa¨llen
reicht eine grobe Abscha¨tzung der U¨berlebenswahrscheinlichkeit fu¨r eine Abscha¨tzung der
chemischen Zusammensetzung aus. In komplexeren Systemen, oder falls wegen sto¨render
Fokussierungseﬀekte nicht auf Alkalistreuung oder Flugzeitmethoden zuru¨ckgegriﬀen wer-
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den kann, oder das Studium des Ladungsaustausches an sich im Vordergrund steht, ist
eine entsprechende Beru¨cksichtigung der Neutralisation unumga¨nglich. Erste quantitati-
ve Ansa¨tze werden in dieser Arbeit 4.3 auf Seite 42 gemacht. Ohne dabei den genauen
Vorgang des Ladungsaustausches zu kennen, aber den Pfad der Teilchen auf atomistischer
Skala mit Hilfe von 3D-Trajektoriensimulationen verfolgend, ko¨nnen Aussagen, die hilf-
reich zur Interpretation experimenteller Daten sind, gemacht werden. Die wichtigen physi-
kalischen Kriterien hinsichtlich Neutralisation sind dabei: Anzahl der Sto¨ße, Abstand des
Umkehrpunktes (“distance of closest approach”), Flugzeit und Wegla¨nge. Dadurch, dass
entlang der gesamten gerechneten Trajektorie jedes Streuereignis verfolgt wird, ko¨nnen
im Prinzip verschiedene, von der jeweiligen Art der Kollision abha¨ngige Modelle selektiv
eingesetzt werden. Solche Kriterien sind z. B.: Welche atomaren Spezies bei mehrkom-
ponentigen Systemen beim Stoß in Wechselwirkung treten, welche Verweilzeit in welcher
Entfernung verbracht wurde, wie klein der geringste Abstand war, Umgebung des gesto-
ßenen Targetatoms, Wegla¨nge im Target oder in bestimmten Bereichen, tiefste erreichte
Streulage u.a. Hier ﬁnden die Betrachtungen hinsichtlich Anzahl an Sto¨ßen, kleinstem Ab-
stand und tiefster Streulage statt. Es ist ebenfalls mo¨glich, der Gleichung 4.35 Rechnung
zu tragen, da Trajektorien bei kleinem Einfallswinkel (⇒ v⊥ klein) vor dem Hauptstoß
mehrere andere Atome mit kleinem Abstand passieren mu¨ssen. Diese Ereignisse ﬂießen
entsprechend in die A¨nderung der Gesamtu¨berlebenswahrscheinlichkeit ein.
Zur Untersuchung tieferer Lagen oder zur Vermeidung zur Matrixeﬀekten sind Alkaliio-
nen aufgrund ihrer hohen U¨berlebenswahrscheinlichkeit geeignet. Ihre Ionisationsniveaus
beﬁnden sich in der Na¨he der Fermiveaus von Metallen. Die Tunnelwahrscheinlichkeit fu¨r
Elektronen vom Leitungsband ist damit die bestimmende Gro¨ße. Dies ist theoretisch von
Nørskov et al. [76, 61] mit folgendem Resultat behandelt worden:
P+ ∝ exp[−pC1(Ei − eφ+ C2)/C3v⊥] (4.36)
Die Konstanten Ci beschreiben die Verschiebung der Position und die Breite der Energie-
niveaus wa¨hrend Anna¨herung und Entfernung des Ions in Bezug auf die Oberﬂa¨che. Ei
ist die Ionisationsenergie und φ die Austrittsarbeit der Oberﬂa¨che.
4.1.8 Thermische Vibrationen
Obwohl die Gitterdynamik besser durch die Messung von Phonendispersionskurven, z. B.
mit TEAS (Thermal Energy Atom Scattering) analysiert werden kann, ist die Ionenstreu-
ung sensitiv auf thermische Vibrationen, da eine ra¨umliche Umverteilung der Trajektorien
erfolgt [80, 81]. Aufgrund der, in Bezug auf Phononenfrequenzen (τ ∝ 10−13s) kleinen
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Stoßzeit (10−15 s), werden die thermischen Vibrationen im allgemeinen durch statische
Auslenkungen der Targetatome, die als unabha¨ngig angenommen werden, beru¨cksichtigt.
Es wurden ebenfalls Korrelationseﬀekte diskutiert [82]. Wegen der starken Lokalisierung
der Flussverteilung am Schattenkegelrand ist die relative Atomposition, sobald Mehrfach-
streuung auftritt, entscheidend fu¨r die gemessenen Intensita¨ten. Bei Einfallswinkelspek-
tren wird dieser Eﬀekt gerade dazu ausgenu¨tzt. Ein Atom im Schattenkegel kann durch
Auslenkung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in den Schattenkegelrand eintauchen
und somit Stoßparameter zuga¨nglich machen, die zu einer Intensita¨tserho¨hung fu¨hren.
Ein Atom mit Ruhelage im Schattenkegelrand besitzt durch thermische Auslenkung nun
eine nichtverschwindende Aufenthaltswahrscheinlichkeit im Schattenkegel selbst und er-
niedrigt seinen Beitrag zur Gesamtintensita¨t. Eine Abscha¨tzung der Wahrscheinlichkeit
fu¨r das zweite Atom eines Atompaares sich aufgrund thermischer Vibrationen außerhalb
des Schattenkegels des ersten zu beﬁnden wird in [78] gegeben. Bei den meisten Com-
putersimulationen werden thermische Auslenkungen durch zufallsverteilte, unkorrelierte
Vergabe von Atompositionen innerhalb einer vorgegebenen Zone im Sinne einer Stan-
dardabweichung modelliert. Die wa¨hrend der Berechnung einer Trajektorie festgehaltenen
Positionen werden fu¨r jedes weitere Prima¨rteilchen neu gezogen. Meist ist die ra¨umliche
Verteilung der Vibrationsamplituden isotrop. Die Gro¨ße der mittleren quadratischen Aus-
lenkungen 〈u2〉 kann nach dem Debye-Modell [79] in Hochtemperaturna¨herung berechnet
werden:
〈u2〉 = 3h¯
2T
M2kBΘ2D
(4.37)
mit:
h¯ : Planck-Konstante
M2 : Masse des vibrierenden Atoms
kB : Boltzmann-Konstante
T : Temperatur
ΘD : Debye-Temperatur
ΘD ist ein Maß fu¨r die mittleren quadratischen Auslenkungen eines Atoms einer bestimm-
ten Sorte in einer bestimmten Umgebung hinsichtlich der Bindungskra¨fte in Abha¨ngigkeit
von der Temperatur. Somit ist das Schwingungsverhalten ein und desselben Atoms und
damit seine Debye-Temperatur abha¨ngig von der Geometrie und dem Potential bezu¨glich
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der Nachbarn. Insbesondere an der Oberﬂa¨che a¨ndert sich die Debye-Temperatur relativ
zum Volumen aufgrund des Kra¨fteungleichgewichts und einer mo¨glicherweise eintretenden
Umordnung durch Rekonstruktion. Es werden deshalb fu¨r unterschiedliche Atomsorten
an Gitterpla¨tzen unterschiedlicher Symmetrie eigene Debye-Temperaturen angegeben. Da-
bei muss zwischen verschieden indizierten Oberﬂa¨chen unterschieden werden. Die unter-
schiedliche Freiheit a¨ußert sich in ra¨umlich anisotropen Werten fu¨r die Oberﬂa¨chen-Debye-
Temperatur: Ein Oberﬂa¨chenatom kann sich z.B. in vertikaler Richtung mit gro¨ßerer Am-
plitude bewegen als lateral. Man gibt somit Debye-Temperaturen senkrecht, parallel -
und bei komplizierteren Symmetrien - la¨ngs bestimmter Kristallrichtungen an: z. B. bei
(110)-Oberﬂa¨chen ﬂa¨chenzentrierter Kristalle. An der Streuung der Literaturwerte la¨sst
sich die Schwierigkeit der Bestimmung erkennen. Fu¨r Cu(110) werden Werte zwischen 260
K und 112 K bei einem Volumenwert von 315 K angegeben [61]. In dieser Arbeit wurde
der MARLOWE-Code (siehe Kap. 4.3 auf Seite 42) erstmals so modiﬁziert, dass mit ge-
trennten Werten fu¨r vertikale und parallele mittlere quadratische Auslenkungen gerechnet
werden kann. Die hier als Startwerte verwendeten Debye-Temperaturen sind von Jackson
(1974) aus dem Morse-Potential berechnete Werte aus [83]. Ein Auszug ist in Tabelle 4.1
aufgefu¨hrt.
(100)⊥ (100)‖ (110)⊥ (110)
[001]
‖ (110)
[0−11]
‖ (111)⊥ (111)‖
Cu 192 292 191 303 181 196 328
Ag 142 203 142 209 137 147 226
Au 110 152 111 156 106 116 168
Tabelle 4.1: Oberﬂa¨chen-Debye-Temperaturen in K fu¨r verschiedene Oberﬂa¨chen und 3d-
U¨bergangsmetalle aus [83].
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4.2 Streugeometrien
Aus den theoretischen Betrachtungen, insbesondere der Kinematik, der Trajektorien und
der Gitterfu¨hrung resultieren typische Streugeometrien:
4.2.1 Energieaufgelo¨ste Intensita¨tsverteilung
Der grundlegenste Spektrentyp, das Energiespektrum der ru¨ckgestreuten Projektile, er-
laubt je nach kinematischem Faktor, die Untersuchung der elementaren Massenzusam-
mensetzung des Targets. Abbildung 4.9 zeigt Na+-Streuung von einer CuAu-Oberﬂa¨che
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Abbildung 4.9: Energiespektrum: (Projektilsorte mit geringer Neutralisation) Na+-Streuung von
einer CuAu-Oberﬂa¨che bei θ = 90◦. Die Maxima bei 670 eV und 1160 eV korrespondieren mit den
Massen von Cu und Au, Einzelheiten im Text.
bei θ = 90◦. Die Maxima bei 670 eV und 1160 eV entsprechen den Massen von Cu und Au.
Wegen der großen U¨berlebenswahrscheinlichkeit ist ein hoher Anteil an Vielfachstreuung
messbar. Insbesondere die im Wesentlichen zu den Doppelstoß-Ereignissen geho¨renden
Intensita¨ten bei etwa 950 eV und 1260 eV (fu¨r Cu und Au). Die Peak-Intensita¨ten sind
ein Maß fu¨r die Zusammensetzung der Probe.
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4.2.2 Polare Intensita¨tsverteilung, ICISS
Durch Erho¨hung des Einfallswinkels ψ bei festem Steuwinkel θ wird die Neigung des Schat-
tenkegels (siehe Kap. 4.1.3 auf Seite 25) gegenu¨ber der Probenoberﬂa¨che erho¨ht. Damit
streift die Intensita¨tsu¨berho¨hung am Rand des Schattenkegels u¨ber die Nachbaratome
(siehe Abb. 4.10). Bei kleinen Einfallswinkeln (bis etwa 10◦) sind Stoßparameter, die zur
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Abbildung 4.10: Verlauf typischer Trajektorien und Schattenkegelbildung bei einer CuAu(100)-
Oberﬂa¨che; ψ = 21◦ , 1.5 keV Na+-Projektile.
Ru¨ckstreuung in den typischerweise bei großen Streuwinkeln (in Apparaturen mit Neutral-
teilchendektoren bis 180◦) positionierten Detektor, unzuga¨nglich. Im Idealfall, d. h. bei
perfekter Oberﬂa¨che, sinkt die Intensita¨t dort auf null. Nicht verschwindende Intensita¨ten
deuten auf Rauhigkeit, thermische Vibrationen, etc. hin. Durch weitere Erho¨hung des
Winkels ψ wird der Schattenkegelrand schließlich beim kritischen Winkel ψc mit einem
solchen Stoßparameter auf ein Nachbaratom gerichtet, dass die Flussu¨berho¨hung in einem
Intensita¨tsmaximum resultiert (siehe Abb. 4.11). In der Literatur wird fu¨r quantitati-
ve Auswertungen ha¨uﬁg der Winkel am Maximum oder Wendepunkte der aufsteigenden
Flanke herangezogen. Der kritische Winkel ist bei gegebener Schattenkegelgestalt, Targe-
tatomsorte, Energie und Streuwinkel eine Funktion des Atomabstandes. Umgekehrt ergibt
sich die Mo¨glichkeit, bei bekannten Atomabsta¨nden eine Eichung des Schattenkegels und
somit eine Eichung der Abschirmla¨nge vorzunehmen (vgl. Kap. 8.1.1 auf Seite 73).
Die u¨bliche Bezeichnung fu¨r Untersuchungen mit Hilfe von Einfallswinkelspektren ist
39
4 Zur niederenergetischen Ionenstreuung
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
[001]
n
o
rm
ie
rte
  I
nt
en
sit
ät
 
Einfallswinkel [˚]
  = 145˚
    Na(1.5 keV) ->  Cu(100) 
 
Abbildung 4.11: Einfallswinkelspektrum einer Cu(100)-Oberﬂa¨che bei θ = 145◦ und Na+-
Projektilen in [001]-Richtung. Die Maxima bei 21◦ und 69◦ korrespondieren mit Streuung aus
der ersten und dritten Atomlage
ICISS (Impact Collision Ion Scattering Spectroscopy) und geht auf Aono [55] zuru¨ck.
Bei Daley [86] wird das Konzept der “Hitting Probability” von Tromp et al. [57] fu¨r eine
analytischen 2D-Lo¨sung verwendet. Die zu betrachtenden Streu- und Blockierungskon-
ﬁgurationen werden neben den restlichen Streuparametern eingegeben. Die berechneten
Wahrscheinlichkeitsverteilungen der so vorher deﬁnierten Einzelereignisse werden anschlie-
ßend zu einem Gesamtspektrum verknu¨pft. Dieser Code eignet sich ferner wegen der hohen
Geschwindigkeit sehr gut zu Testzwecken auf dem PC [56].
4.2.3 Azimutale Intensita¨tsverteilung
Nach Kap. 4.1.6 auf Seite 31 kann durch geeignete Anpassung des Einfallswinkels ψ (etwa
5◦ - 15◦), a¨hnlich dem Kleinwinkelregime der polaren Spektren (ICISS), die Zuga¨nglichkeit
von Stoßparametern, die mit mittleren Streuwinkeln (z.B. 45◦) korrespondieren, in einen
Grenzbereich gebracht werden. Bei gleichzeitigem Unterschreiten des kritischen Winkels
fu¨r Gitterfu¨hrung werden solche Stoßparameter unzuga¨nglich. U¨berstreicht die Streuebene
durch Variation des Azimutwinkels φ eine kristallographische Richtung der Oberﬂa¨che und
wird dabei der Grenzwinkel fu¨r Gitterfu¨hrung unterschritten, sinkt die Intensita¨t wegen
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der Wahrscheinlichkeit der axialen Gitterfu¨hrung in dieser Richtung. Derartige Minima
sind ein Maß sowohl fu¨r die Struktur, da ihre angularen Postitionen mit Richtungen linea-
rer oder planarer Ordnung verknu¨pft sind, als auch fu¨r die kristalline Perfektion der Ober-
ﬂa¨che, da die Wahrscheinlichkeit der Dekanalisierung mit der Unordnung wa¨chst. Abb.
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Abbildung 4.12: Azimutspektrum einer Au(110)-Oberﬂa¨che bei θ = 45◦ und Na+-Projektilen.
Das breite Minimum bei 0◦ korrespondiert mit den “Gra¨ben” der “missing-row”-Rekonstruktion in
der kristallographischen Richtung [0-11].
4.12 zeigt die azimutale Intensita¨tsverteilung der Natriumstreuung bei ψ = 12◦ und θ = 40◦
an einer Au(110)(1 × 2)-Oberﬂa¨che. Die Gra¨ben der “Missing Row”-Rekonstruktion in
[0-11]-Richtung sorgen fu¨r ein ausgepra¨gtes Minimum in dieser Richtung. Umgekehrt re-
sultieren nach U¨berschreiten des kritischen Winkels Maxima.
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4.3 Computersimulationen
Die Erkenntnis, dass der Verlauf der Trajektorien energiereicher Ionen eng mit der Kri-
stallstruktur verknu¨pft ist, hat eine intensive Bescha¨ftigung mit der Berechnung von Teil-
chentrajektorien hervorgerufen. Im Gegensatz zu RBS (Rutherford Back Scattering Spec-
troscopy) und MEIS (Medium Energy Ion Spectroscopy) war man bei der Interpretation
von LEIS-Daten weniger stark auf Simulationen angewiesen [14]. Es wurden auch ohne
Simulationsaufwand bedeutsame Resultate erzielt. Fu¨r weitergehende Betrachtungen je-
doch, wie kleine A¨nderungen von Atompositionen, etwa bei Rekonstruktionen, oder um
tiefgehendere Einblicke in Streugeometrien und Mechanismen zu erhalten, sind Compu-
tersimulationen notwendig [14, 11, 91],
In dieser Arbeit wurden Computersimulationen erstmals zur quantitativen Bestimmung
der Elementzusammensetzung (zweite Atomlage bei CuAu(100), siehe Kap. 8.2.3 auf Sei-
te 91) sowie allgemein als tragendes Element fu¨r die Auswertungen eingesetzt.
Folgende, fu¨r die quantitative Interpretation von Intensita¨ten aus der niederenergetischen
Ionenstreuung, kritische Punkte sollen mit Hilfe von Computersimulationen behandelt
werden. Sie resultieren direkt aus den Konsequenzen der theoretischen Betrachtungen.
Vera¨nderungen der Intensita¨ten durch:
• Fokussierung und andere substanzielle Beitra¨ge von Vielfachstreuereignissen, resul-
tierend aus den hohen Wirkungsquerschnitten.
• Neutralisation von Edelgasprojektilen bei Detektion ausschließlich geladener Teil-
chen.
Ziel war das betrachtete Ion-Target-System nicht als ganzes analytisch zu beschreiben, son-
dern die Geschichte eines jeglichen in einen bestimmten Raumwinkel gestreuten Teilchens
auf atomarer Skala zu verfolgen und so physikalische Eﬀekte (z. B. Fokussierung, Neutrali-
sation) am Ort ihres Auftretens zu beru¨cksichtigen. Somit mu¨ssen also die Trajektorien fu¨r
alle simulierten Prima¨rteilchen generiert werden und die im fraglichen Detektor (Raum-
winkelelement) registrierten anschließend fu¨r Analysezwecke zur Verfu¨gung stehen. Wegen
der in Kap. 4.1.1 auf Seite 18 erla¨uterten Voraussetzungen (kleine Stoßzeiten, sequenziel-
le Behandlung der Einzelsto¨ße) eignet sich dazu ein 3D-BCA-Code. MARLOWE [16]ist
das erste und ein gegenwa¨rtig weit genutztes leistungsfa¨higes Monte Carlo-Programm,
das 3D-Streuung an kristallinen Target-Systemen in der erforderlichen Weise modellieren
kann.
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4.3.1 Zum Code
MARLOWE entha¨lt eine Anzahl von Routinen zur Target-Generierung, Suche nach Kol-
lisionspartnern, Berechnung des eigentlichen Stoßes durch Auswertung des Streuintegrals
und des Zeitintegrals mittels einer Vierpunkt-Gauss-Mehler-Quadratur, Erzeugung der
Stoßkaskaden, Einbindung verschiedener Potentiale sowie zur Analyse. Je nach Anforde-
rungen wird nur der beno¨tigte Satz von Komponenten zu einem lauﬀa¨higen Code verbun-
den. Es existieren zwei Hauptmodi:
• Volle Kaskadenerzeugung, d. h. alle Folgeereignisse nach einem Prima¨rstoß werden
berechnet.
• Nur Prima¨rteilchen: Es werden ausschließlich die Trajektorien des Projektils erzeugt.
Beide unterscheiden sich erheblich in Laufzeit und zur Verfu¨gung stehender Variablen-
kapazita¨ten, z. B. der Menge an erlaubten simultanen Kollisionen. Da die Rechenzei-
ten erheblich sind (je nach Target-Komplexita¨t, Projektil und Streugeometrie) mu¨ssen,
um genu¨gend Statistik zu erhalten, etwa 106 bis 107 Teilchen fu¨r ein Energiespektrum
berechnet werden. Dazu werden Rechenzeiten auf RISC-Workstations oder sehr schnel-
len PCs von mehreren Stunden beno¨tigt. Fu¨r ICISS oder Azimut-Spektren mu¨ssen zwi-
schen 16 und 90 Energiespektren berechnet werden, was oft eine Rechenzeit von Tagen
bis Wochen, selbst bei Parallelbetrieb mit maximal 6 RISC-CPUs (eines Clusters am IPP-
Rechenzentrum) bedeutet. Wegen der ha¨uﬁg langen Wartezeiten wurde im Lauf der Arbeit
ein PC mit zwei 800 MHz CPUs eigens fu¨r Simulationen aufgestellt. Dort wurde MARLO-
WE mit gewissen Modiﬁkationen implementiert. Nach der ersten Test- und Anpassungs-
phase bzgl. einiger numerischer Gro¨ßen, die fu¨r Entscheidungszwecke beno¨tigt werden
und auf die Maschine abgestimmt sein mu¨ssen, wurde ein stabiler Lauf erreicht. Um den
Geschwindigkeitsvorteil des Nur-Prima¨r-Modus nu¨tzen zu ko¨nnen, ohne auf die damit
fehlenden Ressourcen verzichten zu mu¨ssen, musste verschiedenen Variablen im Quellcode
deutlich mehr Speicherplatz zugewiesen werden. Dennoch beno¨tigt ein angulares Spek-
trum von 0◦ bis 90◦ in 3-Grad-Schritten auf zwei CPUs und zwei 2 · 106-Prima¨rteilchen
etwa 15 bis 20 h.
Zur Bestimmung der Aufgabe wird eine Eingabedatei editiert und dem Programm u¨berge-
ben. Der Kristall wird durch die Symmetrie-Elemente beschrieben, es werden Einheitszel-
len deﬁniert, Oberﬂa¨chen festgelegt und bei mehrlagigen Targets Schichten beschrieben.
Das Programm macht Gebrauch von der Translationssymmetrie und erzeugt Nachbarli-
sten, aus denen nach gewissen Kriterien vor jedem Stoß neue Kollisionspartner selektiert
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werden. So sind auch relativ komplizierte Targets beschreibbar. Details ﬁnden sich in
[16, 61]. Weitere wesentliche physikalisch Gro¨ßen, die gezielt ausgewa¨hlt werden mu¨ssen,
sind das Wechselwirkungspotential und die Vibrationsamplituden.
Vibrationsamplituden
(vgl. Kap. 4.1.8 auf Seite 35) Jedem in der Eingabedatei aufgelisteten Gitterplatz kann ei-
ne Vibrationsamplitude fu¨r eine bestimmte Atomsorte zugewiesen werden. Korrelationen
werden nicht beru¨cksichtigt. Die resultierende Verteilung der mittleren Auslenkungen war
bislang gaussisch-isotrop in x, y und z. Um den verschiedenen Schwingungsmo¨glichkeiten
von Oberﬂa¨chenatomen Rechnung zu tragen, wurde der Quellcode so modiﬁziert, daß zur
Oberﬂa¨che vertikale und laterale Komponenten der Vibrationsamplituden verschieden sein
ko¨nnen. Die jeweiligen Werte werden innerhalb eines hier erstellten externen Steuerpro-
gramms vorher aus den korrespondierenden Oberﬂa¨chen -und Volumendebyetemperaturen
in Hochtemperaturna¨herung berechnet und automatisch in die Eingangsdatei u¨bertragen.
Die fast ohne Korrekturen verwendeten Debye-Temperaturen ﬁnden sich in Tabelle 4.1
auf Seite 37.
Potential
Hier wurde das Thomas-Fermi-Molie`re-Potential (vgl. Theorie, Wechselwirkungspoten-
tiale) verwendet. Die Wahl der Abschirmla¨nge a stellte sich als sehr kritisch heraus und
wurde mit Hilfe von Eichproben bestimmt, siehe Kap. 8.1 auf Seite 71.
Inelastische elektronische Verluste werden von MARLOWE beru¨cksichtigt. Auf Details
soll hier jedoch nicht eingegangen werden. Bei manchen Spektren ko¨nnte eine Verschie-
bung der Peaks mo¨glicherweise mit einer U¨berbetonung zusammenha¨ngen, Einzelheiten
wurden nicht verfolgt.
4.3.2 Analyse der Trajektoriendaten
Durch 3D-Modellierung mit dem Programm MARLOWE wird die Fokussierung natu¨r-
licherweise simuliert, nicht aber die Neutralisation. Es wurde mit Unterstu¨tzung durch
[87] eine Analyseroutine entwickelt, die die Auswertung der Trajektorien aller in einem
bestimmten Raumwinkel detektierten Teilchen gestattet. Dies ermo¨glicht die Zerlegung
eines Spektrums hinsichtlich seiner Beitra¨ge in Abha¨ngigkeit von der Zahl der Sto¨ße, der
”distance of closest approach”, der Flugzeit, der Wegla¨nge und der tiefsten Streulage. Zur
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Beru¨cksichtigung der Neutralisation werden die Spektren nach Anwendung einfacher Neu-
tralisationsmodelle entsprechend der obigen Zerlegung wieder zusammengesetzt. Durch
Vergleich mit experimentellen Ergebnissen sind die so gewonnen numerischen Daten hilf-
reich fu¨r die Interpretation von Vielfachstreubeitra¨gen, zur Charakterisierung des Einﬂus-
ses der Neutralisation, zur Gewinnung charakteristischer Neutralisationsparameter und
zur Oberﬂa¨chenstrukturanalyse. Die von MARLOWE erzeugten Trajektoriendaten ent-
halten fu¨r jedes Projektil, das unter einem vorher deﬁnierten Streuwinkel θ das Target
wieder verla¨sst, die Koordinaten der Asymptoten-Schnittpunkte, vgl. 4.1.1 auf Seite 18,
die Koordinaten der Gitterpla¨tze der Kollisionspartner sowie den aktuellen Streuwinkel
und die aktuelle Energie. Diese Datensa¨tze existieren fu¨r jede Kollision des betreﬀenden
Projektils. Damit sind sa¨mtliche wichtigen Kollisionsparameter und die Trajektorien als
Polygonzug von Asymptotenschnittpunkt zu Asymptotenschnittpunkt bekannt. Diese Da-
ten ko¨nnen sehr umfangreich sein (40 MB pro Spektrum und virtuellem “Detektor”). Bei
einem Durchlauf des Analyseprogramms werden aus Geschwindigkeitsgru¨nden zuerst alle
Daten eingelesen. Anschließend werden entlang der Trajektorie die Daten jeder einzel-
nen Kollision abgefragt und diese nach beliebig wa¨hlbaren Kriterien wieder aufgesammelt.
Dieses wird fu¨r alle Projektile wiederholt und die so modiﬁzierten Spektren werden aus-
gegeben.
Als Beispiele dienen einkristallines Cu(100), polykristallines Cu, ein Rh/TiO2–Modellka-
talysator und die rekonstruierte Au(110)(1 × 2)-Oberﬂa¨che. Das erste Beispiel, Cu(100),
soll als Illustration zur Fokussierung und Neutralisation dienen. Gezeigt sind graustufen-
kodierte Intensita¨ten bei symmetrischem Ein- und Ausfall (jeweils 45◦) der Prima¨rteilchen
Na+ und Ne+ unter Variation des Azimutwinkels φ und der Energie. In der Abbildung
4.13 zeigt Fig. 1 Na+-Streudaten. Da die Oberﬂa¨che nur aus Cu besteht, beﬁndet sich das
Hauptmaximum (Einzelstoß) an der durch die Kinematik bestimmten Stelle (≈ 690eV).
Weitere Maxima resultieren aus Mehrfachstreuereignissen, die aufgrund kinematischer
Nichtlinearita¨ten auch bei ho¨heren Energien liegen ko¨nnen. Nach rechts ist die azimutale
Drehung der Streuebene gegenu¨ber einer [010] Richtung (= 0◦) dargestellt. Hier treten
strukturelle Aspekte in Erscheinung, insbesondere das Fokussierungsmaximum bei 45◦ so-
wie die ebenfalls durch Fokussierung versta¨rkte Doppelstoßintensita¨t bei etwa 950 eV. Da
Na+Ionen eine hohe U¨berlebenswarscheinlichkeit haben, sind die genannten Charakteri-
stika deutlich erkennbar und stimmen im wesentlichen mit der Rechnung ohne Neutralisa-
tion in Fig. 2 u¨berein. Beru¨cksichtigt man bei denselben Simulationsdaten eine konstante
U¨berlebenswarscheinlichkeit von 20% bei jedem Stoß (s.u.),so erha¨lt man die Verteilung in
Fig. 4. Der Fokussierungspeak ist nun verschwunden und das Mehrfachstreumuster dra-
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stisch vera¨ndert. Fig. 3 zeigt zum Vergleich Meßdaten von Ne+-Ionen die einer starken
Neutralisation unterliegen. Bis auf Abweichungen in der Energieskala wegen der geringeren
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Abbildung 4.13: Fig. 1 - 4: Experimentelle und gerechnete Daten zur Illustration von Neutrali-
sations - und Fokussierungseﬀekten. Erkla¨rung im Text. ψ = 45◦ und θ = 90◦.
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Fig. i): Vergleich der experimen-
tellen und gerechneten Intensitä-
ten ohne Berücksichtigung der 
Neutralisation
Fig. ii): Beiträge der 
Kollisionskaskaden nach 
Anzahl von Kollisionen
Fig. iii): Vergleich der ex- 
perimentellen und gerechneten 
Intensitäten mit Berücksichti- 
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Abbildung 4.14: Experimentelle und gerechnete Daten der Ne+-Streuung an polykristallinem Cu
zur Illustration von Neutralisationseﬀekten.
Masse von Ne werden die Hauptbestandteile der Fig. 3 durch Beru¨cksichtigung der Neu-
tralisation in Fig. 4 reproduziert. Nun folgen Beispiele zur Behandlung der Spektren nach
folgenden Trajektorienklassen: a) Anzahl an Kollisionen, b) ”distance of closest approach“
und c) tiefste Streulage. a) In Fig. i) der Abbildung 4.14 ist die Intensita¨t u¨ber der Ener-
gie aus Experiment und Rechnung von Ne+-Streuung an polykristallinem Cu dargestellt.
Der Vielfachstreuanteil zeigt sich auf der Hochenergieseite des Einzelstreupeaks und ist in
der Simulation aufgrund der nicht beru¨cksichtigten Neutralisation viel sta¨rker ausgepra¨gt
als in der Messung. Fig. ii) zeigt die entsprechende Zerlegung IN (E) nach Anzahl N
an Kollisionen , wobei eine Kollision durch ein Ablenkung um einen Minimalwinkel von
4◦ deﬁniert wurde. Wird jede Kollision mit einer konstanten U¨berlebenswarscheinlichkeit
behaftet, so ergibt sich die Gesamtu¨berlebenswarscheinlichkeit zu P (N) ∝ PN und die
Rekomposition des gesamte Energiespektrums wird gema¨ß
I(E) =
∑
IN (E) · PN (4.38)
durchgefu¨hrt. So erha¨lt man neben einer guten Anpassung an die Daten, dargestellt
in Fig. iii) (gaußfo¨rmige Apparatefunktion mit σ ∼ 11eV beru¨cksichtigt), einen Neu-
tralisationsparameter fu¨r die jeweilige Projektil /Targetkombination. (Hier: P = 0.1
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fu¨r Ne+ → Cu). Er hat in diesem Fall die Bedeutung einer konstanten Einzelstoß-
U¨berlebenswarscheinlichkeit unter obigen Voraussetzungen. Dies ist ein erster einfacher
Ansatz. b) Ein physikalisch bedeutungsvolleres Selektionskriterium ist die “distance of
closest approach”. Als Beispiel dient hierzu He+-Streuung an nominell 0.5 Monola-
gen Rh auf TiO2 - einem Modellkatalysator [90]. Das Experiment in Abbildung 4.15
(rechts) zeigt gut aufgelo¨ste Peaks fu¨r die Streuung von Rh, Ti und O. Die Simulati-
on in Abb. 4.15 links, oﬀene Symbole, jedoch zeigt eine breite, unstrukturierte Vertei-
lung im niederenergetischen Teil des Spektrums, der in dieser Form nur schwerlich fu¨r
analytische Zwecke zu gebrauchen wa¨re. Hier wird ein Modell verwendet, in dem die
U¨berlebenswarscheinlichkeit fu¨r eine Kollision mit der streuenden Spezies i bei kleinstem
Abstand dn durch Pi(dn) = exp(−di/dn) gegeben ist. In Abbildung 4.15 links, geschlosse-
ne Symbole, ist gezeigt, daß durch ein derartiges Vorgehen die experimentellen Spektren
ebenfalls gut reproduziert werden ko¨nnen. Die bemerkenswerten Vielfachstreubeitra¨ge
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Abbildung 4.15: 500 eV He Streuung von einem aus etwa 0.5 Monolagen Rh auf TiO2 bestehen-
den Modellkatalysator. Links: Simulierte Spektren mit (geschlossene Symbole) und ohne (oﬀene
Symbole) Neutralisation. Rechts: Experimentelles Spektrum.
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4.3 Computersimulationen
mu¨ssen um etwa einen Faktor 5 reduziert werden um die experimentelle Situation zu er-
reichen. Dies impliziert etwa 10 Kollisionen bei charakteristischen Absta¨nden di , die
Einzelstoßu¨berlebenswarscheinlichkeiten unter der herrschenden Streugeometrie zwischen
0.7 und 0.8 entsprechen. Die fu¨r die Anpassung der Rechnung ans Experiment verwende-
ten charakteristischen Absta¨nde fu¨r Sauerstoﬀ, Titan, und Rhodium sind: dO= 0.04 A˚,
dT i = 0.125 A˚, dRh = 0.085 A˚. Aspekte der Trajektorienzerlegung nach tiefster Streulage
ﬁnden sich in Kap. 8.1.2 auf Seite 75.
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5 Vorgehen bezu¨glich Experiment und
Rechnung
Im Folgenden werden die Streugeometrie und das Vorgehen fu¨r die Bestimmung der Kon-
zentration der ersten und zweiten Atomlage von CuAu(100) dargestellt. Aufgrund der
speziellen Symmetrie der fcc-Kristallstruktur eignet sich eine Streugeometrie mit sym-
metrischem Ein- und Ausfall der Sondenteilchen bei jeweils 45◦. Dies entspricht einem
Einfallswinkel ψ von 45◦ und einem Streuwinkel θ von 90◦. Damit ist es mo¨glich, durch
Justierung der Streuebene entlang einer [001]-Richtung alle tieferen Lagen abzuschatten.
Durch azimutale Drehung um φ = 45◦, was einer Justierung parallel zur [0-11]-Richtung
entspricht, wird die zweite Lage zuga¨nglich. Dies ist in Abbildung 5.1 aus der Perspektive
eines unter ψ=45◦ einfallenden Teilchens dargestellt. Gemessen werden die Intensita¨ten
[001] [0-11]
Abbildung 5.1: Fcc-Struktur aus der Perspektive eines unter 45◦ einfallenden Teilchens darge-
stellt. Links: Streuebene parallel zu einer [001]-Richtung, rechts: Streuebene parallel zu einer
[0-11]-Richtung. Die Farben kennzeichnen hier gerade und ungerade Atomlagen.
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in Abha¨ngigkeit der Energie unter azimutaler Variation:
I = I(E, φ)ψ=45◦,θ=90◦ (5.1)
Dies liefert gleichzeitig eine Massen- und Lagensensitivita¨t. Die Abbildungen 5.2 auf
der na¨chsten Seite, 5.3 auf Seite 53, und 5.4 auf Seite 54 zeigen vollsta¨ndige gerechnete
Intensita¨tsverteilungen als Funktion von E und φ fu¨r 1,5 keV Na+-Ionen gestreut an fcc-
Modellkristallen folgender Kompositionen (Die Rechnungen beinhalten bereits die gesamte
durch die Eichproben gewonnene Information: Beru¨cksichtigung anisotroper thermischer
Vibrationen entsprechend einer Temperatur von 450◦ C und angepaßter Potentiale; wegen
der langen Rechenzeit wurden die Spektren von 0◦ bis 45◦ erzeugt und anschließend an
φ = 45◦ gespiegelt.):
• a) Erste Lage 100 Prozent Au, zweite Lage 0 Prozent Au.
• b) Erste Lage 0 Prozent Au, zweite Lage 100 Prozent Au.
• c) Erste Lage und zweite Lage statistische Gleichverteilung von Cu und Au.
Die Daten wurden mit einer gaussischen Apparatefunktion variabler Breite gefaltet. Sie
wurde fu¨r die Energie, die mit Cu korrespondiert zu 22 eV Breite und fu¨r Au zu 34 eV
Breite bestimmt. Dazwischen wird linear interpoliert. Dies tra¨gt einem konstanten Anteil
(Energiebreite des Prima¨rstrahls) und einem variablen Anteil (energieabha¨ngige Auﬂo¨sung
des Analysators) Rechnung.
Die jeweils unteren Abbildungen zeigen die Intensita¨ten bei den Energien 670 eV entspre-
chend der Masse fu¨r Cu und 1160 eV entsprechend der Masse fu¨r Au. Dieses Vorgehen
stimmt mit der Gewinnung der experimentellen Daten u¨berein. Wegen des alleinigen
Vorhandenseins von Au an der Oberﬂa¨che im Fall a) ﬁndet man eine isotrope Inten-
sita¨tsverteilung in φ. Die Doppelstreuereignisse sind ebenfalls sichtbar. Cu-Beitra¨ge aus
der zweiten Lage einschließlich Doppelstreuintensita¨t existieren nur in [0-11]-Richtung
(45◦), wie erwartet. Im umgekehrten Fall b) ist das Cu-Signal nahezu isotrop in φ.
Au-Intensita¨t wird ebenfalls nur in [0-11]-Richtung gefunden, der Betrag ist jedoch et-
wa doppelt so hoch und das Maximum etwas zu niedrigeren Energien verschoben. Diese
Verha¨ltnisse sind in c) gleichzeitig sichtbar: nahezu isotrope Intensita¨tsverteilungen, außer
in [0-11]-Richtung, sowie erho¨hte Peak-Intensita¨ten verbunden mit einer leichten Energie-
verschiebung. Eine Trajektorienanalyse zeigt, dass die anomalen Intensita¨ten durch eine
Fokussierung der Atome der ersten Lage auf die na¨chsten ﬂa¨chenzentrierten Gitterpla¨tze
der zweiten Lage in Vorwa¨rtsrichtung entstehen. Die Flusserho¨hung taucht auf, da der
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Abbildung 5.2: Gerechnete Spektren des Grenzfalles a) : 100% Au in der 1. Lage, 0% Au in der
2. Lage.
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Abbildung 5.3: Gerechnete Spektren des Grenzfalles b) : 0% Au in der 1. Lage, 100% Au in der
2. Lage.
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Abbildung 5.4: Gerechnete Spektren des Grenzfalles c) : 50% Au in der 1. Lage, 50% Au in der
2. Lage, statistisch gleichverteilt.
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Rand des Schattenkegels in dieser Geometrie und chemischen Konstitution die genannten
Atompositionen in zweiter Lage schneidet. Die Energieverschiebung ist ein Resultat des
vorangehenden Kleinwinkelstoßes am betreﬀenden Atom der ersten Lage. Dies zeigt klar,
dass bei der Bestimmung der chemischen Komposition dieses Systems Struktureﬀekte in
Betracht gezogen werden mu¨ssen. Die Intensita¨tserho¨hung durch Fokussierung ist bei Au
viel sta¨rker als bei Cu, wie man anhand der unteren Abbildungen erkennt (Schnitte bei
Cu- und Au-Energien). Folgerungen: Diese Tatsache kann als ein sensitiver Indikator fu¨r
die Au-Konzentration in der zweiten Lage, die nach den bereits untersuchten Systemen
[6, 10] als gering erwartet wird, verwendet werden. Wegen Fokussierungseﬀekten muss
das Potential geeicht und mit realistischen Vibrationsamplituden gearbeitet werden. Be-
merkung: Fu¨r die Rechnungen a) bis c) ﬂossen die im Verlauf der Arbeit gewonnenen
Daten diesbezu¨glich ein. Diese sind in [89] noch nicht enthalten, was an der qualitativen
Aussage nichts a¨ndert, quantitativ jedoch eine U¨berbetonung der Fokussierung bei den
Au-Intensita¨ten der zweiten Lage um einen Faktor 5 bis 6 bewirkt. Dadurch wird die
Wichtigkeit dieser Gesichtspunkte nochmals unterstrichen. Die entsprechenden Eichmes-
sungen ﬁnden sich in Kap. 8.1 auf Seite 71. Die Auswertung erfolgt durch Messung von
Spektren der hier beschriebenen Art unter Vergleich mit korrespondierenden Rechnungen.
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6 Zum Experiment
Die LEIS-Daten wurden an der Apparatur ALI der Abteilung fu¨r Oberﬂa¨chenphysik am
IPP gewonnen. Der experimentelle Aufbau zur Streuung niederenergetischer Ionen wurde
hinsichtlich der Ionenquelle des Vakuumgefa¨ßsystems sowie des Energie-Analysators und
Detektors u¨bernommen. Eine detaillierte Beschreibung ﬁndet sich in [93]. Alle anderen
Komponenten wurden entweder vera¨ndert, ausgetauscht oder erstmals hinzugefu¨gt. Da-
zu geho¨ren sa¨mtliche Gaseinlassysteme und deren Steuerungen, die gesamte Elektronik
sowie deren Stromversorgungen. Der Manipulator wurde komplett erneuert und mit Mo-
toren in ψ und φ versehen sowie modiﬁziert. Eine neue LEED-Diagnostik ist ebenfalls
in Betrieb genommen worden. Zur Probenjustierung und Kontrolle wurde erstmals ein
permanentes Kombinationssystem aus Lasern und einer Goldeinlage im Faraday-Becher
verwendet. Die gravierendste Vera¨nderung fand jedoch bei der Datenerfassung und Ex-
perimentfu¨hrung statt. Es wurden vollsta¨ndig neue Systeme aufgebaut und in Betrieb
genommen. Dies ermo¨glichte die Automatisierung komplexer, mehrdimensionaler scans
sowie deutlich verbesserte Signal-Rausch-Verha¨ltnisse und Genauigkeiten. Im Folgenden
werden die einzelnen System-Komponenten genauer erla¨utert.
6.1 Komponenten im UHV-Bereich
Abb. 6.1 auf der na¨chsten Seite zeigt das Schema des UHV-Systems, ein diﬀerentiell ge-
pumptes Zweikammergefa¨ß. Die Trennung beﬁndet sich zwischen Ablenkmagnet und den
strahlformenden Elementen und separiert die Kammern der Ionenquelle vom Rezipienten.
6.1.1 Rezipient
Der Rezipient (120 L) wird u¨ber eine Standardkombination von Turbo- und Vorpum-
pe evakuiert. Sa¨mtliche Pumpeneinheiten sind durch automatisch schließende Schieber
von den Gefa¨ßen getrennt, was ein betra¨chtliches Maß an Sicherheit beim Ausfall der
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Abbildung 6.1: Schema des UHV-Systems mit Diagnostik-, Pra¨parations- und Justiereinheiten.
Gru¨n: Einfallender Ionenstrahl.
Strom- bzw. Ku¨hlwasserversorgung oder Lagerscha¨den und dergleichen gewa¨hrleistet.
Nach etwa dreita¨gigem Ausheizen bei rund 150 ◦ C erreicht man nach Fu¨llung des Baﬄes
mit Flu¨ssigstickstoﬀ und kurzem Einschalten der Ti-Sublimationspumpe einen Basisdruck
von etwa (3 − 5) · 10−11 mbar. Dies konnte standardma¨ßig allerdings erst erreicht wer-
den, nachdem der Manipulator ausgetauscht wurde und sa¨mtliche Gasreservoirs direkt
u¨ber neuartige Adapter (s. u.) angeﬂanscht wurden. Die Druckmessung erfolgt u¨ber
ein Ionisationsmanometer mit automatischer Bereichsumschaltung. Bei einem Druck im
Bereich 1010 − 1011 mbar ist wa¨hrend der Meßzeit nicht mit einer Kontamination der
Oberﬂa¨che durch das Restgas zu rechnen [10]. Die Zusammensetzung des Restgases wird
mit einem Quadrupol-Massenspektrometer u¨berpru¨ft. Die Reinigung der Probenober-
ﬂa¨che ausschließlich mit dem Prima¨rstrahl (was bei bereits pra¨parierten Proben ausrei-
chend sein mag) war fu¨r neue Targets unzureichend. Deshalb wurde die vorher stillge-
legte Zersta¨ubungsionenquelle wieder in Betrieb genommen. Um die Bewegungsfreiheit
des Analysators minimal einzuschra¨nken erfolgte die Positionierung zuru¨ckversetzt. Die
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resultierende Dejustierung wurde durch geeigneten Betrieb der Ablenkplatten ausgegli-
chen. Aus der Verwendung der bereits erwa¨hnten Adapter fu¨r die direkte Kupplung von
Minican-Beha¨ltern an CF-Flansche resultierten folgende Verbesserungen:
• Vermeidung von teurem Edelgasverlust durch sonst aufgrund der zu erreichenden
Reinheit no¨tigen mehrmaligen Spu¨lungen des gesamten externen Gefa¨ßes. Beim
Fu¨llen sind Minican und externes System druckgleich, die entsprechende Gasmenge
geht ebenfalls verloren.
• Die durch das externes System entstehenden Verunreinigungen werden stark redu-
ziert. Es ist kein langes Nachevakuieren mehr erforderlich.
• Reduzierte Leckgefahr.
• Vollsta¨ndige Gasmenge steht sta¨ndig zu Experimentierzwecken zur Verfu¨gung.
• Großes Reservoir ermo¨glicht konstanten Fluß u¨ber la¨ngere Zeiten.
Es ist somit mo¨glich, bei ta¨glichem, mehrstu¨ndigem Betrieb der Zersta¨ubungsquelle bei
PAr = 5 · 10−5 mbar mit einer Fu¨llung mehr als ein halbes Jahr zu arbeiten. Ein Wechsel
des Minicanreservoirs erfordert zwar das Abpumpen des Ventilvolumens u¨ber dem Re-
zipienten, ist jedoch aufgrund der großen Kapazita¨t meist mit einem Belu¨ften, das aus
experimentellen Gru¨nden ohnehin notwendig wird, kombinierbar. Unter Anwendung fol-
gender Parameter sind bei senkrechtem Einfall Targetstro¨me von (10 - 15) µA gemessen
worden: (UBe : 1000 V, Ie− : 25 mA, PAr : 5 · 10−5 mbar, Target: CuAu).
Zu Experimentier- oder Reinigungszwecken kann Gas aus einem direkt mit dem Rezipien-
ten verbundenen Reservoir angeboten werden. Die Regelung erfolgt u¨ber ein Feindosier-
ventil, das direkt an den Glaskolben fu¨r hochreine Gase geﬂanscht ist. Hier wurde 02 zur
Oxidation von Oberﬂa¨chenkontaminationen angeboten.
6.1.2 Ionenquelle
Die Ionenquelle beﬁndet sich in einem eigenen, durch eine Blende vom Rezipienten se-
parierten, diﬀerentiell gepumpten Gefa¨ßsystem. Der Druck im Rezipienten kann damit
(typischer Arbeitsdruck 4.5 · 10−6 mbar) wa¨hrend des Betriebs mit Gasen etwa zwei
Gro¨ßenordnungen niedriger als in der Ionenquelle gehalten werden. Die Elektronenstoßio-
nenquelle wurde von Grundner et al. entwickelt und ist in [94] beschrieben. Dieses Prinzip
ist nach [94] fu¨r den hier relevanten Energiebereich von 0,5 keV bis etwa 2,0 keV am be-
sten geeignet. Eine oder mehrere Glu¨hkathoden erzeugen freie Elektronen, die durch eine
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Spannungsdiﬀerenz von etwa 200 V gegenu¨ber des auf Beschleunigungspotential liegenden
Gitters in den Anodenraum geschossen werden. Die hier durch Stoßionisation erzeugten
Ionen werden mittels einer Extraktionsblende abgesaugt. Der Entstehungsort der Ionen ist
nicht notwendigerweise in Gebieten die 100 Prozent Beschleunigungspotential aufweisen.
Nach Durchlaufen der restlichen Beschleunigungsstrecke liegt das Intensita¨tsmaximum des
Prima¨rstrahls deshalb um Betra¨ge von etwa 50 eV bei He (UBe : 1500 V) und etwa 70
eV bei Ne (UBe : 1000 V) niedriger als die Soll-Energie. Solche Oﬀsets wurden durch eine
Erho¨hung der Beschleunigungsspannung derart kompensiert, daß die unter relativ kleinen
Winkeln (θ = 45◦) gestreuten Projektile im Maximum Energien aufweisen, die mit den Si-
mulationsrechnungen vertra¨glich waren. Folgende Spannungen wurden z.B. gewa¨hlt: fu¨r 1
keVNe+ : UBe = 1073 V, fu¨r 1,5 keVHe+ : UBe = 1550 V. Fu¨r die Arbeit mit Alkali-Ionen
(hier Na+) dient eine stationa¨re, koaxial am Eingang zum Anodenraum angeordnete, mit
Natriumoxid angereicherte Keramik (β-Eukryptit-Keramik, m Na2O ·Al2O3 ·n SiO2). Sie
emittiert bei Temperaturerho¨hung (ohmsche Heizung, ≈ 9 A, 1300 - 1400 K) Na+ Ionen.
Ein auf 2 A reduzierter Filamentstrom ist nur noch zur Verhinderung der Adsorption von
Na no¨tig. Die Heizung der Keramik muss auf ein - in Bezug zur Beschleunigungsspannung
- geringfu¨gig ho¨heres Potential gehoben und somit isoliert aufgebaut werden. Da der ef-
fektive Entstehungsort direkt an der Keramikoberﬂa¨che ist, erfolgt die Kompensation der
Prima¨renergie in negativer Richtung (fu¨r 1.5 keV Na+ : UBe = 1490 V).
Die Ionen werden durch die Extraktionsblende aus dem Anodenraum abgesaugt und durch-
laufen in der geerdeten Beschleunigungsstrecke das restliche Potentialgefa¨lle. Eine Ein-
zellinse mit anschließender Ablenkeinheit pra¨pariert einen ersten Strahl dessen Intensita¨t
durch Strommessung an der Auﬀa¨nger-Elektrode vor dem Magnetkru¨mmer abgescha¨tzt
werden kann. Allerdings kann der dort gemessene Strom nur als Maß fu¨r die Intensita¨t
dienen, da Sekunda¨relektronenemission nicht beru¨cksichtigt oder unterbunden wird. Die
erzielten Werte sind in Tabelle 6.1 auf Seite 64 zu ﬁnden. Der Ionenstrahl entha¨lt an
dieser Stelle Restgasverunreinigungen und mehrfachgeladene Ionen (z. B. etwa 30 Prozent
Ne2+ bei Ne-Betrieb), die beim Passieren des 90◦ Ablenkmagneten absepariert werden.
Gleichzeitig ﬁndet eine Monochromatisierung, die durch feste Ein- und Austrittsblenden
gegeben ist, statt. Die na¨chsten strahlformenden Elemente, bestehend aus Ablenkeinheit
und Einzellinse, beﬁnden sich im Rezipienten. Danach fa¨llt der Strahl direkt auf das Tar-
get.
An dieser Stelle sollen die A¨nderungen und resultierenden Verbesserungen der Apparatur
hinsichtlich der Strahlerzeugung erla¨utert werden: Wie schon bei der Zersta¨ubungsquelle
angesprochen, wurden sa¨mtliche Einla¨sse der Gasreservoirs mit Adaptern zur direkten
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Verbindung mit Minican-Beha¨ltern (1L, 12 bar) ausgeru¨stet. Neue thermisch gesteuerte
Feindosierventile sowie entsprechend einsetzbare Druckmessensoren im Einlassystem und
in der Quellenkammer gestatteten in Verbindung mit einem Regelkreis eine deutlich bes-
sere Gesamtkontrolle. Dadurch konnte bei der Arbeit mit Edelgasen eine Druck- und
damit Prima¨rintensita¨tsstabilisierung erreicht werden, die Meßzeiten von 10 h bei der Ar-
beit mit He und 20 h bei Ne ohne Korrektureingriﬀe ermo¨glichten. Die urspru¨nglichen
Korrekturintervalle betrugen 0,5 - 1 h, was Langzeitmessungen und Datenvergleich erheb-
lich erschwerte oder unmo¨glich machte. Im Bereich der elektrischen Versorgung wurden
sa¨mtliche Hochspannungsnetzteile durch neue mit großen Leistungsreserven ersetzt. Diese
arbeiten nun nicht mehr im Grenzbereich und tragen damit zu einem stabilen Langzeitbe-
trieb bei. Insbesondere die Spannungsfestigkeit der erdfreien Stromversorgung der Heizung
fu¨r die Na-Keramik wurde durch Umbaumaßnahmen in der Elektronikwerkstatt deutlich
erho¨ht, was einen Langzeitbetrieb der Na-Quelle u¨berhaupt erst ermo¨glichte. Dies ist von
besonderer Wichtigkeit, da allein die thermische Stabilisierung - hier die kritische Gro¨ße
fu¨r die Konstanz der Prima¨rintensita¨t - schon fu¨nf bis acht Stunden dauert und Meßzeiten
von zwo¨lf Stunden anﬁelen. A¨hnliche Maßnahmen wurden auch beim Steuergera¨t fu¨r die
verschiedenen Potentiale innerhalb der Quelle durchgefu¨hrt. Resultate zeigten sich neben
obigen Zeit- und Stabilita¨tsfaktoren ebenfalls in den Quellenausgangsstro¨men, gemessen
am Auﬀa¨nger: Gegenu¨ber dem Anfangswert wurden Steigerungen um einen Faktor zwei
bis drei erzielt.
6.1.3 Targetmanipulation und Justierung
Wegen erheblicher Ma¨ngel des vorhandenen Manipulators in den Linearlagern und diversen
Lecks sowie in einem stark eingeschra¨nkten azimutalen Winkelbereich, wurde eine Neuan-
schaﬀung in Betracht gezogen. Das neue Modell (Vac.Gen. HPTWX, SH2), Abb. 6.2 auf
der na¨chsten Seite, hat 150 mm Hub, x, y und z Positionen werden manuell verstellt, da in
diesen Richtungen keine automatisierten Scans geplanten sind. Die wichtigen Rotationen,
Einfallswinkel ψ und Azimut φ, sind motorisiert. Die Genauigkeit betra¨gt etwa 0.25◦.
Der Probenhalter in Abb. 6.3 auf Seite 62 ist in einer verla¨ngerten Version zur Plazierung
der Referenzproben und des Faradaybechers montiert worden. Die axiale Verlegung der
Thermoelement -und Heizungszuleitungen durch das Zentrum der azimutalen Rotation
stellt einen Gewinn an Bewegungsfreiheit und Sto¨rungssicherheit dar. Die Elektronen-
stoßheizung ermo¨glicht Temperaturen im Dauerbetrieb bis 1000◦ C und kurzzeitig bis
1200◦ C. Die Probenaufnahme ist durch eine Cu-Litze (Durchmesser rund sechs bis acht
Millimeter) u¨ber eine Saphirscheibe (kleiner Wa¨rmewiderstand bei niedrigen Temperatu-
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Abbildung 6.2: UHV-Teil des neuen Manipulators.
ren, großer bei hohen Temperaturen) mit dem Cu-Endstu¨ck der Flu¨ssigstickstoﬀ-Ku¨hlung
verbunden, was eine Abku¨hlung bis etwa -160◦ C ermo¨glicht. Trotzdem war erst durch di-
verse Aba¨nderungen des Probenhalters eine erfolgreiche Inbetriebnahme mo¨glich. Kritisch
bleiben nach wie vor die anisotropen Drehmomente durch die Cu-Litzen, die mitten im
Meßbereich das Spiel umklappen und zudem eine urspru¨ngliche Schwankung der Probeno-
berﬂa¨chennormale und bis zu 4◦ bewirken. Eine Reduzierung gelang durch Unterfu¨tterung
an geeigneten Stellen mit Distanzblechen.
Die Justierung der Probe auf dem Manipulator selbst erfolgte durch Kontrolle mit La-
sern oder Laserdioden. Dazu wurde die Probe im azimutalen Drehzentrum ﬁxiert und die
Abweichung der Oberﬂa¨chennormale bei azimutaler Rotation durch Unterlegen (s. o.) mi-
nimiert (< 0,5◦). Abschließend wurde die Probenoberﬂa¨che durch eine Verschiebung des
gesamten Probenhalters ins Drehzentrum der Einfallswinkelrotation (ψ) gebracht. Hier
ist eine exakte Positionierung insbesondere fu¨r ICISS-Spektren (Deﬁnition in Kap. 4.2.2
auf Seite 39) unumga¨nglich. Fu¨r die Justierung nach dem Einbau relativ zu Prima¨rstrahl
und Detektor wurden drei Diodenlaser stationa¨r an den Sichtfenstern montiert sowie zeit-
weise ein Diaprojektor in Strahlrichtung durch ein Fenster und eine Justier-Bohrung im
Joch des Ablenkmagneten verwendet. Die Festlegung der 0◦-Position des Detektors ge-
schah zu einem Zeitpunkt, an dem die Zersta¨ubungsquelle zum Zweck der Prima¨rstrahl-
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Abbildung 6.3: Der Probenhalter in einer verla¨ngerten Version zur Plazierung der Referenzpro-
ben und des Faradaybechers, rechts ist die Au-Einlage oberhalb der Bohrung im Faradaybecher zu
erkennen.
Charakterisierung demontiert und damit die Sichtlinie A (siehe Abb. 6.1 auf Seite 57)
zuga¨nglich war. Die Prima¨rstrahlposition wurde mit Detektor und Faradaybecher be-
stimmt. Auswertung entsprechender Positionen an den Fadenkreuzen der restlichen Sicht-
fenstern ergab die Eichung des Za¨hlwerkes der Analysator-Rotation (θ). Nun wird der De-
tektor bei θ = 45◦ positioniert und der Faradaybecher in den Strahl gefahren (ψ = 22,5◦).
In Abb. 6.3 erkennt man den eigens zu Justierzwecken oberhalb der Bohrung eingelegten
Au Draht von 0,3 mm Durchmesser. Wenn dieser hinsichtlich maximaler Intensita¨t posi-
tioniert ist, decken sich Strahl und Analyseﬂeck bestmo¨glich. (Strahlparameter: Breite 0,5
mm, Ho¨he 0,7 mm, FWHM mit Faradaybecher gemessen). Die entsprechende Stelle wird
mit zwei Lasern markiert, wovon einer durch die Analysatorbohrung leuchtet. Ebenso
verfa¨hrt man mit den θ-Positionen an den restlichen Sichtfenstern. Es zeigt sich, dass der
Strahl nicht ganz genau durch das Rotationszentrum des Detektors la¨uft. Die Abweichung
ist jedoch gering, zumal obige Justierung leicht fu¨r den jeweils relevanten θ-Bereich neu
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optimiert werden kann. Die so gewonnenen Positionen waren konsistent und vera¨nderten
sich kaum (0,1 mm Bereich). Die 0◦-Probenposition wurde durch Autokollimation des
Lasers bei Fenster 1 bestimmt und durch Reﬂexion des Laserstrahls (bei ψ = 45◦) in die
Austrittsblende des Prima¨rstrahls kontrolliert. Abweichungen der Manipulatorachse von
der Normalen auf die Streuebene sind durch Vera¨nderung der “Tilt”-Justierschrauben im
Bereich des x-y-Schlittens korrigierbar. Fu¨r ICISS-Spektren ist eine Justierung nach jeder
azimutalen Vera¨nderung durch Maximierung der Intensita¨t bei verschiedenen Einfallswin-
keln notwendig.
6.1.4 Analyse der ru¨ckgestreuten Prima¨rteilchen
Die Analyse der Intensita¨ten der ru¨ckgestreuten Teilchen hinsichtlich ihrer Energie und ih-
res Winkels erfolgt durch einen unter dem Streuwinkel θ positionierten 90◦-Kugelsegment-
Analysator. Zwei spha¨rische konzentrische Metall-Segmente mit den Radien R1 und R2
erzeugen nach Anlegen einer Spannung folgender Symmetrie, (V1, V2 gegen Erde)
V 1 =
E0
z
· (1− R2
R1
) (6.1)
V 2 =
E0
z
· (1− R1
R2
) (6.2)
ein radialsysmmetrisches Feld, das Teilchen der Ladungszahl z und der Energie E0 auf
einer Kreisbahn mit R0 = (R1+R2)/2 durchlaufen. Die Energieauﬂo¨sung ergibt sich nach
[94]:
R =
E
E =
2R0
s
(6.3)
mit:
E = FWHM bei E0
R0 = Radius der Mittenbahn
s = Breite des Objektspaltes
Aus den Geometriedaten ergibt sich: R = 100. Die Detektion der Teilchen am Aus-
gang des Segments erfolgt in einem Spiraltron der Firma Galileo. Vom Prinzip ist dieser
Typ - im Gegensatz zur konventionellen Sekunda¨relektronen-Vervielfachern mit diskreten
Dynoden - ein elektrostatisches Bauteil mit einer kontinuierlichen Dynodenﬂa¨che. Die
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gesplittete Betriebsspannung (2200 V, 900 V) wird u¨ber ein festes Netzteil und einen ex-
ternen Spannungsteiler geliefert. Die Strompulse infolge der detektierten Teilchen werden
einem Impedanzwandler zugefu¨hrt. Die Versta¨rkung der resultierenden Spannungspulse,
die Unterdru¨ckung von Sto¨reinﬂu¨ssen, sowie die Signalaufbereitung (pulse shaping) fu¨r
den Diskriminator erfolgt u¨ber mehrere Integrations -und Diﬀerentiationsstufen in einem
Vorversta¨rker. Fu¨r die Entscheidung hinsichtlich der Wertung eines Ereignisses durch
den Diskriminator wird kein Fenster gesetzt, sondern lediglich eine untere Schwelle. Al-
le ho¨heren Pulse setzen seinen Ausgang auf eine logische Eins. Diese Ereignisse werden
dem Za¨hler zur Datenerfassung und dem Ratemeter zur Sofortkontrolle zugefu¨hrt. Ei-
ne nicht geringe Schwierigkeit ergab sich durch das schlechte Signal-Rausch-Verha¨ltnis,
das anfangs nur mit erho¨hter Einstellung der Diskriminatorschwelle unterdru¨ckt wurde
und so natu¨rlich zu erheblichen Signalverlusten fu¨hrte. Durch eine Reihe von Maßnahmen
konnten die Verha¨ltnisse drastisch verbessert werden. Zuerst wurden sa¨mtlich hochohmige
Signalleitungen (Spiraltronausgang etc.) verku¨rzt und besser abgeschirmt. Vorversta¨rker
und Diskriminator wurden u¨berholt. Alle Hochspannungsleitungen, insbesondere die Ver-
sorgung des Spiraltrons und des Analysators sowie der Spannungsteiler, wurden mit abge-
schirmten Leitungen und SHV-Kupplungen versehen. Die Vakuumdurchfu¨hrungen wur-
den mit Aluminiumfolie abgeschirmt. Netzgera¨te mit großen Stro¨men (Magnetversorgung,
Motor-Controller) wurden ra¨umlich getrennt und auf unterschiedliche Netze gelegt. Alte
Gera¨te und blinde Kabel wurden aussortiert und entfernt. Erdschleifen konnten teilweise
aufgehoben werden sowie neue gu¨nstigere Masseverbindungen hergestellt werden. Die-
se Vera¨nderungen zusammen fu¨hrten zu einer solchen Elimination von Sto¨rquellen, dass
die Diskriminatorschwelle in gu¨nstigen Fa¨llen nominell auf Null gesetzt wurde. Insgesamt
UBe[V ] IAuffa¨nger[µA] ITarget[nA] Strahldim. v / h [mm] E/E
He+ 1550 5 50 0.5/0.8 0.025
Ne+ 1000 3 50 0.5/0.8 0.023
Na+ 1490 0.05 2 0.5/0.8 0.023
Tabelle 6.1: Durchschnittlich erreichte Leistungen der Ionenquelle. Die Energiebreiten E sind
im Sinne von Apparatefunktionen zu verstehen und gelten fu¨r Streuung an Aupoly bei θ=45◦ bei
den angegebene Prima¨renergien. Sie wurden durch Vergleich mit simulierten Spektren gewonnen
und sind wegen der Energieauﬂo¨sung des Analysators selbst energieabha¨ngig. Siehe Kap. 4.3 auf
Seite 42.
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ergab sich in Verbindung mit den Steigerungen an der Ionenquelle eine Erho¨hung der nutz-
baren Za¨hlereignisse um einen Faktor zehn bis 15! Durch die Empﬁndlichkeitssteigerung
konnte seither mit niedrigeren Strahldosen gearbeitet werden. Die erreichten Werte sind
in Tabelle 6.1 auf der vorherigen Seite zusammengefaßt.
6.2 Datenerfassung und Experimentsteuerung
Die Datenerfassung und Experimentsteuerung war zwar rechnergesteuert, erwies sich aber
wa¨hrend der Arbeit als nicht ausreichend hinsichtlich Genauigkeit und Automatisierung so-
wie der Mo¨glichkeit von komplexeren mehrdimensionalen scans wie z.B. energieaufgelo¨ste
Azimut- oder ICISS-Spektren sowie ICISS-Spektren bei variiertem Azimut. Die Kapazita¨t
des Za¨hlers (der detektierten Ereignisse) mit 16 bit gestattete nur mu¨hevoll Messungen
mit starken Intensita¨tsschwankungen. Zudem war die Za¨hlzeit aufgrund ungenu¨gender
Befehlssa¨tze zur Evaluierung unzuverla¨ssig und der Prozessor konnte durch parallele An-
forderungen beeinﬂusst werden. Weiterhin sollten Temperatur, Druck und Prima¨rstrom
teilweise oder sta¨ndig aufgezeichnet werden. Die Vielfalt der Daten erforderte zudem mit
komplexeren Speichersystemen arbeiten zu ko¨nnen.
Dies fu¨hrte zum Aufbau einer vollsta¨ndig neuen Steuer- und Aquisitions-Hard- und Soft-
ware.
6.2.1 Hardware-Komponenten
Um Za¨hler sowie wichtige Experimentkontroll- und Steuerprozesse sowohl in Echtzeit
durchfu¨hren zu ko¨nnen als auch vom Messrechner zu trennen, wurde ein unabha¨ngiges
modulares System (Keithley AdwinPro) mit eigenem Prozessor gewa¨hlt. Dort laufen un-
ter spezieller Software alle zeitkritischen Prozesse, aber auch Ansprech- und Abfragepro-
zesse der verschiedenen Wandlermodule ab. Dabei kann einem Prozess - hier der Za¨hler -
ho¨chste Priorita¨tsstufe zugewiesen werden, alle anderen laufen gleichberechtigt. Auf dem
Messrechner erfolgt das Management der Experimentkontrolle und Datenaquisition der-
art, dass von der dort laufenden Steuersoftware (Labview, s. u.) nur noch die Prozesse
im externen Modul u¨ber eine Interfacekarte gestartet, gestoppt und Variablen ausgelesen
werden. Das erweiterbare Modulsystem verfu¨gt derzeit u¨ber ein Prozessormodul (RISC
32 bit 20 MHz, 1 MB), acht 32 bit Za¨hler (im Multiplexmodus), vier 16 bit DAC’s, acht
16 bit ADC’s (diﬀerenziell Multiplexbetrieb) sowie acht Thermoelement- Einga¨nge. Der
Messrechner ist ein Standard-PC, auf dem neben dem Betrieb der Steuersoftware parallel
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ausgewertet werden kann. Die Ansteuerung der Schrittmotoren u¨ber die serielle Schnitt-
stelle erfolgt ebenfalls auf diesem System.
6.2.2 Software-Komponenten
Die Steuerung der externen Modulkomponenten erfolgt u¨ber eine eigene Programmierspra-
che. Die Codes werden kompiliert und ko¨nnen programmferngesteuert vom PC aus u¨ber
Treiber in den externen Prozessor geladen und ausgefu¨hrt werden. Ebenso werden die sy-
stemeigenen Variablen (16 bit Ganzzahlen) abgefragt und mittels Treiber in die jeweilige
Meßgro¨ße konvertiert (z. B. Integer in -10 V .. +10 V bei entsprechend abgeglichenem
ADC Ausgang; bei Bereichsa¨nderung ist nach Einstellung der Hardwarebru¨cken (Jumper)
der Abgleich erneut vorzunehmen). Die Steuerung des gesamten Messgeschehens wird un-
ter Labview, der derzeit verbreitetsten Software fu¨r derartige Aufgaben, organisiert und
ausgefu¨hrt. Die Programmierung erfolgt durch Anordnung vordeﬁnierter und durch gra-
phische Symbole mit Ein- und Ausga¨ngen repra¨sentierter Routinen, Schleifen, Befehle,
Variablen, Logikelementen etc. Diese werden in Form von Flußdiagramen durch “Leitun-
gen” verbunden. Durch Zusammenfassung einzelner “Schaltungen” zu Modulen, den so
genannten virtuellen Instrumenten, kann so ein komplexes Problem in einzelne Teilaufga-
ben zerlegt werden. Diese ko¨nnen unter Einhaltung von Konventionen sehr u¨bersichtlich
zur Realisierung der Gesamtaufgabe zusammengesetzt werden. Es existiert bereits ei-
ne Fu¨lle solcher virtuellen Instrumente, insbesondere viele Mo¨glichkeiten zur graphischen
Darstellung der Meßwerte. So wurden Programme fu¨r die Motorsteuerung, Energiespek-
tren, winkelaufgelo¨se Spektren in ψ und φ, sowie Kombinationen davon, Temperatur- und
Druckaufzeichnung, Steuerung der Zersta¨ubungsquelle etc., entwickelt. Bei dieser Gelegen-
heit wurde die Spannung an den Platten des Kugelkondensators u¨berpru¨ft, und eine erheb-
liche Abweichung von den Sollwerten festgestellt. Ungenauigkeiten in der Steuereinheit der
programmierbaren Netzteile wurden durch Eichfaktoren kompensiert. Die U¨berpru¨fung
der Ist-Spannung erfolgte mit einem direkt an den Vakuumdurchfu¨hrungen der Ablenk-
platten angeschlossenenen Meßgera¨t. Die Genauigkeit der Energiemessung konnte damit
betra¨chtlich gesteigert werden, was sich in einer besseren U¨bereinstimmung der experi-
mentellen Daten mit den Simulationen a¨ußerte. Insgesamt resultiert die Einfu¨hrung die-
ser Erneuerungen in einer Erweiterung der Messmo¨glichkeiten sowie einer Steigerung der
Genauigkeit und Zuverla¨ssigkeit.
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7.1 Au(110)
Da der Au(110)-Kristall neu war, wurde nach einer Laue-Aufnahme, die die Orientierung
und Kristallinita¨t besta¨tigte, zuna¨chst eine mehrere Wochen dauernde zyklische Prozedur
von Zersta¨uben bei 1 keV und 5 µA sowie anschließendem Ausheilen durchgefu¨hrt. Trotz-
dem ließen LEED-Bilder und Azimut-Spektren noch Verbesserungen erwarten. Daraufhin
wurde bei 700◦ C etwa fu¨nf Minuten Sauerstoﬀ bei einem Druck von 4 ·10−5 mbar angebo-
ten. Abschließendes Zersta¨uben und Ausheilen brachten deutliche Verbesserungen. Das
LEED-Muster zeigte die Symmetrie der (1× 2)-Rekonstruktion.
7.2 Cu(100)
Die Cu(100)-Probe ist eine Leihgabe des kristallographischen Instituts der LMU von Herrn
Prof. Dr. Moritz, dem an dieser Stelle herzlich gedankt sei. Sie zeigte sehr scharfe Laue-
Spots und gute Orientierung. Die Behandlung fand mit Ausnahme des Sauerstoﬀangebotes
wie oben statt. Abbildung 7.1 zeigt eine typische LEED-Aufnahme.
7.3 CuAu(100)
Die CuAu(100)-Probe zeigte nur diﬀuse Intensita¨t an den fu¨r fcc-(100)-Oberﬂa¨chen typi-
schen Stellen im Laue-Bild. Wegen der Gefahr der Rekristallisation (vgl. Kap. 3.1 auf
Seite 9) wurden die beschriebenen Zersta¨ubungs- und Ausheilzyklen hier nur bis 200◦
C angewandt. Die Qualita¨tssignaturen der LEED-, ICISS- und Azimut-Spektren bzgl.
Ordnung und glatter Oberﬂa¨che ließen auf eine ungenu¨gende Pra¨paration schließen. Erst
nach Inbetriebnahme der Flu¨ssigstickstoﬀ-Ku¨hlung war die Mo¨glichkeit der Abschreckung
gegeben und die Ausheilprozesse konnten bei Temperaturen oberhalb von T0 stattﬁnden.
Damit verbesserte sich die Oberﬂa¨chengu¨te erheblich, was in Abbildung 7.2 sichtbar ist.
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Abbildung 7.1: Typische LEED-Aufnahme der Cu(100)-Oberﬂa¨che nach der Pra¨paration; Elek-
tronenenergie : 165 eV
7.4 Temperatureichung
Da die Thermoelemente nicht unmittelbar auf der Probenoberﬂa¨che befestigt werden
ko¨nnen, sondern in diesem Fall in dem Tantalsockel des Probenhalters festgeklemmt waren,
und sich damit na¨her an der Heizquelle befanden, wurde eine Eichmessung fu¨r notwendig
erachtet. Es wurde dazu eine polykristalline Testprobe gleicher Dimensionen aus hoch-
reinem Cu montiert und eines der Thermopaare in direkten Kontakt mit der Oberﬂa¨che
gebracht. Anschließend wurde eine entsprechende Eichkurve relativ zum unvera¨ndert po-
sitionierten Thermoelement aufgenommen (Siehe Abbildung 7.3). Die Temperaturwerte
wurden entsprechend umskaliert.
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Abbildung 7.2: Typische LEED-Aufnahme der CuAu(100)-Oberﬂa¨che nach der Pra¨paration;
Elektronenenergie: 61.5 eV.
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Abbildung 7.3: Temperatureichung: Temperatur der Probenoberﬂa¨che gegen die Temperatur des
unvera¨ndert positionierten Elementes in der Ta-Platte. Bei ho¨heren Temperaturen ergeben sich
Korrekturen zu niedrigeren Werten aufgrund der sta¨rker werdenden Strahlungsku¨hlung.
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8 Ergebnisse
Um wichtige Parameter wie Abschirmla¨ngen und Vibrationsamplituden fu¨r die Modell-
rechnungen bestmo¨glich abzuscha¨tzen, sowie die Methodik zu testen, wurden zuna¨chst
Untersuchungen an Proben aus den reinen Komponenten der bina¨ren Legierung CuAu
bekannter Struktur zu Eichzwecken vorgenommen. Fu¨r den Cu-Teil wurde die Cu(100)-
Oberﬂa¨che verwendet; hierfu¨r werden in der Literatur weder Rekonstruktion noch Rela-
xation angegeben. Im Fall von Au rekonstruieren alle drei niedrig indizierten Oberﬂa¨chen.
Der einfachste Fall ist die (1× 2)-Rekonstruktion (missing row) der (110)-Oberﬂa¨che. Im
-
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Abbildung 8.1: Gemessenes und gerechnetes Azimutspektrum bei ψ = 12◦ und θ = 40◦.
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folgenden werden zuna¨chst die Ergebnisse der Eichproben gezeigt. Die so gewonnenen Da-
ten ﬂossen dann in die Modellrechnungen fu¨r CuAu(100) ein, die im Anschluß behandelt
werden.
8.1 Eichproben
8.1.1 Cu(100)
Die nicht rekonstruierte Cu(100)-Oberﬂa¨che ist bezu¨glich der zu erwartenden Struktur
der CuAu(100)-Oberﬂa¨che sehr a¨hnlich, weshalb in denselben Streugeometrien (hinsicht-
lich der fu¨r die CuAu-Untersuchungen geplanten) gemessen werden konnte. Abb. 8.1 zeigt
ein gemessenes und gerechnetes Azimut-Spektrum bei ψ = 12◦ und θ = 40◦. Dieser Spek-
trentyp wurde zur Justierung der azimutalen Skala und Kontrolle der Probenpra¨paration
jeweils zu Beginn der Messreihen aufgenommen. Die Minima in den Richtungen [0-11]
und [001] sind deutlich zu erkennen. Da diese Streugeometrie sehr empﬁndlich auf die kri-
stalline Perfektion der Oberﬂa¨che ist, sind die im Vergleich zur Simulation verbleibenden
Intensita¨tsunterschiede, speziell in den Minima, auf restliche Sto¨rungen der Oberﬂa¨che
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Abbildung 8.2: Energiespektren zu den Azimuten in [001]-und [0 − 11]-Richtung, ψ = 45◦ und
θ = 90◦, Experiment und Rechnung mit aFirsov.
71
8 Ergebnisse
400 600 800 1000 1200
0
1
2
3
4
5
6
7
Rechnungen mit folgenden
Vibrationsamplituden [A]
0.130
0.134
0.150
 exp  [0-11]
 exp  [001]
 
 Na (1.5 keV) -> Cu(100)
no
rm
.
 
In
te
ns
itä
t
Energie [eV]
Abbildung 8.3: Spektren fu¨r einige Werte der Vertikalkomponente der Oberﬂa¨chenvibrationsam-
plituden.
wie Rauhigkeit, Mosaizita¨t, etc. zuru¨ckzufu¨hren. Die Rechnung wurde fu¨r isotrope Ver-
teilung der Vibrationsamplituden ohne diesbezu¨gliche Unterscheidung von Oberﬂa¨che und
Volumen gemacht. Alle Auslenkungen entsprechen denen an der Oberﬂa¨che bei Raum-
temperatur. Grundsa¨tzlich wurden alle Merkmale einschließlich der leicht erho¨hten In-
tensita¨ten am Grund der [0-11]-Minima (φ = ±45◦) reproduziert. Das zugrundeliegende
Streupotential ist das TFM-Potential mit unvera¨nderter Abschirmla¨nge aFirsov.
45◦-90◦-Geometrie
Energiespektren bei symmetrischem Ein- und Ausfall unter ψ = 45◦ und θ = 90◦ ([001]
und [0-11]-Richtung) sind nach Kapitel 5 auf Seite 50 die wichtigsten zur Bestimmung der
1. und 2. Lage-Konzentration. Die Intensita¨tsmodulationen hervorgerufen durch Fokus-
sierung und Vielfachstreuung sind bereits in Kap. 4.3.2 auf Seite 44 (vgl. Abb. 4.13 auf
Seite 44) mit den Rechnungen verglichen worden und zeigten qualitative U¨bereinstimmung.
Stellt man jedoch die Energiespektren zu den Azimuten in [001]-und [0-11]-Richtung den
Rechnungen quantitativ gegenu¨ber, was in Abbildung 8.2 auf der vorherigen Seite ge-
schehen ist, werden starke Abweichungen in den Intensita¨ten deutlich. Die Hauptursa-
che liegt in der schon vielfach angeklungenen Notwendigkeit einer Eichung des Potenti-
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als, da die Vielfachstreuintensita¨ten extrem sensitiv auf die Gestalt des Schattenkegels
(und damit des Potentials) sind. Dies ist hier durch Anpassung der Abschirmla¨nge a
auf 77 Prozent des Firsovschen Wertes geschehen. Ein weiteres Kriterium sind die Ober-
ﬂa¨chenvibrationsamplituden (siehe Kap. 4.1.8 auf Seite 35). Spektren fu¨r einige Werte
der Vertikalkomponente sind in Abbildung 8.3 auf der vorherigen Seite dargestellt. Die
beste U¨bereinstimmung wurde fu¨r 0,134 A˚gefunden, was mit dem in Tabelle 4.1 auf Sei-
te 37 angegebenen Wert fu¨r die vertikale Debye-Temperatur von 192 K korrespondiert. In
Abbildung 8.4 ist das Ergebnis der vorgenommenen Anpassung fu¨r a und ΘD⊥ gezeigt.
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Abbildung 8.4: Ergebnis der vorgenommenen Anpassung fu¨r a und ΘD⊥.
Einfallswinkelspektren
Nun ﬂossen die oben gewonnenen Daten in die Berechnung der ICISS-Spektren (vgl. Streu-
geometrien) ein. Dies ist der klassische Weg in der Potentialeichung fu¨r LEIS. Da obige
Geometrie jedoch die hauptsa¨chlich relevante ist und die Rechenzeiten deutlich ku¨rzer sind
(zwei Spektren im Vergleich zu 30) wurde die oben erwa¨hnte Reihenfolge gewa¨hlt. Zur Ge-
winnung der ICISS-Spektren wurden jeweils 29 Energiespektren mit ca. 106 Prima¨rteilchen
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Abbildung 8.5: Gemessenes Einfallswinkelspektrum gegenu¨ber dem mit neuer Abschirmla¨nge und
ΘD⊥ berechneten. Beitra¨ge der einzelnen Streulagen, sowie Rechnung mit der urspru¨nglichen
Abschirmla¨nge sind zur besseren Orientierung ebenfalls gezeigt.
berechnet und mit der Apparatefunktion gefaltet. Anschließend sind die mit der Mes-
sung korrespondierenden Energiekana¨le extrahiert worden (Kartierungen der Intensita¨ten
entlang E und ψ haben gezeigt, dass dieses Vorgehen notwendig ist, da die extrahier-
ten Spektren sehr stark vom jeweiligen Energiefenster abha¨ngen). Abbildung 8.5 zeigt
das gemessene Einfallswinkelspektrum gegenu¨ber dem mit neuer Abschirmla¨nge und ΘD⊥
berechneten. Mit Hilfe der Trajektorienanalyse sind die Beitra¨ge der einzelnen Lagen
ermittelt worden. Zum Vergleich ist mit unterbrochener Linie die Rechnung mit der ur-
spru¨nglichen Abschirmla¨nge eingezeichnet. Abbildung 8.6 auf der na¨chsten Seite zeigt die
ICISS-Spektren in den beiden relevanten Richtungen [001] und [0-11] zusammen. Durch
die fehlende Fokussierung von 1. auf die 2. Lage sind die Intensita¨ten in [001]-Richtung
deutlich schwa¨cher. (Man beachte, dass die gerechneten Spektren gleich skaliert sind.)
Diese Intensita¨tsunterschiede konnten ebenfalls richtig reproduziert werden. Somit sind
die gewa¨hlten Parameter fu¨r reines Cu und fcc-Struktur mit hinreichender Genauigkeit
bestimmt.
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Abbildung 8.6: Gemessene und gerechnete ICISS-Spektren in den beiden relevanten Richtun-
gen [001] und [0-11]; die gerechneten Spektren sind gleich skaliert. Die experimentellen Inten-
sita¨tsunterschiede konnten somit in der Rechnung reproduziert werden.
8.1.2 Au(110)(1× 2)
Die fu¨r die Eichmessungen an Au gewa¨hlte (110)-Oberﬂa¨che ist zwar die mit der am
wenigsten komplexen Rekonstruktion, dennoch sind die Verha¨ltnisse hier im Vergleich zu
Cu(100) schwieriger. Wegen der tiefen Kana¨le der “missing row”-Rekonstruktion entstehen
sehr ausgepra¨gte Intensita¨tsmodulationen in den aztimutalen Verteilungen. Die Geometrie
der (1× 2)-rekonstruierten (110)-Oberﬂa¨che ist in Form des analysierten Teils des Streu-
volumens in Abb. 8.7 auf der na¨chsten Seite direkt aus MARLOWE-Trajektoriendaten
dargestellt. Die abgebildeten Atomorte wurden im Verlauf des Beschusses von mehre-
ren tausend Projektilen mindestens einmal so getroﬀen, dass das Projektil am Ende des
Gesamtereignisses in den detektierten Raumwinkel gelangte. Man erkennt deutlich das
Fehlen der dichtgepackten Reihen in [-110]-Richtung.
Azimutspektren
Abbildung 8.8 auf der na¨chsten Seite zeigt ein Azimutspektrum fu¨r ψ = 5◦ und θ = 40◦.
Hier sind die im Theorieteil gemachten Aussagen bzgl. der Oberﬂa¨chengitterfu¨hrung bei
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1.5 keV Na -> Au(110) (1x2)
Abbildung 8.7: Die Geometrie der (1×2)-rekonstruierten Au(110)-Oberﬂa¨che in Form des Streu-
volumens direkt aus MARLOWE-Trajektoriendaten, unten: Vergro¨ßerter Ausschnitt.
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Abbildung 8.8: Azimutspektrum bei ψ = 5◦ und θ = 40◦ der (1 × 2)-rekonstruierten Au(110)-
Oberﬂa¨che. Simulation und Messung.
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Azimutspektren sehr scho¨n verdeutlicht, insbesondere an dem ausgepra¨gten Minimum in
[-110]-Richtung. Das fast vollsta¨ndige Verschwinden der Intensita¨t in diesen Bereich be-
legt eine gute Probenpra¨paration. Ebenso existieren auch die entsprechenden Minima in
anderen kristallographischen Richtungen. Das gemessene Spektrum konnte einschließlich
der Details reproduziert werden, was auf einen schon anfa¨nglich richtig gewa¨hlten Para-
metersatz hindeutet, so daß nur eine geringe Anpassung vorzunehmen war.
Bei der Modellierung der ICISS-Spektren hat sich durch trajektorienanalytische Betrach-
tungen herausgestellt, dass der prinzipiell vermutete deutliche Intensita¨tsunterschied beim
U¨bergang einer (1×1)-Oberﬂa¨che in die (1×2)-Rekonstruktion nur auf einen engen Bereich
bei kleinen Winkeln beschra¨nkt ist, da das erste große Hauptmaximum durch Beitra¨ge
mehrerer Lagen gebildet wird. Wegen der thermischen Verbreiterung des ersten struktu-
rellen Maximums konnte der Phasenu¨bergang auf diese Weise nicht beobachtet werden.
Dafu¨r zeigte sich im [-114]-Minimum des Azimutspektrums eine Sensitivita¨t auf diesen
strukturellen U¨bergang bei etwa 650 K [11] von der Geometrie der (1× 2)-rekonstruierten
Au(110)-Oberﬂa¨che zur (1×1)-Struktur. Abb. 8.9 zeigt die temperaturabha¨ngigen azimu-
talen Verteilungen und 8.10 auf der na¨chsten Seite die Fla¨che des sich im [-114]-Minimum
mit steigender Temperatur bildenden Peaks.
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Abbildung 8.9: Temperaturabha¨ngige azimutale Intensita¨tsverteilungen der Au(110)-Oberﬂa¨che.
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Abbildung 8.10: Fla¨che der sich im [-114]-Minimum mit steigender Temperatur bildenden Peaks:
Sensitivita¨t auf den strukturellen Phasenu¨bergang (1× 2)→(1× 1) bei etwa 650 K.
Der Verlauf dieser Intensita¨t zeigt deutlich die strukturelle A¨nderung beim Phasenu¨bergang,
eine weitergehende Auswertung wurde aber nicht durchgefu¨hrt.
Einfallswinkelspektren
Die mit dem angepassten Cu-Potential und dem unvera¨nderten Au-Potential berechneten
Energiespektren in 45◦-90◦-Geometrie fu¨r CuAu(100) wiesen nunmehr im Gegensatz zu
den gemessenen Spektren wenig oder keine Intensita¨t bei der Energie des Cu-Doppelstoßes
(siehe Abb. 4.2.1 auf Seite 38 in Kap. 4.2.1 auf Seite 38) auf. Dies fu¨hrte erstens dazu, die
Abschirmla¨nge des Na-Au-Potentials auf 95 Prozent zu reduzieren und zweitens fu¨r Cu-
Au(100) in c-Richtung eine Relaxation von sieben Prozent einzufu¨hren. Gru¨nde: Mit 95
Prozent wurde ein Wert gewa¨hlt (die Wirkung bei CuAu(100)-Energie- und bei Au(110)-
ICISS-Spektren ist gegenla¨uﬁg), der mit dem Ergebnis der ICISS-Spektren vereinbar war
und gleichzeitig die Doppelstreuintensita¨t im CuAu(100)-Spektrum der Rechnung in den
Bereich der experimentellen Befunde brachte. Sieben Prozent Relaxation ist im Bereich
des fu¨r das a/c-Verha¨ltnis angegebenen Wertes [31]. Das so berechnete ICISS-Spektrum
fu¨r Au(110) ist in Abb. 8.11 auf der na¨chsten Seite mit Auﬂo¨sung nach Streulage dar-
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Abbildung 8.11: Experimentelles ICISS-Spektrum der (1×2)-rekonstruierten Au(110)-Oberﬂa¨che
in [001]-Richtung und Simulation, gerechnet mit einer auf 95 Prozent reduzierten Abschirmla¨nge
bzgl. des Firsov’schen Wertes. Die Dekomposition nach Lage 1 bis 4 ist ohne Symbole dargestellt.
gestellt. Da bei den Au(110)-Spektren keine Relaxation (die aber durch Experimente
veriﬁziert ist) beru¨cksichtigt wurde, liegt das Augenmerk auf der 1. Lage-Intensita¨t. Die-
se stimmt mit dem gemessenen Anstieg bei etwa 10◦ u¨berein. Somit wurde der Wert als
ausreichend gestestet und zufriedenstellend angesehen und fu¨r alle folgenden Rechnungen
verwendet.
8.1.3 Neutralisation
Abbildung 8.12 auf der na¨chsten Seite zeigt gemessene und gerechnete Au- und Cu-
Spektren fu¨r die Streuung von 1,5 keV Na+ an polykristallinen Cu- und Au-Proben.
Die gerechneten Spektren sind gleich skaliert und zeigen in erster Na¨herung, dass die zu
erwartenden Intensita¨ten fu¨r Cu- und Au-Streuung ohne Einfu¨hrung eines Neutralisati-
onsparamerters reproduziert werden.
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Abbildung 8.12: Gemessene und gerechnete Au und Cu Spektren fu¨r die Streuung von 1,5 keV
Na+ an polykristallinen Au- und Cu-Proben
8.1.4 Folgerungen
Die Eichmessungen haben somit folgende A¨nderungen nahegelegt:
• Abschirmla¨nge fu¨r Cu: 77 Prozent von aFirsov
• Abschirmla¨nge fu¨r Au: 95 Prozent von aFirsov
• Relaxation bei CuAu(100): d12 um sieben Prozent erniedrigt.
• Vibrationsamplituden: Die aus Kraftkonstanten berechneten Debye-Temperaturen
[83] ko¨nnen u¨bernommen werden.
• Neutralisation: Neutralisation kann hier bei Na+-Streuung vernachla¨ssigt werden.
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8.2 Ergebnisse fu¨r CuAu(100): Messungen und
Simulationen
Im ersten Teil wird ein qualitativer U¨berblick u¨ber die Ergebnisse der Messungen und Si-
mulationen gegeben. In den folgenden Abschnitten wird die Zusammensetzung der 1. Lage
mit Hilfe von Helium-Energiespektren bestimmt. Helium weist hohe Neutralisationraten
auf (P+ liegt im Bereich von 0.1 fu¨r die erste Lage und entsprechend geringer fu¨r tiefere
Lagen), weshalb eine Oberﬂa¨chenempﬁndlichkeit beschra¨nkt auf die 1. Lage im besonde-
ren gegeben ist, siehe Kap. 4 auf Seite 17. Zudem hat sich gezeigt, dass Neutralisation und
Wirkungsquerschnitte sich in der Geometrie mit ψ = 45◦ und θ = 90◦ fu¨r Au und Cu in
etwa kompensieren. Es ist so mo¨glich, in guter Na¨herung die Intensita¨ten direkt auszuwer-
ten. Prinzipiell ist es auch mo¨glich, die Na-Energiespektren in [001]-Richtung hinsichtlich
der Zusammensetzung der ersten Lage auszuwerten. Wegen der, im Vergleich zu He, nicht
durch Neutralisation kompensierten Wirkungsquerschnitte ist die relative Empﬁndlichkeit
auf Cu jedoch geringer. Dies wird bei Betrachtung der A¨nderung der Cu-Intensita¨t in den
Energie-Spektren parallel zur [001]-Richtung fu¨r Na und He, die im folgenden erla¨utert
werden, sofort deutlich (Abb. 8.17 auf Seite 86 und 8.18 auf Seite 87). Aufgrund der
nicht exakt bekannten Wirkungsquerschnitte kann die Auswertung nicht direkt gesche-
hen. Sie sollte ebenfalls wieder durch Vergleich mit Simulationsrechnungen durchgefu¨hrt
werden. Wegen der diesbezu¨glichen Vorzu¨ge der He+-Streuung wurden sie hier fu¨r die
Untersuchung der ersten Lage vorgezogen. Dadurch konnten die zur Verfu¨gung stehenden
Rechner-Kapazita¨ten allein zu Auswertung der Na-Messungen fu¨r die zweite Lage einge-
setzt werden.
Die gewonnenen Daten hinsichtlich der 1.-Lage-Zusammensetzung wurden fu¨r die Simu-
lationsrechnungen zur Bestimmung der 2. Lage verwendet. Die Auswertung geschieht
durch Vergleich gerechneter azimutaler Verteilungen unter Variation der Komposition der
2. Lage bei fester Komposition der 1. Lage (Werte aus der He+-Streuung).
8.2.1 Qualitativer U¨berblick
Im Abschnitt u¨ber die Vorgehensweise wurden bereits gerechnete Spektren fu¨r die Grenzfa¨lle
der Zusammensetzung vorgestellt. Abb. 8.13 auf der na¨chsten Seite vergegenwa¨rtigt noch
einmal die Situationen a) und c):
a) : 100% Au in der 1. Lage, 0% Au in der 2. Lage, mit XCu = 1−XAu
c) : 50% Au in der 1. Lage, 50% Au in der 2. Lage, mit XCu = 1−XAu
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Abbildung 8.13: Spektren der Grenzfa¨lle: a) : 100% Au in der 1. Lage, 0% Au in der 2. Lage.
c) : 50% Au in der 1. Lage, 50% Au in der 2. Lage. XCu = 1−XAu.
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Die Abbildungen 8.14, 8.15 auf der na¨chsten Seite und 8.16 auf Seite 85 zeigen entsprechen-
de gemessene Intensita¨tsverteilungen fu¨r unterschiedliche Temperaturen. Alle folgenden
Temperaturangaben wurden gema¨ß der Eichung in Kap. 7.4 auf Seite 67 korrigiert.
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Abbildung 8.14: Gemessene azimutale Intensita¨tsverteilungen der Na+-Streuung an CuAu(100)
bei T = 489◦C = T0 + 79◦C. ψ = 45◦, θ = 90◦.
Zuna¨chst ist eine qualitative U¨bereinstimmung der Hauptmerkmale mit a) zu erken-
nen: Fast isotrope Intensita¨tsverteilung bei der Energie von Au und - in [0-11]-Richtung
(φ = 45◦) lokalisiert - Intensita¨t bei 670 eV (Cu). Hieraus la¨sst sich mit den inzwischen
erworbenen Kenntnissen sofort ableiten, dass die 1. Lage (bei 489◦ C) im Wesentlichen
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Abbildung 8.15: Gemessene azimutale Intensita¨tsverteilungen der Na+-Streuung an CuAu(100)
bei T = 535◦C = T0 + 125◦C. ψ = 45◦, θ = 90◦.
aus Au besteht. (Fast keine Cu-Intensita¨t in [001]-Richtung, φ = 0◦) Damit wird die
allgemeine Tendenz der Au-Segregation bei CuAu-Systemen besta¨tigt [7, 10]. Die 2. Lage
hingegen weist nur einen geringen Au-Anteil auf da die Intensita¨tsverteilung bei der Ener-
gie von Au ist nicht ganz isotrop in φ ist. Es existiert ein ﬂaches Maximum bei φ = 45◦.
Die in Kap. 5 auf Seite 50 abgeleitete, aufgrund von Fokussierung hohe Sensitivita¨t fu¨r
Au in der 2. Lage legt nahe, dass die Konzentration sehr gering sein muss. Mit stei-
gender Temperatur bildet sich ein immer pra¨gnanteres Maximum der Au-Intensita¨t bei
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Abbildung 8.16: Gemessene azimutale Intensita¨tsverteilungen der Na+-Streuung an CuAu(100)
bei T = 585◦C = T0 + 175◦C. ψ = 45◦, θ = 90◦.
φ = 45◦ unter gleichzeitigem Abfall der Intensita¨t an den Flanken (φ = 0◦ und φ = 90◦).
(Letzteres ist nicht direkt aus diesen Ansichten erkennbar, wird aber bei der quantitati-
ven Betrachtung deutlich). Dies ist ein Indiz fu¨r die Verarmung der Au-Konzentration
in der 1. Lage bei gleichzeitiger Au-Anreicherung in der 2. Lage. Diese Tendenzen wer-
den nach den Ergebnissen fu¨r Cu3Au und CuAu3 auch erwartet. Die Abbildungen 8.17
auf der na¨chsten Seite und 8.18 auf Seite 87 zeigen die quantitativen Verha¨ltnisse et-
was deutlicher. Wegen der schwer reproduzierbaren Prima¨rintensita¨t wurden die Na+-
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Abbildung 8.17: Na+-Energiespektren bei variierter Temperatur zu den Azimuten in [001]- und
[0-11]-Richtung, ψ = 45◦ und θ = 90◦.
Energie-Spektren auf die Au-Intensita¨t in [001]-Richtung normiert, die He+-Spektren und
Na+-Azimut-Spektren wurden auf einen im Vergleich zu Prima¨rintensita¨tsschwankungen
schnellen Temperatur-scan normiert. Dabei wurden die Intensita¨ten jeweils nur in einem
kleinen Energiebereich um E(Au) gemessen. Die Na+-Energie-Spektren zeigen deutlich
den Anstieg der Au-Intensita¨t mit steigender Temperatur in [0-11]-Richtung relativ zur
[001]-Richtung bei gleichzeitigem Abfall der Cu-Intensita¨t in [0-11]-Richtung und Anwach-
sen in [001]-Richtung. Die He+-Energie-Spektren zeigen das 1. Lage-Verhalten wegen der
ho¨heren Sensitivita¨t auf Cu noch deutlicher: Steigende Temperatur fu¨hrt zum Absin-
ken der 1. Lage Au-Konzentration, die bei Temperaturen im Bereich von T0 noch etwa
95 Prozent betra¨gt. Am deutlichsten stellen sich die Verha¨ltnisse in den azimutalen In-
tensita¨tsverteilungen bei den Energien von Cu und Au, Abb. 8.19 auf Seite 88 dar, die
auch spa¨ter fu¨r die quantitative Auswertung der Konzentration der 2. Lage herangezo-
gen werden. Die Verteilungen bei der Energie von Au in Abb. 8.19 auf Seite 88 zeigen
mit wachsender Temperatur eine Intensita¨tszunahme in [0-11]-Richtung bei gleichzeitiger
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Abbildung 8.18: He+-Energiespektren bei variierter Temperatur in [001]-Richtung, ψ = 45◦ und
θ = 90◦.
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Abbildung 8.19: Na+-Azimutspektren bei variierter Temperatur bei den Energien 690 eV (Cu)
und 1155 eV (Au), ψ = 45◦ und θ = 90◦.
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Abnahme in [001]-Richtung. Aus der eher isotropen Verteilung in φ wa¨chst eine Modula-
tion heraus, die den entropischen Konzentrationsausgleich bei steigender Temperatur vor
Augen fu¨hrt (vgl. dazu Abb. 5.4 auf Seite 54). Das inverse Verhalten zeigt sich in der
Cu-Intensita¨t: Absinken in [0-11]-Richtung und Wachstum in [001]-Richtung. Die Sta¨rke
des Signals aus der zweiten Lage ist allerdings mit der fokussierenden Geometrie verknu¨pft
und damit einer zusa¨tzlichen Da¨mpfung aufgrund der mit T wachsenden Vibrationsampli-
tuden unterworfen, wodurch der eigentliche Eﬀekt u¨berlagert wird. - Dies ist ein weiterer
wesentlicher Grund fu¨r die Auswertung mittels Trajektoriensimulation.
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8.2.2 1. Lage He+-Streuung
i) Nach den Voraussetzungen bezu¨glich Streugeometrie (ψ = 45◦; θ = 90◦;φ ‖ [001]) und
Neutralisation kann praktisch mit Streuung aus ausschließlich der ersten Lage gerech-
net werden. Messungen an den Referenzproben zufolge streuen Cu und Au unter dieser
Geometrie etwa gleich stark: Wirkungsquerschnitte und Neutralisation kompensieren sich
oﬀenbar was sich mit der Beobachtung in [10] deckt. Es wird dort ein geringer Korrektur-
faktor von IAu[100]/I
Cu
[100] = 1.023 angegeben, der hier auf 1 gesetzt wird.
ii) Die Auftragung der Summe der Einzelintensita¨ten, die durch Anpassung mit Gausskur-
ven approximiert wurden, gegen die Temperatur und damit gegen die Variation der Kon-
zentrationen, ergibt einen nahezu konstanten funktionalen Zusammenhang. Damit kann
ein Matrixeﬀekt ausgeschlossen werden. Ein solcher wurde z.B. bei Ne+-Streuung an Cu-
Au(100) im Verlauf dieser Experimente nachgewiesen.
Nach i) und ii) geben die Verha¨ltnisse der Intesita¨ten IAu,Cu im Rahmen der Na¨herungen
direkt die Konzentrationsverha¨ltnisse der ersten Atomlage an:
X1.LageAu =
IAu
IAu + ICu
(8.1)
Dies ist in Abbildung 8.20 auf der na¨chsten Seite dargestellt. Die gru¨ne Spur stellt eine
Fortsetzung der Messungen in der Abku¨hlphase bis weit unter die U¨bergangstemperatur
dar. Wegen der strukturellen Vera¨nderungen (siehe 3.1 auf Seite 9) ist die Interpretation
nicht direkt mo¨glich. Es zeigt sich ein geringer Anstieg der Au-Konzentration. Bei tieferen
Temperaturen kann die Durchmischung aufgrund des Ionenbombardementes nicht mehr
ausgeheilt werden und folglich steigt die Cu-Konzentration.
Die wa¨hrend der Heizphase aufgenommenen Messdaten sind rot dargestellt, die wa¨hrend
der Ku¨hlphase blau. Die Equilibrierungszeit bei den jeweiligen Messpunkten betra¨gt etwa
20 min bis 25 min. Insgesamt besteht ein Zeitunterschied zwischen erster (rote Kurve
445◦C) und letzter Messung (blaue Kurve 445◦C) von etwa 10 h. Die gute Reproduzier-
barkeit zeigt die Invarianz der Probe bezu¨glich der Vorgeschichte, sofortige Ausheilung
von Strahlenscha¨den (bei diesen Temperaturen und des aufgrund der Empﬁndlichkeit der
Anlage reduzierten Prima¨rﬂusses) sowie die Konstanz der Messung u¨ber diesen Zeitraum.
Die Daten belegen eine starke Au Segregation oberhalb von T0 (etwa 410◦C). Bei 445◦C
betra¨gt der U¨berschuß gegenu¨ber dem Volumenwert etwa 88% . Mit steigender Tempe-
ratur ﬁndet zunehmend entropische Durchmischung statt, die die Restordnung allerdings
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Abbildung 8.20: Ergebnisse der Au-Konzentration aus der Streuung von 1.5 keV He+-Ionen an
CuAu(100) in Abha¨ngigkeit der Temperatur
innerhalb der gemessenen Temperaturen nicht vo¨llig aufzulo¨sen vermag. Bei etwa 783◦C
(bereits etwa 100◦C unterhalb des Schmelzpunktes) betra¨gt die Abweichung noch 25%.
Hinsichtlich der ersten Lage ﬁndet man im Bereich von T0 eine gesto¨rte abgeschnittene
Volumenordnung der Au-reichen Terminierungsvariante der L10 Struktur. Die Desegre-
gation zeigt augenscheinlich zuna¨chst eher ein lineares als exponentielles Verhalten.
8.2.3 2. Lage Na+-Streuung
Die quantitative Auswertung der der Konzentrationen der zweiten Lage aufgrund der
Intensita¨ten bei Streuebenen parallel zu [0-11] und [001] ist wesentlich indirekter:
Das Signal in [0-11]-Richtung welches die Information u¨ber die 2. Lage entha¨lt ist i) ein
Summensignal und ii) - selbst bei Vernachla¨ssigung der Neutralisation - ein Resultat des
Zusammenspiels
• der Fokussierung,
• der thermischen Auslenkungen und
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• der Konzentrationsa¨nderungen.
Bei korrekter Wahl der Eingangsparameter, hier insbesondere der Abschirmla¨nge und der
Debyetemperaturen fu¨r Oberﬂa¨che und Volumen, werden alle obigen Faktoren im Rahmen
der Na¨herungen beru¨cksichtigt. Wichtige Approximationen sind:
• BCA-Formalismus (Zweierstoßna¨herung)
• elektronische Verluste gema¨ss MARLOWE: Beru¨cksichtigung eines trajektorien- und
stoßabha¨ngigen Anteils.
• ideal glatte Oberﬂa¨che
• keine thermische Aufrauhung im Sinne von Defekterzeugung
• keine korrelierten Vibrationen
• keine laterale chemische Ordnung
Mittels der Eichmessung wurden geeignete Werte fu¨r die Abschirmla¨ngen der Potentia-
le fu¨r Na+-Streuung an Cu und Au gefunden, sowie theoretisch berechnete Debyetem-
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Abbildung 8.21: Vergleich der experimentellen Daten mit gerechneten lorentzangepassten Azi-
mutverteilungen fu¨r verschiedene Au-Konzentration der 2. Lage bei 445◦C
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Abbildung 8.22: Vergleich der experimentellen Daten mit gerechneten lorentzangepassten Azi-
mutverteilungen fu¨r verschiedene Au-Konzentrationen der 2. Lage bei 575◦C
peraturen fu¨r die Tauglichkeit hier getestet. Somit ko¨nnen nun die azimutalen Inten-
sita¨tsverteilungen modelliert werden. Die Konzentrationen fu¨r die erste Lage werden der
Auswertung der He+-Streuung entnommen. Es wurden drei Temperaturen, knapp ober-
halb von T0 (450◦C), in einem mittleren Bereich (600◦C) und im Bereich der ho¨chsten
gemessenen Temperatur (800◦C),(im Folgenden mit LT, MT und HT respektive, bezeich-
net), modelliert. Diese Temperaturen werden in den Abbildungen mit “nominell” bezeich-
net, die Temperaturen der Messungen mit “real”. Die Fehler Aufgrund der resultierenden
unterschiedlichen Virationsamplituden werden aber als klein gegen den statistischen Feh-
ler angesehen. Fu¨r jeden dieser Fa¨lle wurden etwa drei bis fu¨nf azimutalen Verteilungen
aus jeweils 16 Energiespektren mit variierter Konzentration der zweiten Lage gerechnet
und die Ergebnisse an φ = 45 gespiegelt. Das sind u¨ber 200 Spektren mit je 2 · 106
Prima¨rteilchen. Damit wurde ein Kompromiss zwischen Statistik und Rechenzeit geschlos-
sen. Die Energiespektren wurden mit einer Gaussfunktion variabler Breite gefaltet(siehe
Kap. 5 auf Seite 50). Anschliessend wurden die Inhalte der Energiekana¨le von (670±5)eV
93
8 Ergebnisse
-15 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180
0
2
4
6
8
10
[0 0 1][0 -10]
30 % Au
35 % Au
40 % Au
HT  nom. 800˚C  real 756˚C
Azimut [˚]
[0-11]
ψ :  45˚
θ :  90˚
In
te
ns
tä
t b
ei
 7
60
 e
V
 u
nd
 1
16
0 
eV
 [b
el
. E
in
h.
]
 Exp E(Au)
 Exp E(Cu)
 
 
Na (1500 eV) -> CuAu(100)
Abbildung 8.23: Vergleich der experimentellen Daten mit gerechneten lorentzangepassten Azi-
mutverteilungen fu¨r verschiedene Au-Konzentrationen der 2. Lage bei 756◦C
fu¨r Cu und (1160 ± 5)eV fu¨r Au in Abha¨ngigkeit des Azimutes extrahiert. Dies ent-
spricht dem experimentellen Prozess zur Aufnahme der Spektren in 8.19 auf Seite 88.
Die so gewonnenen Azimutverteilungen waren immer noch mit einem hohen statistischen
Rauschanteil versehen und wurden zur besseren Vergleichbarkeit mit Lorentzkurven an-
geﬁttet. Diese Kurvenform erwies sich im Zusammenhang mit derartigen Spektren als
ideal. Jetzt ko¨nnen die Kurven mit den Messdaten verglichen werden. Folgende Abbil-
dungen zeigen die Fa¨lle LT, MT und HT. Im Fall LT ist jeweils ein Spektrum vom Beginn
der Messreihe bei 450◦C und am Ende der Messreihe nach etwa 10h im Vergleich mit
Rechnungen fu¨r 2.Lage Au Konzentrationen von 0%, 5%, 15% und 20% dargestellt. Die
verschwindenden Unterschiede der beiden Spektren zeigen die gute Reproduzierbarkeit
und Verla¨sslichkeit der Messung. Die Experimentellen Daten wurden so skaliert, dass die
Amplitude der Au-Intensita¨t bestmo¨glich mit einer der Rechnungen vertra¨glich ist. Man
beachte, dass Au und Cu Intensita¨ten mit demselben Faktor skaliert wurden, also abso-
lut passen! Aufgrund der zuvor beschriebenen Sensitivita¨t wegen der Fokussierung auf
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die 2.Lage Au-Konzentration wurde die Au-Amplitude als Entscheidungskriterium ver-
wendet. Die A¨nderung des Cu Peaks ha¨ngt sta¨rker von den thermischen Vibrationen ab
als die des Au-Maximums (dies zeigte ein Vergleich). Fu¨r LT wurde ein Wert von 10%
Au-Konzentration daraus bestimmt. Gleiches Vorgehen wie oben fu¨hrte im Falle MT auf
etwa 20%. Bei HT ﬁndet man eine schlechtere U¨bereinstimmung mit den Flanken des Au-
Signals. Dies ko¨nnte auf eine thermische Aufrauhung der Oberﬂa¨che zuru¨ckzufu¨hren sein.
Die Cu-Messung ist, wie auch im Vergleich mit den entsprechenden Spektren in Abb. 8.19
auf Seite 88 zu sehen ist, oﬀenbar insbesonders im Bereich der [001]-Richtung durch den
erho¨hten Untergrund gesto¨rt. Vergleichsmessungen zu einem spa¨teren Zeitpunkt zeigten
bei etwa derselben Amplitude im Au-Signal eine Amplitude im Cu-Signal, die in etwa
mit den gerechneten Werten u¨bereinstimmt. Die Auswertung des Au-Signals ergab eine
Konzentration etwa 30% Au in der zweiten Lage.
Daten unterhalb der U¨bergangsemperatur
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Abbildung 8.24: Vergleich der experimentellen Daten fu¨r 200◦C mit gerechneten lorentzangepas-
sten Azimutverteilungen fu¨r verschiedene Au-Konzentrationen der 2. Lage bei 450◦C
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In 8.24 auf der vorherigen Seite sind die experimentellen Daten der azimutalen Verteilung
unterhalb von T0 gezeigt. Da das Verschwinden des LEED-Musters bei solchen Tempera-
turen einen Verlust mindestens der langreichweitigen Ordnung zeigt, ist die Interpretation
nicht unproblematisch. Deshalb wurde auf Simulationsrechnungen bei diesen Temperatu-
ren verzichtet und lediglich ein Vergleich mit den Simulationsdaten fu¨r 450◦C vorgezogen.
Man erkennt, daß Konzentrationen im Bereich von ≤ 5 Prozent anzunehmen sind.
In 8.25 sind zur Darstellung der U¨bereinstimmung der Energiespektren jeweils Daten fu¨r
den LT-Fall in den relevanten Azimutrichtungen fu¨r je ein experimentelles und gerechnetes
Paar gezeigt:
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Abbildung 8.25: Vergleich der experimentellen Daten bei 445◦C mit gerechneten Energiespektren
fu¨r 450◦C.
Ergebnisse der Au-Konzentrationen fu¨r die 2. Lage aus der Na+-Streuung
Die obige Auswertung von LT, MT, HT, fu¨hrt zu folgender Temperaturabha¨ngigkeit der
Au-Konzentration der 2. Lage, abgebildet in 8.26 auf der na¨chsten Seite: Die zweite
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Lage zeigt eine starke Verarmung an Au. Sie weist ein zur ersten Lage inverses aber
nicht genau symmetrisches Verhalten in T auf. Dies deutet auf ein mit der Lagenanzahl
bzw. Tiefe geda¨mpftes oszillierendes Konzentrationsproﬁl hin. Der Bereich um T0 zeigt
eine hinsichtlich der Konzentration gesto¨rte abgeschnittene Volumenordnung. Die aus der
Statistik der Monte Carlo-Rechnungen abgescha¨tzten Fehlerbalken betragen etwa ±5%
bezu¨glich der Au-Konzentrationen.
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Abbildung 8.26: Ergebnisse der Auswertung durch Vergleich mit gerechneten Daten fu¨r LT, MT
und HT. Die aus der Statistik der Monte Carlo-Rechnungen abgescha¨tzten Fehlerbalken betragen
etwa ±5% bezu¨glich der Au-Konzentrationen. Bezeichnungen im Text.
8.2.4 Abscha¨tzung der Segregationsenergie
Zur Abscha¨tzung der Segregationsenergie wurden die Ergebnisse fu¨r die Au-Konzentration
der ersten Atomlage aus der He+-Streuung verwendet. Die Auswertung der Daten nach
Gleichung 2.13 aus Kap. 2.1 auf Seite 4
XOfA
1−XOfA
=
XV olA
1−XV olA
exp
(
−H
kT
)
(8.2)
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Abbildung 8.27: Arrheniusplot zur Abscha¨tzung der Segregationsenergie von Au bei CuAu(100)
aus den Ergebnisse der Au-Konzentration fu¨r die erste Lage aus der He+-Streuung.
ist in Abb 8.27 als Arrheniusplot dargestellt. Die lineare Anpassung ergibt eine Segre-
gationsenergie von -0.3eV. Sie liegt im Vergleich zur CuAu3(100)-Oberﬂa¨che, fu¨r die von
Scho¨mann in [10] -0.5 eV bestimmt wurde, etwas ho¨her. Die Werte sollten nach Nørskov
[95] fu¨r Cu-reiche Zusammensetzungen zu positiven Werten streben.
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Die Analyse von Oberﬂa¨chen mit Hilfe der niederenergetischen Ionenstreuung wurde durch
Kombination mit numerischen Simulationsrechnungen deutlich verbessert und erfolgreich
eingesetzt um die Konzentrationsverha¨ltnisse selektiv der ersten und zweiten Atomlage
einer einkristallinen Oberﬂa¨che quantitativ zu bestimmen. Dies wird hier am Beispiel der
(100)-Oberﬂa¨che der bina¨ren Legierung CuAu im Detail gezeigt. Die Ionenstreuung bei
Energien von etwa 1 - 5 keV ist natu¨rlicherweise gekennzeichnet durch eine Empﬁndlich-
keit auf die obersten Atomlagen bei gleichzeitiger Massensensitivita¨t. Durch geeignete
Wahl der Streugeometrie und Projektilsorte konnte die Lagensensitivita¨t selektiv auf aus-
schließlich die erste oder die erste und zweite Atomlage eingeschra¨nkt werden. Hinsicht-
lich der Selektivita¨t a¨quivalente Geometrien und Projektile lassen sich ebenfalls fu¨r ande-
re Strukturen und Oberﬂa¨chen ﬁnden (z.B. fu¨r die (100)-Oberﬂa¨che einer bcc-Struktur:
ψ = 35◦, θ = 70◦). Die Zusammensetzung der ersten Lage kann unter Ausnutzung der
Neutralisation durch He+-Streuung nach Eichung der Intensita¨ten an den reinen Elemen-
ten der fraglichen Legierung ermittelt werden. Die Eichproben ko¨nnen hier aufgrund der
Unterdru¨ckung der Vielfachstreuung polykristallin sein.
Fu¨r die quantitative Bestimmung der Zusammensetzung der zweiten Lage muss eine Pro-
jektilsorte mit ausreichend hoher U¨berlebenswarscheinlichkeit verwendet werden. Wegen
der damit verbundenen Vielfachstreuung, die in Intensita¨tsa¨nderungen durch Fokussie-
rungseﬀekte und verketteten Neutralisationsereignissen resultiert, kann die Auswertung
nicht direkt erfolgen. Mit Hilfe des 3D-Trajektoriensimulationscodes MARLOWE ist
grundsa¨tzlich die Modellierung der Fokussierung mo¨glich, nicht aber die der Neutrali-
sation. Durch die Anwendung eines neuen Analyseprogramms ist die Dekomposition der
gerechneten Spektren nach Anzahl der Sto¨ße, ”Distance of closest approach”, Wegla¨nge,
Flugzeit, Atomsorten, Gitterpla¨tzen und Atomlagen mo¨glich. Derartige trajektorienauf-
gelo¨ste Analysen sind nu¨tzlich fu¨r den Gebrauch von Neutralisationsmodellen in Streusi-
mulationen, die Interpretation von Spektren mit einem substantiellen Anteil an Vielfach-
streubeitra¨gen sowie die Identiﬁkation von strukturrelevanten Streuprozessen. So wurde
99
9 Diskussion der Ergebnisse
die sehr eﬀektive Fokussierung durch Cu Atome der ersten Lage auf Au Atome in der
zweiten Lage im Vergleich zum umgekehrten Fall identiﬁziert und damit die hohe Sensiti-
vita¨t bei 1.5 keV Na+-Streuung unter der beschriebenen Geometrie auf Au in der zweiten
Lage erkla¨rt. (Andere Beispiele wurden in Kap 4.3 auf Seite 42 angesprochen.) Im Zuge
dieser U¨berlegungen zeigt sich, dass die Genauigkeit der Simulationen zur quantitativen
Arbeit noch nicht ausreicht. Der Firsov’sche Wert fu¨r die Abschirmla¨nge des verwende-
ten Thomas-Fermi-Molie`re-Potentials ist zu groß. Damit fa¨llt das Potential langsamer
ab, der folglich gro¨ßere Schattenkegel durchsetzt die Nachbaratome an anderen Stellen
und favorisiert somit andere Stoßparameter. (Korrespondierende Streuintensita¨ten siehe
in Abb. 8.2 auf Seite 71.) Weiterhin zeigt sich, dass die Vibrationsamplituden besonders
beru¨cksichtigt werden mu¨ssen. Nicht nur verschiedene Werte fu¨r die Atome im Volu-
men und an der Oberﬂa¨che sondern auch fu¨r die zur Oberﬂa¨che vertikale und parallele
Komponente der Vibrationen sind erforderlich. Um diese Mo¨glichkeit wurde MARLOWE
erweitert. Durch die Eichung an bekannten Standardeinkristallen der reinen Elemente, wie
Cu(100) und Au(110), war es mo¨glich eine beachtliche U¨bereinstimmung von Experiment
und Rechnung zu erzielen. Dies stellt seine Aussagekraft dadurch unter Beweis, dass die
Intensita¨ten der Polarscans in [001]- und [0-11]-Richtung mit den gewonnen Werten fu¨r die
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Abbildung 9.1: Ergebnisse der Au-Konzentration der 1. Lage bei CuAu(100) aus der Streuung
von 1.5 keV He+-Ionen in Abha¨ngigkeit der Temperatur und gerechnete Werte von Tersoﬀ [12].
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Abschirmla¨nge (77 % des Firsov’schen Wertes) und die Debye-Temperaturen reproduziert
werden konnten (vgl. Seite 75). Dieses Vorgehen ist deutlich schneller als die Anpassung
u¨ber Polarscans da letztere etwa die 25-fache Rechenzeit beno¨tigen. Die Debyetempera-
turen stimmen mit denen in [83] aus interatomaren Ka¨ften berechneten u¨berein. Dieses
Vorgehen kann fu¨r andere Materialkompositionen in a¨hnlicher Weise durchgefu¨hrt wer-
den. Simulationsrechnungen mit den gewonnen Werten, angewandt auf polykristallines
Cu und Au, zeigten ohne weitere Annahmen hinsichtlich Neutralisation U¨bereinstimmung
mit den experimentellen Daten, so daß Neutralisation hier vernachla¨ssigt werden kann.
Nach diesen umfangreichen Vorarbeiten konnten die Na+-Streuintensita¨ten quantitativ
reproduziert werden (z. B. Seite 96) und damit die Untersuchungen auf das Segregations-
verhalten von CuAu(100) gerichtet werden.
Die temperaturaba¨ngige Untersuchung der CuAu(100) Oberﬂa¨che mit LEIS unter Aus-
wertung der Daten mittels 3D-Trajektoriensimulation und trajektorienaufgelo¨ster Analyse
u¨ber T0 zeigt Au-Segregation in der ersten Lage und Au-Verarmung in der zweiten La-
ge. Es wurde kein diskontinuierlicher Phasenu¨bergang wie im Volumen beobachtet. Mit
steigender Temperatur wird durch die entropische Mischung eine Da¨mpfung der Auslen-
kung der Au-Konzentration aus ihrem Gleichverteilungswert bewirkt, dieser aber bis in die
Na¨he des Schmelzpunktes nicht erreicht. Die Auslenkung ist nicht symmetrisch, was auch
hier ein geda¨mpftes oszillierendes Dichteproﬁl vermuten la¨sst, a¨hnlich der Verha¨ltnisse
bei Cu3Au und CuAu3 [6, 7, 10]. An der Oberﬂa¨che bleibt trotz statistisch gleichver-
teilter Besetzung im Volumen eine Ordnung vergleichbar mit dem Volumenschnitt einer
Au-terminierten L10-Struktur aufrechterhalten.
In Abb. 9.1 auf der vorherigen Seite sind die Ergebnisse der Au-Konzentration aus der
Streuung von 1.5 keV He+-Ionen in Abha¨ngigkeit der Temperatur zusammen mit gerech-
neten Werten von Tersoﬀ [12] dargestellt. Die Werte wurden aus der Energieminimierung
einer Testkonﬁguration mit 15 Atomlagen unter Beru¨cksichtigung von Paarwechselwir-
kungen gewonnen. Die Wechselwirkungsparameter wurden so gewa¨hlt, dass bekannte
Materialeigenschaften reproduziert werden. Eine detailliertere Beschreibung ﬁndet sich in
Kap. 3.2 auf Seite 11.
Generell kann eine gute U¨bereinstimmung dieser absoluten Konzentrationsangaben zwi-
schen Experiment und Theorie festgestellt werden. Dies gilt besonders bis zu Tempera-
turen von etwa 600◦C. Bei ho¨heren Temperaturen wurden mit He im Vergleich zur den
theoretischen Daten etwas geringere Au-Konzentrationen in der ersten Lage gemessen.
Die Ergebnisse der Auswertung der Modellrechnungen zur zweiten Lage zeigen ein zur
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ersten Lage inverses und in Bezug auf die 1:1- Sto¨chiometrie nicht ganz symmetrisches
Verhalten der Au-Konzentration. Dies wu¨rde man fu¨r in z geda¨mpfte oszillierende Kon-
zentrationsproﬁle erwarten, a¨hnlich wie bei Cu3Au [7, 5]. Abb. 9.2 zeigt die Ergebnisse
zusammen mit den Rechnungen von Tersoﬀ fu¨r die zweite Lage.
Eine Abscha¨tzung der Segregationsenergie im Sinne der Beziehung 2.13 in Kap. 2.1 auf
Seite 4 ergibt -0.3 eV. Dies ist im Vergleich zu -0.5 eV fu¨r CuAu3 von Scho¨mann et al. in
[10] deutlich weniger. Letzteres Ergebnis ist in guter U¨bereinstimmung mit gerechneten
Werten von Nørskov in [76] die jedoch fu¨r den Grenzfall verdu¨nnter Lo¨sungen durchgefu¨hrt
wurden. Demnach erwartet man fu¨r Cu-reichere Phasen ho¨here, ja sogar positive Werte.
Somit bewegt sich die Abweichung unter den fu¨r die Rechnungen gemachten Vorausset-
zungen in die richtige Richtung. Die Gu¨ltigkeit der Rechnungen ist aber insofern in Frage
gestellt, als sich die Verha¨ltnisse bei CuAu mo¨glicherweise stark von einer verdu¨nnten
Lo¨sung unterscheiden.
Insgesamt ergibt sich das in Abb. 9.3 auf der na¨chsten Seite dargestellte Bild fu¨r die Au-
Konzentration der ersten und zweiten Atomlage der CuAu(100)-Oberﬂa¨che. Somit kann
auch fu¨r CuAu(100) Segregation von Au experimentell besta¨tigt werden. In der obersten
Lage ﬁndet man in der Niedertemperaturphase eine Au-Konzentration von etwa 95%. Die
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Abbildung 9.2: Ergebnisse der Au-2.Lage-Konzentration aus der Streuung von 1.5 keV Na+-
Ionen und Auswertung durch Vergleich mit Modellrechnungen in Abha¨ngigkeit der Temperatur und
gerechnete Werte von Tersoﬀ [12].
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zweite Lage dagegen zeigt ein Verarmung von Au bis 0.5 %. In den ersten beiden Lagen
zeigt sich also die zu (100)-Ebenen parallele Schichtung der L10- Struktur. Man ﬁndet
fu¨r T < T0 hinsichtlich der Zusammensetzung jedoch eine gesto¨rte ideale Volumentermi-
nierung mit nicht ausschließlich Au an der Oberﬂa¨che. Im betrachteten Bereich ist noch
immer Cu in der ersten Lage und Au in der zweiten Lage nachweisbar. Die Werte im
Bereich von 200◦C - 420◦C konnten allerdings wegen der Gefahr des Zerfalls der Probe in
einzelne Kristallite nur wa¨hrend der Abschreckphase gewonnen werden, was eine Equili-
brierung unmo¨glich macht. Erst unterhalb von etwa 200◦C besteht die Mo¨glichkeit einer
gefahrlosen Messung. Die LEED-Reﬂexe verschwinden unterhalb von 350◦C, so daß die
Annahmen in Bezug auf die Lagensensitivita¨t bei der 45◦-90◦-Geometrie mo¨glicherweise
nicht mehr voll gu¨ltig sind. Eine erho¨hte Stufenkantendichte, die mit dem Tunnelmikro-
skop beobachtet wurde, ko¨nnte somit zu einer nichtverschwindenden Cu-Intensita¨t im 1.
Lage-Signal beitragen. Dennoch legt der leichte Abfall der Au-Konzentration in der ersten
Lage in Verbindung mit einem Anstieg in der zweiten Lage eine abnehmende chemische
Ordnung nahe.
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Abbildung 9.3: Ergebnisse der Au-Konzentration ersten und zweiten Atomlage der CuAu(100)-
Oberﬂa¨che in Abha¨ngigkeit der Temperatur. Messergebnisse und gerechnete Werte von Tersoﬀ,
[12]. Die statistischen Fehler sind etwa mit ± 5% in der Konzentration anzunehmen.
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9 Diskussion der Ergebnisse
Bei Temperaturen von etwa 400◦C wird die Wirkung der entropischen Desegregation, die
zu einem Konzentrationsausgleich fu¨hrt, sichtbar. Die Volumenwerte der Hochtempera-
turphase, angedeutet durch die waagrechte unterbrochene Linie, werden im Meßbereich,
der sich fast bis zum Schmelzpunkt erstreckt, bei weitem nicht erreicht. Bei 750◦C ist die
Au-Konzentration der ersten Lage auf 75% gefallen und in der zweiten Lage auf 30% ge-
stiegen. Somit zeigt die Ordnung in den ersten beiden Lagen eine stetige Abnahme die, im
Gegensatz zum diskontinuierlichen Verschwinden im Volumen bei T0 = 410◦C, die Cha-
rakteristik eines kontinuierlichen Phasenu¨bergangs (zweiter Ordnung) aufweist. Der zu
XAuV ol asymmetrische Verlauf der temperaturabha¨ngigen Konzentrationen der ersten und
zweiten Lage deutet auch hier auf ein in die Tiefe geda¨mpftes oszillatorisches Konzentra-
tionsproﬁl hin. Die Oberﬂa¨che favorisiert in der Hochtemperaturphase eine Ordnung im
Bereich der obersten Atomlagen.
Zur Frage nach der gegenseitigen Beeinﬂussung von Oberﬂa¨chenordnung und Volumen-
ordnung kann in Bezug auf die ersten beiden Atomlagen die Feststellung gemacht werden,
daß oﬀenbar auch im Fall von CuAu(100) die Schichtstruktur der geordneten Niedertem-
peraturphase die Oberﬂa¨chenordnung in der Hochtemperaturphase bestimmt. Umgekehrt
pra¨gt die Au-Segregation in der Hochtemperaturphase der Lagenstruktur die Reihenfolge
auf, die sich (von hohen Temperaturen kommend) bei T0 unendlich ins Volumen ausdehnt.
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